
Изменение № 3 ГОСТ 14959—79 Сталь рессорно-пружинная углеродистая и леги­
рованная. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.12.80 
№ 4369 срок введения установлен

с 01.06.87

Раздел 4 дополнить пунктом —* 4.14: «4.14. При использовании предприятие 
ем-изготовителем статистических методов контроля твердости и механических 
свойств в соответствии с нормативно-технической документацией, утвержденной в

(Продолжение см. с. 84)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 14959—79)
установленном порядке, контроль твердости и механических свойств, предусмот­
ренный настоящим стандартом, изготовителем допускается не проводить. Изго­
товитель гарантирует при этом соответствие выпускаемой продукции требовани­
ям настоящего стандарта. В арбитражных случаях и при периодических провер­
ках качества продукции применяются методы контроля, предусмотренные на­
стоящим стандартом».

(ИУС № 3 1987 г.)
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