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СТРЛСЛЗЗСЛ РГКСЗС-ГЯКЗШ -СШ317

Ш Ш  "" РД 107.460007,007-Э2
РуКОПОДСТЕО по гнбору
0КС1У 224С, 225С, 2260________________ ______________________

Дата введения 01 .10 ,93

•кстоячи il ругоаодтий документ распространяется на ог.астмпссп 
и устаиаалкьпет номенклатуру, марки пластмасс л сортамент пластмас
совых загото: он, yoKOMCiyrycMix для применения apt прооктиро: знхи к 
тготоглсшп изделий осногного производства па предприятиях радно- 
проы1тоц;:ост;:>и содержит оснсмше технпко-эксплуатаццоздше харак
теристики для правильного тсхыко-экономического выбора матерпздог.

Рукогод.<гс:й документ но является юридическим документо.1.: ?. слу
чае брако: п:г.:я изделий и пред1ьявления рекламаций поставщику.

Руго’ одч1;пй документ по является сенлочнш документом при за
писи маторналог :  техипчесчо"; докумептпдал.

I .  ссл сзш з п сгсш и я

1.1. Псименоваппя к марки пластмасс, рекомендуемюс к лриивне- 
нкю, обозначения документов на их поставцу и обозначения соответ- 
стаую.чпх руководящих документов пркподони в табя, I .

1.2. Чпучко-нсслсдоЕательские п конструкторские отдели стан
дартизации (12ГСС, КОС) вродприятий могут проводить ограничение но- 
мстсяатуры плостг.;асс нутом проставления в грай© "Прменяемость" 
знака ограничения применяемости.

Сграшнюнио прадонония пластмасс о продолах отдельного пред
приятия указывают знаком * 0 "  -  разрозеяо к пржюнешго на дан
ном ирсл;р::ят::::.

1.3. Перечень отраслевых стандартов на материалы, разработанны 
предприятиями ралпопромшлешгости, рекомендуемая область примене
ния этих материалов приведены в табл. 2.

1.4. Коды скп для каждой марки пластмасс, типоразмера пласт- 
массовых заготовок и листовых материалов приведены в спразочннке- 
каталоге "Пластмассы" и нормативно-технических документах на их 
поставку».

1.5. Запись маториплоз в технической документации производить 
в соотютстсии с прш.юраг.ш условных обозначений, пряводоншш в 
рукоподгсъ'х документах или документ;:* на поставку.
Ti .'Xi-'! м: o '" о.: нпкальн^с J. ' 11 11еропечатка' flocnpoiwro

салфетки
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Таблица I о
Наименование .Марка (тип, 

грудпа, вид)
Приме
няемость

Обозначение доку
мента на поставку

Обозначение отрас- 1 
левого руководя-’;-1 -  
го документа

С.

X. Термопластичные пластмассы
I . I .  Арилокси

Арилокс 100 Арклокс 100 ТУ 6-58-361-89 РД ХС7.4600С7.СС8-С2 31
Арилохо 2101, 2X03 Арилокс 2I0X ТУ 6-58-364-89 РД IC7.46CCC7.CC9-92 32

14 Арялокс 2IC3
1 .2 . Полиакрилаты

Полиметилметакрилат леем ТУ 6-C 2-II2-90 РД IC7.4600O7.aCX.92 35
суспензионный грану
лированный

1 .3 . Полиамиды
Полиа/.мд 6X0 литьевой - о<£>- ГОСТ IC589-87 РД 1С7.46РГС7.С12-92 Ж
Полиамиды стекпонапол- ПА 6ХС-ДС <?<§Р,Ь 4 ^ Й ?7 6 4 8 -8 3 РД IC7. 46ССС7. CI3-92 40
ненные ПА 6-21С-ДС

ПА 6-211-ДС

о , 4  7 * *ПА 66-ДС
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Продолжение табл. I

Наименование
материала

Марш (тли, 
группа, вид)

Яодяашдш стекло* 
наполненные

H/LBcEQПА 6-21 P-КС torfr/K
ДА_61С-КС

Композит:: на осно
ве долиа%гдов 6IC 

ы и 6 6 /6  (80 :20)

Полиамид 12 и ком
позиции на его ос
новеСололлмерц полаами* да лятьевне
Полиамид 6

Полка-дед 6 вторпч- 
нцй

ПА 6-2II-KC
n u a & g gПА 66/6—*0ПА 61С-Г-ТЮПА 610-Л-Т20ПА 61С-Л-СВЗР
ПА12-Л
ПА12-Л0

АК-ЭЗ/7
АК-8Г/2Г
IIA6-2JC/3IC
ПА6-120/321
Ш &Ы О.
MS=2ICZ2LL
ЛДбц2Ы_
JlAG-21-Г

1Ц6-12-Г

..рдме-
КЯвМОСТЬ

Обозначение доку
мента па поставку

o J T T K

<&L ТУ €-06-134-90

W W f i

СОТ 6 -П -498-79

ОСТ 6—С5-425-86

ГОСТ 19459-67

ОСТ 6-06-09-83

ТУ 6-13-3-88

Обозначение отрас
левого руководящего 
документа

С.

РД 1С7.46ГГС7.Г14-92 44

РД 1С7.46ГСГ7.Г13-92 •16

РД 1С7.46СП77.СТ6-92 53

РД К7.46СГС7.017-92

РД 1Г7.46ГГС7.Г13-92

57

~59

РД 1С7.46:'ГГ7.019-92 62
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Продолгеппе табл. X
Наименование
материала

Марка (тип,
хдаш а* вид)

Прпдзе-
pffM ym hum a

Обозначение доку
да поставку

Обозначение отрас
левого ДОЮВОДИЕОДо 
документа

1C.

Пластикат поятаишл-J И4Г-13

щи в защитят: обо
лочек проводов я 
кабелей

И40-13Л
И5С-14_______
M60-I2 _
ЦТ-ICS.
ИС45-12

JH Q _________

Х .4. Поливинилхлорида 
ГОСТ 5960-72

0-55

РД IC7.43C0C7. С2Р-92 64

Поликарбонат

Г/К'З

ТЖ-3-3.5

ПК-ЛТ-12 .. о аа
TTK-JI-I2
рк-гт-ю

ЛЫ=1£-------

1 .5 . Поликарбонаты
ТУ 6-06-68-89 РД 1С7.46ССГ7.Г21-92 [ЛГ 4 3 Г

Т/ 6-Г5-1938-63 РД 1С7.46Г:{?-?.Г22-92 Т Г

наполненный мари* 
ПК-НКС
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Продолченпе табл. I

Наименована©
гггтеряала

!̂арка (тип, 
группа, б е д )

Приме
няемость

Сбозначеяае доку
мента на поставку

Обозначено отрас
левого руководящего 
документа

С.

Поликарбонат само- 
затухаищий

ПКтСЗ . ГУ 6-П5-211-9П1-82 РД 10М 6ГХХ7.Р23-92 79
ПК-СЗ порошно- 
образный
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Продолжение табл. I
Наименование
материала.

Марка (тип, 1 
группа, вид)

Приме
няемость

Обозначение доку
мента на п оста в у

Обозначение отрас
левого руководящего 
документа

С.

Полиэтилен ВЫСОКОГО
давления

IC2C4—CC3 ГОСТ 16337-77 РД 1Г7.460007.026-92 103
106.04-0(7 „
XQ8C3-C2Q
H3CVHT40
II5G S K 70 .
15303-ГСЭ
Г76СЗ-ГС5
I7803-C I5 .
I58C3-C2C
I8IC3-C35
168СЗ-Г7Г

Композиции полиэтилена 
низкого давления 
(газофазный метод)

278-73 ТУ 6-С5-187СЧ54 РД 1^7.460^07.027-92 117
278-75
279-7а
279-75

Композиции полиэтилена 
для кабельной промыш
ленности . _ .

I78-C2K ГОСТ 16336-77 РД IC7.4600Г7. С28-22 I2X

I78-C9K

Темплен 201-02 ТУ 6-С 5-Г41-589-79 ?Д IC 7.460007.029-88 125
2Г2-Г2
203-11
2СЗ-С7
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Продоллекпе табл. I

Наяменозакпе
материала

.Марка (тип, 
группа, вид) НЯб!»!0С7Ь

Обозначение доку
мента на поставку

Сбоакг-чстиго сгр сс - ; 
левого руководящего 
документа

С.

Коглпозпция Полиэти
лена нпэкого давле- 
пля самозатухающая 
(тпалсен)

210-63 ТУ 6-П5-С5-184-Б1 ?Д IC7.45C Г7.СЗГ-92 130

Композиции ПОЛШфО- 
лилеиа и блоксополи- 
мера пропилена с 
этиленом сам озату- 
хакхтте для телеви- 
зконных деталей

Полистирол общего ' 
назначения

РГ-Гт-ЗС [ТЗГ с - 'м о с с - й

! 1 
1

Полистирола 
VCCT 2Г282-86

?Д IC7.4600 < 7 .031 -Й

1
1

РД IГ7. 46ГГС7. Г.32-22

132

136

2Т-Г2-ЗС
22—"2-ЗС
21-П -5С  ______
2Я-Г2-5С
22-0I-5C  

IIC.I-II5 1
1 .7 .

ПС,М11
ПС.М18
п а м 5 1
псс
ПС5-1
ПС2-2

Полистирол УПС-1ГС2 ... ГОСТ 28250-89 РД 1Г7.4 6 ГЧ* -Г7. Г 33-92
ударопрочный УПС-08;'1

УПС-Г8ГЗЛ
УШ-Г7ГЗГ
УШ-0612Л
заш-сбюе 1$<т-
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Продолжение табл. I
Наименование
материала

Марка (тип, 
группа» вид)

Приме
няемость

Обозначение доку
мента на поставку

Обозначение отрлс- 
левого руководите го 
документа

с .

УП.1-С5СЗЗ

150
Ж1-Г5ГЗЛ

Сополимеры акрил о - 
нитрилбутадиенсти- 
рольные (АБС)

АБС-1530 ТУ G -C3-I587-84 РД 1 .7 .46ГСС7 .(3 4 -9 2
АБС-2С2П . .  . .
АБС-2С2С-6С
АБС-ИГб
АБС-0809 .
АБС-1210

Сополимеры 
стирола_____________

ЫСН ! ГОСТ 12271-76 РД IC7. 46С0С7.035-92 157
аш=д___________

Сополимеры стирола 
о нитрилом акрило
вой кислоты (САН) I 
альфаметилстиролом 
(САМ)

САН ..  . . ТУ 6-C 5-I580-85
Т У ?

РД IC7.46CTC?. С36-92 162
САЧ-ЭД ° ®

Сополимер ударов
ПРОЧНЫЙ

Щ 1-518 , ТУ 6-C 5-I966-84 РД I-C7.46СРР7. Г37-92 165
МСП-513 . .

Суперконцентраты 
пигментов полисти
роль нш

СКП-ЛС ТУ 6-C5-IS8C-84 РД IC 7.46.TC7.038-92 т ж

скп-пс-п

8 РД 1Г7.43 С
07.СС7-92



Прода-лоплв табл. I

КсЯкеноЕ-шле
материала

.‘ .’ерка (тип, 
группа, ькд)

Приме
няемость

Сбозначеже доку
мента на поставку

C603KC'ss:E:e отрас
левого руког.одяп.его 
доку;-вита

С.

Лоллстирал odciero ПСС-5СГ _ ТУ C-C&-ISCI-8I РД 1Г7.4С Г.7.Г'3£-62 174
назначения и поли» У1ТС-£25Л
стирал ударопроч- УИС-625Е
инЯ, получаемые 
суспензионным ме~ 
толок

УПС-825ТГ

Соаолп.-лерц анряло- АЕО-Б15;т" Г / С-С&-2С37-Б7 РД 1С7.4СГСС7.Г4Г-22 Х79
нн1Р*я<5утадиенсти- 
рольные, получав» 
мыв блочно-суспен- 
заоннш катодом

А5С-Ы5С2

(АВС-Б)

фталат стеклона- 
полненниЯ терко-

1.8* Надазт-театорефтолатц
Поллэтялентерефта- 
лат кзекк ПЗРВ-Ка

ПЕТФ-КМ ТУ G-C5-T9C4-85 РД 1С7.4СГ ГГ7. Г4Т-92 182

Полпэтллентерефта- А ТУ 6 -I3 -I-8 8 . РД 1Г7.4ССГС7.042-92 Х84
лат ПЭТФ Б

ГШГ-СИ-ЗА
ШГ-КЬЗБ

X .S. ПалиЙутклеиторофталатн
ТУ 6-4.‘G-4L'-90 РД IC7.46CTC7.D43-S2 186
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цродолнвше табл» I

Наименование Марка (тип, Применя Обозначение доку Обозначение отрасле
материала группа, вид) емость мента на поставку вого руководящего

-давдзидя____________
с .

Полиуретан термо- 
пластичный, тип 
Витур-Т

Полиформальдегид

ВЗитуо T-C2J3-9C.
Вктур Т -1413-85
Bhtvd Т-СЗЗЗ-95
Bhtvtj Т -0433-85
Витур Т-С533-9С

I .I C . Полиуретаны
ТУ 6-C 5-22I-526-B 2 РД К7.46СРС7.044г92

Композиции анти
фрикционные марок 
СФД-А-БС и 
СФД-ВН-БС

Фторопласт-40

|ПФ-с-4.5
ПФ-ЛЗ-7.5
ПФ-JL-IO^ _
ПФ-Л-16 _____
пФ-л-за _
СФГ-А-БС .
СФД-ВИ-БС

I .I X . Сонолпгеры полнацеталей

РД IC7.46CCC7.C45-S2ТУ 6 -0 6 -14 -90

%

ТУ 6-C 5-IS  32-82

Фторопласт-4

ЛД-2
ПН

I .I 2 . Фторопласты
ТУ 3C I-C 5-I7-89

ГССТ IC0C7-80

188
Ж

РД IC7.46CGC7.016-92

Я 107.46ГГС7, С47-92

190
2L /3

193
*1?

РД IC7.46CTC7.G48-92
195

Z
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O
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Продолжение табл. I

Наименование
материала

1-&рна (ти п , 
группа, вид)

Применя
емость

Обозначение доку
мента на поставку

Обозначение отрас
левого руководящего 
документа

С.

Этрол ацетдлцел- 1AIIS *4 ЗА
I .I 3 .  Этролы . 
1 1 ТУ 6 -0 5 -15 28 -78  1|РД 1(7?. 46ССС7.049-92 199

л тозн ы й |аДЭ-55А i 1
1 1

2 . Теркореакттлш е пластмассы 
2 .1 »  Аминопласты

Ыаесы п р ессовоч - [КФА1 
кие карбамиде- к КФА2

О Щ ГОСТ 9 3 5 9 -го

2 .4 . Фенопласты

Массы п рессосоч 
ные се  иолыше

ОЧ-ГТП-ГЙ О  (Sb
ПпТ-ЯЛ2-Г2
СпЗ-342-02
Я2-ЗЗГ-С2 , й @ .
Э1Р-342-63 |

ГССТ 5689-79

1РЛ IC7.460CC7.050-92 201
Z 2 &

деглдные Ж П ----------1----------------- 1

2 .2 . Полиэфиры

Материал п р ессово - 1flCK-5 I ТУ 6 -II -9 C -8 4
чннй ИСК (премикс) [ПСК-5Т 1

2 .3 . Склпкопласты

Пресс-материалы 
кремииПорганиче о

ПКГ-1-I-T С<?Т6-:’ 6 -4 4 5 -9 0
HKG-2-2-3

кие ПКО-3-2-14

ЕI  IC7. 4GCCC7 .C 5I-92 206

РД IC7. 4СССГ7• 0С2-92 !206

РД I f7 .46 00 0 7 .0 53 -92 211

РД
 10?.460007.007-92 С

, II
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ИГ-ододхетс'.о табл . I

Яалмеиосашв
материала

Bx5-0IQ-73
У1-ЗС1-07_
У4-С80-С2

.Массы прессовочные 
фенолыше марок 
21 -340-02 , 
S3-34P-65__________

33-340-65

м  Массы прессовочные 
*° фенольные марок

3 4 - 10С-30,
3 5 - 101-30,
аР-.И4гЗЕ-
Массы прессовочные 
фенольные марок 
S xI-0 9 0 -3 4 ,

Масса прессовочная 
фенольная марки

Ф

Марка Скж , {Пркцева- 
группс, ви д);ем ость

13-С1Г-62,
31 -340-02 .

54-ICC—ЗС
Э5-101-ЗС
Э6—0Х4—30

Вх1-С9Р-34
ВхЗ-090-14

ВХ4-СВ0-34

^ - п д р -ч /t
Пресо-матери алы. ДСВ-2 О ®
Дозирующийся отекл о- ДСВ-4
волокнит и гранули ГСП-8
рованный стехловолок- ГСП-32
нит ГСП-400

_1 ТУ ■0-II«g6 3 -7 ? -

С боэначетю  документа 
на поставку

Сбоэнеченме отрасле
левого руко: одяпего 
дрккзнто___________

С.

ТУ 6-07-5015226-10-39

ТУ 6 -C 7-5015226-3-69

ХУ 6-C 7-5C I5226-4-89

ХУ 6-С 7-Э761778-293-89

J  ГОСТ 1

РД IC7.46CCCT.C54-C2

РД IC7. 4GCTC7 • 055-92

РД 1С7.460ГС7.056-82

РД IC 7 .460007.057-9^

215

218

221

224

РД IC7. 4 6СГ"7, С ^

РД I07.4G 00G 7.C 503J:

О
•

мto
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3
9
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с

«и
1

со

Завлекогсние
стер п ел а

Марка (ги г , 
группа, гяд)

.Применя
емость

СЗозначеине доку
мента на поставку

— .у*гог.~с::пб тго.-.
СЗозплчечне отрос- 1 
.-.er.crc p--i;o: одйпего 
,-£ 2 -Г ;Г ;____________

л___

с .

У^терагл п р ессо- ДТ1—43 О  'Я> ГСС1 20437-89 ?л ю т ^ е г ^ . г з л - с г 238
Z*/ЛГ-4С о  яъ___ *

Материал прессо
вочный фенольный 
ш рки 825-014-17

825-П 4-Х 7 !

1 1

ЗУ 6 -I9 -0 3 I-4 S 0 -8 2 j?2  IC7.4600C7.06I-92 241

Пресо-натериал
SffiI-60

&И1-6С

Пленка полиамид- 1Д. 
яая ПК-4 Ы

2 ,5 .  Эпоксидные ПОЁВМВРН 
) I ЗУ II-8C
I I 1ПГС.С23.:С1 ЗУ

3 . Материалы пленочные 
3.1» Пояиаюцш 

I_________ 1 ТУ 6 -05-1775-76

РД IC7 .46СГС7< CG2-S2 243

РД ЮТ .46С-СС7 • Г63-92 245

3 ,2 . Полнелпплхлорсдц
Пленке поливинил- 
эиорвдиая пласта- 
филированная тех
ническая

№-10 О  /Эл ГОСТ 16272-79 РД Ю Т.46Г0Г7.С64-92 247
М-5Г
С

Пленка випиплао- 
топая перфориро
ванная и перфоря- 
роЕзпно—гофриро
ванная

лп ГОСТ 15976-81 РД IC7,460007,065-92 : 250 
I.пго

>4IC
7.46C

C
C

7.C
C

7-S2 С
. 13



Продолжение табл . I

•Наименование
материала

Парка (van , 
группа, еид)

Пленка поливинил
хлоридная декора
тивная отделочная

ПЕСО

ПраШНЯ-
ei'OCTb

Обозначение доку
мента на поставку

Обозначение отрасле
вого руког.одш зго 
документа_____________

ГОСТ 24944-81 РД I*. 7 .  4SCCC7. 0GG-92

С.

253

о

Лента поливинил
хлоридная элект
роизоляционная

О ©
ГОСТ IS2I4-8S РД IC7. 46ССГ7.067-92 255

2 W

Ленты пэ поливи
нилхлоридного 
пластиката

ЛВ-40
Ш Ь&££-
ЛЗ-50

ГОСТ I7G I7-72 Рл- 1Г7.460СС7. ССС-92 257

Пленки поливинил— 
хлоридные пласти
фицированные би
тового назначения

Г1ГВ
пш

ГОСТ 9098-86 РД 1С7.43ГРС7.069-92 260

3 .3 . ПОЛИН’ЗЦЩ

Пленка полшиящ- 
ная ГОЛ

Л 1 О  Га7) ТУ 6 -I9 -I2 I -8 5 РД IC7.46OCC7.C70-92 .264
Б

Пленка полиимпд- 
ная покрывная

- ТУ I6 -5 C 3 .273-86 РД IC7 .460007 .C 7I-92 268

Пленка полиэти
леновая

РД IC7.46ССС7 • С72-92 ! 270

\ з о £

гВ
Д

Э
З

Ч
йШ

г'Ы
Х

 e
i 

и



Продолжение табл . I

Наименование
материала

;рка

5>
\

t

Лента полиэтилено
вая с  липки» слоем

Пленка полисти
рольная

Пленка полиэтилен- £

(ти п , =Приненк- Обозначение документа Обозначение о тр гсд е -
а, бид) ;ем ссть на поставку пого руководящего С.

[ документа

\ о @
1

ГОСТ 2С477-86 РД IC 7.46С0С7. С73-92 275

т
3 .5 . Ш ш стиродн 

____I ГОСТ I2S90-65 РЛ 1С 7.4К С Г7.С 74-92 278

3 .G . П юкэтклонтере& гвлети

РД 1С7.40ГСТ7.Г75-92 \ 282
тере£талатнгя

Пленка эл ектр ои - 
эоляпконпая "£ а - 
варил-211"

107.46ССС7 <С
С

7-92 С
. 15



Продолпеипе табл, I
Нанменовапке .«арка С тяп, Пршеня- {Обозначение докумек- Обозначение отрас
материала группа, 2ЕД) е;.:ость 1та на поставку левого РУК07;0ДЯ2ЦЗГ0 с.

1_________________ документа

3*7. Фторопласты

Пленка н лента из IK0_________ 1___________I ГОСТ 24222-80 |рг 1С7.46СС:С7 'ВП-92 296
фторопласта-4 1ВО . 0  т  I

ЭН____________
IlIO

__________ L ______ о т
Материалы ф горо- 1Ф4КС-ЭА ТУ 6-C 5-C 4I-774-82 РД IC7.4GCrC7.rCI-92 " Ж
пластовые пленочные! 

адгезионно-способные
Ф430-ЗА

Лента из фгороплас- I 1 ТУ 6-С5-1388-86 РД IC7. 46СПС7. С82-92 ЗС7
тового материала 2
уплотнительного 
(лента ФУЮ

3
11

Пленка триацетат
на ллзол о зная элек
троизоляционная 
етабопластифидаро- 
ванная

3 .8 . Целлопластн
! 17 6-17-499-84 РД IC7.46C0C7.C83-92 310

Z6
-4

X
)*

tf)
00

9V
**

O
I 

2*
 9

1



Лроло'-.eicie табл. I

Наименование марка (тип. Сб с значаще доку Обозначение отраслево
метериала группа, вид) емость мента на поставку го рукозо,гтг.ого доку

мента . -
С.

Пенопласт плиточный 
ПХВ

ПС-1 я ПС-4

ПХВ-Т-85
ПХВ-1-Н5
ПХБ-2-195

Пенопласт плиточный {ПУ-1С1 
полиуретановый мар
ки ПУ-1Р1

4 . материалы газонаполненные* 
4 .1 . Полнейнплхлоряды

ТУ G -C 5-II79-83

4 .2 . Лоллстпролн
ТУ 6-05-1178-67 
Т У 6 -$ 5 -£ £ -М  ф

1ПС-1-70 & ф  !
ш с-т-тп о
ПС-1-150
ПС-1-2С0 О  <£\
{ПС-4—40
ЕС -4-60
(ПС-4-65

РД IC7. 46ГСГ7. Г84-92

РД 1С7.46ГСС7.Г86-Э2

4 .3 . Полиуретаны
ТУ 6-C 5-I768-76

313

315
3 5 3

РД IC7.46J ГС7.С88-92 319

Пенополиуретан элас
тичный на основе по
лиэфира П-22Г0 сам о- 
затухавдяй

4П-С,8С ТУ 6 -55 -43 -90 РД 1Г7.46ГРГ7.Г89-92 I 321

о 
г

б
-ь

я
'ш

э
д

^
ш

 f
fd



Продолжение табл. I
Наименование
материала

'Japica (тип, 
группа» вид)

Пенополиуретан элас-35-С Р8А 
тайный на основе по
лиэфира П-2200 марки 
3 5 -0 ,8 А для авиавд- 
оттой промышленности! 
Пенополпуретан элас-3£ 
тинный на основе п о -40-п.й 
лиэфкра 11-22СО для 
мебельной промыш
ленности____________

Применя
емость

Об'•значение доку
мента на поставку

ТУ 6 -55-44 -90

Обозначение отрасле
вого рукогодяцего 
документа_____________
РД 1С?7. 4600С7 . С90-92

С.

324

со
!5-Р .8 ГУ G-55-45-SC У/ 1С7.43ГС' 7 .Г91-22 ^ 2 8 -"

3? £? ?,
10- 1 ,2

Пенополиуретан элас-Ш У~зд-1 
тинный морозостойкий 
марки ППУ-ЭМ-1

ГУ 6-05-1473-76

4 .4 . Фенопласты
Пенопласт термореак- JBK-20 О б ?.1 Ь
тивный марок 45-20 фф
и Сф 1

РД 107 ,46ССС7.092-92

РД IC7. 460СГ7. С93-92

ъ П

333
3 W

Полиамид 6 блочный 
(капролон В)

5 . Заготовки 
5 .2* Полиамиды 

-L i 1У 6-С 5-988-87 РД 107,4SCCC7.094-92  336

18 
РД IC

7.46C
007.007-92



f

Проло.тг.йнпе табл . I

*]£Я.'п6К05£1С!в Ltapsa (ти п , i Еряменя- 'Обозначение доку- Сбозначе!ше отрасле
материала группа, гад ) j| емость |Ме;гга на поставку вого руководящего 

го!-ггг :йитз
С.

Трубки ИЗ ПОЛШШ1ШЛ-̂ 2г41

Трубка термоуеаш ва 
емая

1-|гур

ДагДаа облучокгкцг froi 
Трубы напорные и з Ь
полиэтилена Г

5 .2 .  Полиалкпяхторидц

О  т  !Г0СТ 19034-82 j РД 1С7.460ГС 7.Г95-92 340
г я *

та  ЙР“ 50 Р  ($ ) (
________________________ ’ТЗ-бС____________ О  <£)
Труб?П ПОДИВМНИЛХЛО-«
пндннб гибкие дтя  • 
г.не:.::пт*'*«»сгпх
III сб о р о в

«в

- - - - |1

ТУ 6 -C I-II9 6 -7 9  2 РЛ IC7.46CCC7.C9G-92 345
t *
S 1

Прутки сварочные из 
непластийпк'.рован- 
п ого  палявинплхло- 
tso a

I !ЗУ 6 -^ 5 -1 16 0 -7 5  ' РД 1С7.46ГСГ7.087-92 347
1 ? ;
1 * »
i . .

Трубки медицинские 
поливинилхлоридные

*■ jiy  6 4 -2 -2 8 6 -7 8  Ю 7.46ГГГ7.0 8 8 -8 2 j 349

5 .3 .  Поллолескнк 
i
I '

I ДС7.ЭТ5. М3 V  'гД 1С7.46ГГГ7.1Г0-5г| эр
1 I '

'■ -W .m s :TvlS . -ГД IM.43rr."7,i a - s d j g
•* ГОСТ I859S-53 »?Д 1Г7.46С0С 7.1С 2-22,

Г*.

61
 

•о
 г

в
-^

о
'м

о
ээ

гм
!



Продолжение табл . I

Наименование t.1apna (ти п , 
материала Jrpynna, вид)

Црнмеия-j Обозначение д о к у -' 
емость I мента на поставку

Обозначение отрасле
вого руководящего 
документа

С.

Плиты полистирольные | -  |

5 .4 . Полистиролу 

| | ТУ 6 -05-1479 -76 | РД IC7.46CCC7.IC3-92 1 363

Стеркни электротехш -j -

5 .5 . Фелопласты 

| О ®  |Г0СТ 5385-74 1 РД IC7.460CC7.IC4-92

1

964
ческие текстолитовые 1 1 4 4 5
круглые

Материал фторопласто-| ФУ1.1-В 
вкй уплотнительный..

5 .6 . Фторопласты

1тУ 6 -C 5-I570 -86 РД 1С7.46РСГ7.105-92 367

Заготовки из фторо
пласта-4  и фтороплас
т а - ^  общего назначе
ния_____________

о ®
07 &-Ч 5-81 Г-88 РД 1С7.46ГП07.106-92

Трубки электронзоля- 
хщонные из ф тороплао 
та  4Д и 4ДЛ

Цилиндры и трубки ТСЗФ

стекдоэлоксиф еколь-
ные

О ® ГОСТ 22С56-76

1 ТС2Ф |;
ЦСЗФ

1

ГОСТ 12496-88

РД IC7.4GCCC7.IC7-92

РД 107 .460*07 .108-92

371
n s

375

20 РД IC
7.460C

C
7.0С

7-92



Продоялеяие табл. I
Налпенование Марка (ти п , Применя Обозначение доку- 1! Сбозкачеггго отрас
(материала группа, гид) емость мента на поставку левого руководящего 

I документа
С.

6 ; Материалы листовые

?Д
 IC

7.46ССС7 • СС7-92 С
. 21



Продолжение табл. I
22 РЛ 1С7.460СС7.СС7-92



Лрода~ел-'о табл. I

Наименование
материала

гЛарка (тип, Примени:- 1сбоз!«сченке Д01:у-
гр^тха, вид) е:аость :ента на поставку

Обозначение отрас
левого руководящего
документа____________

С.

Пластикат поливинил- :ПП-3 ТУ S-C2-23-88
хлоридный прохладой- [ПП-КЗ 
ЛЕы__________________

РД IC7.4S: c :7 .I I5 -C 2  401

Материал термоплас- Бипппрсз ш т и - 
тпчный аиняпроз ------------L

ТУ 6 -12-165-80 РД 1С?.46ГС Г7.П 6-22

Винпппоз п р оз- j 
рачзык-К 1

ИЗЕШРОЗ проз- 
{пачнык-Ф________
Вишпроз белый 
(матированный

404

6 .3 . Полистиролн
Листы нз ударопроч- X . . 1с
кого полистирола Б 1

П 1

\

РЛ 1Г7. 46Г'“С7 ■ П 7-92  i40?

6 .4 . Пластики слолстш  
6 .4 .1 . Пефольгпровашше пластики

Текстолит электротех
нический листовоП (Л

к
|п
т
|лт

РД IC7.46O0C7.118-22  ,412

т

>Д 1Г7.46ГГГ7.С
С

7-92 С. 23



ПродолкшЕ'.в табл . X

Наименование
материала

Ларка (тип, 
группа, вид)

Лримоня-
емость

Обозначение доку- 
мента на поставку

Сбозпачение отр а с- | 
левого руководящего 1 С. 
докупепта !

Текстолит хонструк- 
иконный

ПТК ГОСТ 5-78 РД IC7.46CCC7.119-92! atq
ПТ i
ПТМ—I _________

Стеклотекстолит
электротехнический
ЛИСТОВОЙ

СТЭФ 0 ( Я ) ГОСТ 12652-74 РД IC7.46CC07.120-02 423
* 5 ?СТЗФ-1 О Ш .  .

СТ-ЗТФ . _.
СТ8Ф-ПТ
CT-tM

Стеклотекстолит
КОНСТРУКЦИОННЫЙ_____

вфт- с : ГОСТ 1Г292-74 РД IC7.46C5C07.I2I-92 432
ш т = з_________ :__________

Гетинакс электротех-ll 1 
нический листовой j l l  !

с ° — 1—
frl _ _ _ _ _ _ t_ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Р

|ГССТ 2718-74 РД 1С7.46П0С7.122-92 440

Пластик бумално-сж>-|А 
истый декоративный h

[ГОСТ 9590-76 РД IC7.46C0C7.123-22 447

Стеклотекстолит 1сТб£Т 
электротехнический |СТЭТ 
тонкий

р  I6 -5C 3 .118-78 РД 1С7.460ГС7.124-92

24 РД
 IC

7.4600C
7.C

C
7-92



Продолжение табл. I

Наименование
материала

Марка (тип. | Пр-леня- 
групла» вид) • емость

■ Обозначение доку
мента га поставку

Обозначение отрасле
вого рукоподянего 
лс^тмэнта _

С.

Стеклотекстолит лис
товой с адтезивнш 
слоем главки. CTSK _

CIcK j 
1

ТУ IS-5C3.2CI-6C* ?Д IC7.46ГРС7.125-82 455

Гетинакс лавсановый 
электротехнический 
марки ЛГ

лг j ТУ I6-5C 3.224-82 РД ICT.46CCC7.126-92 45В

Г. IC7.46CCC7 .ГС
7-92 С

. 25



иродогаегате таол* ±
■Наименование
материала

^арка (тип» 
группа, вид)

Применя
емость

Обозначение доку
мента на поставку

Сбоз;ачеш :о отрасле
вого руководящего 
ЛОКУмеета .

С.

Стеклотекстолит 
фаяьгированный об
щего назначения ма
рок ФС-1.И ФС-2

ФС-1__________ I____________ ТУ I6 -5 C 3 .271-86 РД IC7.460CC7.125-22 479

Ь^![
ФС-2

Стеклотекстолит 
теплостойкий и теп- 
лостойкий негорючи! 
фольтрованныэ

СТНФ-1-35 ГСУ I6 -5 C 3 .161-83 РД 107 .460007.13^ 92 483
СТНФ-1-18
СТПФ-2-35
СТНФ-2-18 .

_СТФ-1~35 _ О  (Л?)
CTO-I-T8
СТФ-2-35

L c b -&-i 8_____:
Полиимил Ф ольгиоо- | П5-1 
ванный марок ПФ- I  1 ПО-2

_______________ 1_______________

L .................. ТУ I6 -5C 3.2C 8-8I РД IС7.46ССС7. X3I-S2 492

1
С теклотекстолит ] CZTA-5-T 
теплостойкий марок 1 СШ А-5-2 
С Ш -5 -1 . СТПА-5-2 1

ЯУ IG -5C3.2C0-80 РД IC7.460CC7.I32-92 495

^ эл ек тр и к  Ф ол ьги -[ OJjiH-2.8 1 
рованный ФЛАН ГфДАН-3.8 !

ТУ 16-503 .148-80 РД 1С7.46ГГ07.133-82 499

1ФЛАЗ-5.Р |
1 СИН-7.2 1

|ФЛДН-16,С

мф
3

Ооо

7яtoго



Продсвпепне табл. I

Наименование
материала

1

"̂ арна (я ш , |Цря:.:еня- 
груяпа, вид) j емость

Обозначение доку- 
..reitra на п оста в у

Сбсзкаченйе отрас
левого Р7 К0 Е0 ЛЯП0 Г0

логтг.гента
с.

Листы Фтороиластовш ФС—4 ГОСТ 2ICOC-8I РЛ 1С7.46ГСС7.134-92 ! 504

i
неарнированные я ар - 'ФАЭ-4Д | 
парованные фольгпро- 1 1 

ванные !
Листы из фторопласта- 1ФА0-4Д СКЕ 
4Д фолъгированного 1 
армированного [
ГФАФ~4Л СКЯ) 1 ... .

ТУ 6-05-1817-30 РД IC 7,460007.135-92 507

509Гаиш акс фольгироваи-;
вы& общего назначения;

1

Г0С-Т-35Г ТУ I6-5C 3.IS5-03 РД ХГ7.46ГГГ7.136-82
ГК>а!-1-35Г
Г0ФЗ.’.г-2-35Г

Лавсан фольгарованнкй |ЛФ-1 
матяш ЛФ-1 |

ЗУ 16-5СЗЛ8С-6 Р̂Д 1С7.46ГС07.137-92 
I

514

Плешей фторопластовые 
армированные и .ноар- 
шровавны? фольгировая- 
212_____________________

!©-эг.»-2 ЗУ 6-05-041-848-83 РЛ 1Г7.460С07.138-82 517C-4-.fL'CC-I
:Ф-41!ГСФ-2
j !

Стеклотекстолит обще •ссж -г ЗУ 16-503.204-80 РД 107,4 6 “ СГ7. I38-C2 , 519 
i 
1 
1

го  назначения негорд- 
чиН фольгировашшй 
марок ССНФ-1 и 
CC®-2

ССЖ-2 ;
1

53

О 
'*А

21



Продолжение табл. 1

Наше нование 
материала

Марка (тип, 
группа, вид)

Применя
емость

Обозначение доку
мента на поставку

1

Обозначение отрас
левого руководящего

документа
С.

Стеклотекстолит т е п - СТАП-1 ! ТУ I6-E 7 РД IC7.46CXX7.140-92 523
лостойккй фольгиро- СТАП-2 . . . .  __!И79.0102.СС1 ТУ
ванный марок 
СТАП-Г. СТАП-2
Лиэлектрик гибкий
фольгированный
ФДН-1

Ш -1 ТУ IX -82 
ЫУ0.С29.4С9 ТУ

РД 107.46С0С7.1 41 -92 529

6 .5 . Соликопласти 1
С теклотекстолит СШ1 ТУ I6 -5 C 3 .042-75 РД IC 7.4600C 7.I42-92 531
электротехнический 
марки СТКМ

гб
-д

ю
*д

зо
з9

**
го

1 
вз

 в
з



РЛ IC7.46С0С7. СС7-92 С. 29 
Табйлиа 2

Наименование Обозначение отрас-
матогшала ясного стандарта .
Заготовки из полиэ-ОСТ 4Г 0.023.069-74 
холена низкой плот-j 
ности (высокого 
давления), получае
мые Метода! спека
ния в закуп е

Шланги полиэтиле
новые облученные

ОСТ 4Г 0'. 023.430-77

Рекомендуемая область 
применения
"ля получения деталей элэк- 
троизодяпнопного и радио
технического назначения, ра
б о т я г ^  в интервале темпе
ратур от кчнус SC до пето 
8Г °С, эксплуатируема: в ус
ловия: воздействия различных 
кшияетоокнх Факторов, аг
рессивных срод, СВЧ-дпапазо- 
на, ваисуут.та
В качестве гибких трубопро
водов для перекачивания под 
давлением дистиллированной 
води высокой частот*:, анти
фризов, топливных, масляных 
охлачдгията зндких сред, га
зов , a ra ise  а качестве з а - 
1ЧИТИНХ и изоляционных трубок 
при прокладке проводов к к а - 
болой. Предназначены для ра
боты в интервале температур 
от минус 60 до плюо 8С °С, 
а такие в условиях воздейст
вия климатических, тонизиру-

Мптериалы компози
ционные пленочные 
ПОДАСТ И ПОШВАРТ

яяих, термовакуумных факторов 
и в поле электромагнитных 
излучений

XJT 4Г 0.023.431-79 Для герметизашш специальных 
устройств, работающих под 
давлением в среде воздуха, 
элегаза в интервале темпе
ратур от минус 60 до шлю 
80 °С в условиях, псключа- 
щих прямое воздействие 
ультрафиолетовое лучей
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Продолжение табл. 2

Наименование
иадерцадд_____ 1
Заготовки из поли
этилена облучегаше

Обозначение отр а с- {Рекомендуемая область 
левого ■стандарта Ьппмош вм_____________
ОСТ 4Г 0.С 23.433-79 Для изготовлешгя деталей олок-

тролзоляш ош юго и радиотех
нического назначения, работа- 
зоогас в интервале температур 
от минус 60 до плис 9С °С в 
условиях воздействия различию 
агрессивных оред и ионизирую
щих излучений

Материал ПЭНДГ

Материалы высоко
частотные ПТ я СТ

ОСТ 4Г 0.023.438-81

ОСТ 4Г 0 .023.600-82

Для изготовления радиотехничсс- 
ких деталей с  различной диэлек
трической проницаемостью, ра
ботавших в интервале температур 
от минус 60 до плюс 85 °С 
Для основами высокочастотных 
печатных плат и других радио
технических деталей* работа:>- 
щих в интервале температур от 
ш нус 60 до плюс 80 °С (для 
материала ПТ) и от минус 60 
до плюс 95 °С (для материала 
СТ)
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