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Проба на двойной кровельный замок служит для опреде
ления способности металла принимать заданную по разме
рам и форме деформацию и применяется для листов толщи
ною менее 0,8 мм.

а) Образцы для пробы могут иметь произвольные разме
ры, но с тем, чтобы линия замка была не менее 150 мм.

б) Проба состоит в соединении двух кусков листа вплот
ную двойным замком, как показано на черт. 1, с последую
щим загибом по линии, перпендикулярной к линии замка, на 
угол, определенный' в соответствующих технических условиях, 
но не больше 45° (черт. 2), и разгибом в плоскость; число 
загибов и разгибов должно быть указано в соответствующих 
технических условиях. Загиб и разгиб производятся при по
мощи киянки на деревянной подкладке. Перегиб при произ
водстве данной пробы не допускается.

в) Проба замком производится только в холодном состоя
нии.

г) Признаком того, что образец выдержал пробу, служит 
отсутствие отслаивания, трещин, надрывов и излома как в ма
териале образца, так и в его покровном слое (оцинковке, 
полуде и т. п.).

Черт.

-  L ?J5Q

Черт. 2
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