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Содержание альбома 4

Марка Наименование Стр.

АР.ВМ Ведомость потребности в материалах 3
КЖ.ВМ1 Ведомость потребности в материалах 

на изготовление монолитных железо
бетонных конструкций, П класс защиты

6

КЖ.ВМ2 Ведомость потребности з материалах 
на изготовление сборных железобетонных 
конструкций. П класс защиты

9

КЖ.ВМЗ Ведомость потребности в материалах 
на изготовление монолитных железо
бетонных конструкций. Ш класс защиты

12

КК.ВМ4 Ведомость потребности в. материалах 
на изготовление сборных железобетонных 
конструкций. Ш класс защиты

15

КН.ВМ5 Ведомость потребности в материалах 
на изготовление монолитных железобетонных 
конструкций. 1У класс защиты 18

КЖ.ВМ6 Ведомость' потребности в материалах 
на изготовление сборных железобетонных 
конструкций. 1У класс защиты

22

тх.вм Ведомость потребности в материалах 25
А.ВМ Ведомость потребности в материалах 26
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Наименование материала и 
единица измерения

Код
Коп. Примечание

< я я к я № н я а з а Е ш ;

материала ед.
изм.

Битумы нефтяные и сланцевые,т 025600 168
Битумы нефтяные строительные |

3 твердых марок, т | 025621 168 0,50 I1 Сталь сортовая конструкцион- | |
5 нал, т 1 I
S Прокат из стали Ст.З, т | 129999 168 0,17 1
7 Итого стали сортовой конст- | ' 13 аукционной в натуральной 1 I? массе, т 1 129999 168 0,17 1
0 В т.ч. сталь тонколистовая § "I1
2

от 1; 9 до 3,9 м, т | 129999 168 0,17
1

Итого стали сортовой конст- В 13 рукционной, цриведенной к 1 14 стали класса С 38/23, т | 129999 168 0,17 1
5 Всего сортового проката обык- 1 86 новенного качества, стали сор-| .
17 т о б о й  конструкционной, листо- I 1
8 вого проката, металлоизделий 1 j
1? промышленного назначения в j
>0 натуральной массе, т | 129999 168 0,17 1

Привязан

Инв. №

ТП 090I -4- I 7.89 АР.Ш
Ж! ЮДИН
1ач.от.1и Федотов \oi.i9

M-fi Ведомость потребности 
в  материалах

Стадия | Лист Листов
L контр. Климов ft A Jt4̂- 'iMtfll РП 1 I 3
Н.ач. три не с е лова Ь9 ,'ЛУгГКУ РПФГГР
ас-поля л а р о у з о Е р ^ ^ ^ ^ Гипрокоммундортранс 

г .  Москваi
2  3 3 2 7 - 0 ^  Ч  Ф ормат А4
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Наименование материала и 
единица измерения

Код
Кол. П р и м е ч а н и е

материала ед.
изм.

В т.ч. сталь тонколистовая jf *

от 1,9 до 3,9 мм, т I 129999 168 0,17
Всего, приведенной стала к i

классам AI и Ст.З, т | 129999 168 0,17
В т.ч. на строительные |
стальные конструкции, т I 129999 168 0,17
Трубы стальные горячедеформи- |
ровакные гладкие (кроме
нарезных), т I3I000 168 0,06
Продукция лесозаготовительной
и лесопильно-деревообрабаты-*’
вающэй промышленности, м3 9
Пиломатериалы качественные,м3 В 533100 ИЗ 18,00
Итого лесоматериалов в услов- 1
ном круглом лесе, м3 559999 ИЗ 27,00

. Щебень, .м3 57III0 ИЗ 324,23
Песок строительный природ-
ный, м3 57II40 ИЗ 125,57
Цемент, т
Портландцемент 300, т 57315I 168 33,38
Цемент всего, приведенный к
марке 400, т I 573999 168 30,04
В т.ч, на изготовление моно-
литных ж /6  и бетонных конст-
рукций, т 573999 168 30,04

1Привязан

1нв. № 'ЮТ

ТП 090I-4-I7.89 АР.ВМ
Пигт 

2 
А А
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Наименование материала и 
единица измерения

Код
Кол. Примечание

материала ед.
изм.

Изделия минераловатные тепло- |
и звукоизоляционные, м3 576200 И З 2,80

Изол (включая фольгоизол), м2 577403 055 4692,60

3
I 3
1 3
1 I

3
3
I
1

.

Привязан

Инв. №

ТП 0 9 0 I - 4 - I 7 . 8 9  АР.ВМ
Лист

3
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Наименование материала 
единица измерения

и Код
Кол.

------- ------- я----

Примечание
материала ед.

изм.

Сортовой прокат обыкновенного
: качества, Т

--------- ---------

1 Д s  12 мм Т 093004 168 0 ,88 Я
1 Д = 6 мм т 093004 168 0 ,42 1

I Д s  8 мм т 093004 168 0 ,67

. Д = 10 мм т 093004 168 3 ,00
' Д = 14 мм т 093004 168 1 ,65
1 Д а 16 мм Т 1j 093004 168 2 ,39
» Д а 20 мм т || 093004 168 2,83
Э Д = 25 мм т 093004 168 18,96
1 Итого по классу А-3, Т 1j 093004 168 30,80.

2 Д & 6 мм т ) 093009 168 0 ,96
3 Д а  8 мм т 093009 168 1 ,13
4 Д = 10 мм т 093009 168 2 ,07

5 Д = 12 мм т | 093009 168 0 ,98

6 Д = 14 мм- т !1 093009 168 0 ,53
7 Итого по классу A-I . т j( 093009 168 5 ,6 7

в Итого сортового проката обык- |
9 новенного качества, т 1| 093098 168 36 ,47

0 Сталь оортовая, т Ij 095309 168 0 ,01

Привязан

Ihb. №

гаг
ач

ТП 0 9 0 I -4 -I7 .8 9 K3E.BMI
Юдин *JJ

ведомость потребности в,л0".1-,3»ft»w.OB Ь̂ /т^ДШматприатгат. на изготовление 
[ач, гр>,Веселой ^монолитных железобетонных
[(Ж0ЛЩ1Т . ГарОузЬва jjfTW 1,

Стадия Лист Листов
ш ■ 1 3

конструкций.
П класс защиты

МШ РСФСР
Гипрокоммундортранс 

г. Москва
2 3 3 2 7 -0 4  7  Формат А4



Наименование материала и
единица измерения *

Код
Кол. Примечание

материала ед.
изм.

эвмаь*
168Прокат листовой рядовой, т • 097309 17 ,8 5

Итого стали в натуральной
массе, т | 097309 168 54,33

В т .ч . сталь среднесортная, т | 097309 168 2 1 ,8 3

В т .ч . сталь мелкосортная, т 0S7309 168 1 1 ,5 2

В т .ч . катанка, т 097309 168 3 ,1 8
В т .ч . сталь толотолнстовая

(от 4 мм), т I 097309 168 0 ,2 7

В т .ч . сталь тонколистовая 8
от 1 ,9  до 3 ,9  мм, т | 097309 168 1 7 ,5 2

Итого стали, приведенной к |

стали класса AI, т 8 129999 . 168 49,71

Итого стали, приведенной к . |

стали клаооа С 3 8 /2 3 , т | 129999 168 17,86

Всего стали, приведенной к |

классам AI и Ст.З, т !  129999 168 6 7 ,5 7
Всего сортового проката обык-1

новенного качества, стали

сортовой конструкционной,-лис-

тового проката, металлоизде-
лий промышленного назначения

в натуральной маоое, т | 129999 168 54,33

В т .ч . сталь среднесортная, т | 129999 168 2 1 ,8 3

В т .ч . сталь мелкооортная, т 1 129999 168 1 1 ,5 2
В т .ч . катанка, т | 129999 168 • 3 ,1 8

ТП 0 9 0 I -4 -I7 .8 9

Привязан

1  .

Инв. Ns 5

КЖ.ВМ1

Лист

2

________ А А



Наименование материала и 
единица измеоения

Код

5 т .ч . сталь толстелиотовая j

материала
<«1ЯШЖ5№

ед.
изм.

Ксл. ! Примечание

i

от 4 мм, 129999 168 0,27
Б т .ч . сталь тонколистовая
от 1,9 до 3,9 мм, 129999 168 17,52
Всего приведенной стали к
классам AI и Ст.З. 129999 168 67,57
В т.ч . на изготовление моно-
штных ж/б и бетонных конст
рукций, т 1 129999 168
Трубы стальные для строитель
ства конструкций,

67,57

Трубы стальные для строитель
ства конструкций, 129999 168 0,54
В т .ч . трубы ст . горячедефор
мированные гладкие, 129999 168 0,54
Щебень, мс 57III0 И З 341,63
Песок строительный природ
ный, м' 571140 И З 256,22
Цемент,
Портландцемент 400, 573I I 2 168 155,47
Цемент всего, приведенный
к марке 400, 573999 168 155,47
В т .ч . на изготовление моно
литных ж/б и ‘бетонных конст
рукций, 573999 168 155,47

ТП 090I-4-I7.89

Привязан

! \
...  1 .. 1 ...

в 1
Инв. № : т  :Г П

КЖ.ВМ1

7-, .КПJ !Н1. { « 

"11
O 'JCW O Г. Cl





Наименование материала и 
единица измерения

Код
Мог, Ппимрилмир

материала
L  ...............

иезм.
11

Итого сортового проката обык- 1 “ 1

ковенного качества, т j  093098 168 27,69
Прокат листовой рядовой, т |  097309 168 0,30
Итого стали в натуральной 3
массе, т | 097309 168 28,00
В т.ч. сталь среднесортная, т |  097309 168 19,02
В т.ч. сталь мелкосортная, т |  097309 168 6,66
3 тл» катанка, т | 097309 168 2,02
В т.ч. сталь толстолистовая 1
(от 4 мм), т 3 097309 168 0,30
Металлоизделия промышленного-
назначения, . т
Проволока ЕР-1, т I 21400 168 .0,30
Итого металлоизделий промыш-
ленного назначения, т 1 129999 168 0,30

. Итого стали, приведенной к •

стали класса AI, т 129999 168 38,68
Итого стали, приведенной к
стали класса С 38/23, т | 129999 168 0,30
Всего стали, приведенной к
классам AI и Ст.З, т | 129999 168 38,99
Всего сортового проката обык- 1

новенного качества, стали сор-|
т о б о й  конструкционной, листо- I

вого проката, металлоизделий |

Привязан

. г \

1
Инв. № " |

ТП 090I-4-I7.89 КЖ.ВМ2
Г\ г



Наименование материала и , 
единица измерения

промышленного назначения в

Код

материала

натуральной массе, т | 129999 168 28,29
В т.ч. сталь среднесортная, т | 129999 168 19,02
В т.ч. сталь мелкосортная, т | 129999 168 6,66
В т.ч, катанка, т 129999 168 2,02
В т.ч. сталь толстолистовая
от 4 -мм, т 129999 168 0,30 1
Всего, приведенной стали к J

классам AI и Ст.З, т 1 129999 168 38,99
В т.ч. на изготовление сбор- |
ных ж/б и бетонных конструк- |
ций, т 1 129999 168 38,99
Щебень, м3 | 57III0 ИЗ ' 118,02
Песок строительный природ- 1
ный, м3 1 57II40 ИЗ 88,51
Цемент . т |
Портландцемент 400, т | 573112 168 57,04
цемент всего, приведенный ■ §
к марке 400, т | 573999 168 57,04
В т.ч. на изготовление сбор- |
ных ж/б и бетонных конструк- 1
ций, т 1 573999 168 57,04

I
I

I

ед.
изм.

Кол. Примечание

ТП 0901-4-17,89

Привязан

Инв. №

КЖ.ВМ2
Лигт
3

О
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Наименование материала 
единица измерения 1

Код
Кол. Примечание

материала ед.
изм.

Сортовой прокат обыкновенного | ~ i
[ качества, т | S
» Д = 6 мм т 093004 168 0 ,3 0 9
i Д = 8 мм т 093004 168 1 ,01
i Д = 10 мм т 093004 168 2 ,11
> Д = 12 мм т 093004 168 0 ,6 2
г Д = 14 мм т 093004 168 1 ,5 0
1 Д = 16 мм т 093004 168 3 ,9 6 1t Д -  20 мм т |j -093004 168 0 ,5 0 1Г Д = 22 мм т 3 093004 168 2 ,1 0
1 Д в 25 мм т || 093004 168 16 ,30
2 Итого по классу А-3, т |j 093004 168 28 ,40
3 Д = 6 мм т j 093009 168 0 ,9 9
1 Д = 8 мм

т | 093009 168 1 ,1 8
5 Д = 10 мм

т 1 093009 168 2 ,11

6 Д в 12 мм т 093009 168 0 ,9 0
7 Д = 14 мм т 093009 168 0 ,5 3
В Итого по классу A-I, т 093009 168 5 ,71
9 Итого сортового проката обык-
0 новенного качества, т 093098 168 34 ,11

Ihb. №

Привязан

ТП 0 9 0 1 -4 -1 7 ,8 9ид i toH
^  тйНв- T

'&% материалах на изготовление]^
hw nrv 1 ^ !^ е г л м .^  ™ m" ” v ЖвЛвЗОбвТОННЫХ Гд а ;

КЖ.ВМЗ

Стадия

Ьч. Гр;,'Ьо СеЛОВ£:̂ /̂ П̂ ?УГ-У10И0ЛИТНЫХ JK
[01ЮЛ1-:. Гапб'/зог. конструкций.

Ш класс защиты

Лист Листов

Т ___
Ш 1  РСОТ
типрокошундортранс 

г . Москва
2332?-0*г /'З Формат А4



Наименование материала и 
единица измерения

Сталь сортовая,
Прокат листовой рядовой,
Итого стали в натуральной 
массе,
В т.ч. сталь среднессртиая, т 
В т.ч. сталь мелкосортная, т 
В т.ч. катанка,
В т.ч, сталь толстолистовая 
(от 4 м?л),
В т.ч. сталь тонколистовая 
от 1,9 до 3,9 мм,
Итого стали, приведенной к 
стали класса AI,
Итого стали, приведенной к 
стали класса С 38/23,
Всего стали, приведенной к 
классам AI и Ст.З,
Всего сортового проката обык
новенного качества, стали
сортовой конструкционной, лис 
тового проката, металлоизде
лии промышленного назначения
в натуральной массе,
В т.ч. сталь среднесортная, т 
В т.ч. сталь мелкосортная, т

Привязан

Г
1
1 1

Инв. № |

КЖ.ВМЗ
Лист

2
____ 1

ТП 090I-4-I7.89
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Наименование материала и 
единица измерения

Код

материала | ед.
| изм.

Кол. 11римечание

Б т .ч . катанка, т ] -129999 168 3,48
В т .ч . сталь толстолистовая

от 4 мм, т 129999 168 0 ,2 7 ~ 1

В т .ч . сталь тонколистовая
от 1 ,9  до 3 ,9  мм, т 129999 168 17,51

Всего приведенной стали к 1
классам AI и Ст.З, т j 129999 168 64,18 1
В т .ч . на изготовление моно-

литных ж / б  и бетонных конот-

рукций, т 129999 168 64,18

Щебень, м3 57III0 ИЗ 275,39

Песок строительный природ-

ный, м3 1 57II40 ИЗ 206,54
Цемент,' т 1 .

Портландцемент 400, т | 573II2 168 123,35
Цемент всего, приведенный к |

марке 400, т | 573999 168 123,35
В т .ч . на изготовление моно- 1

литных ж / б  и бетонных конструк

ций, т 573999 168 123,35

Привязан

Инв. № . j

ТП 0 9 0 I-4 -I7 .8 9  ' КЖ.ЕМЗ
Лист

3
i S  Формат АЛ
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Наименование материала и 
единица измерения

Код
Кол. Примечание

материала ед.
изм.

Сортовой прокат обыкновенного
качества, т

Д = 18 мм т 093003 168 0 ,05

Д = 25 мм т 093003 168 0 ,4 2

Итого по классу А-2, т 093003 168 0 ,4 7
Д"="6~мм т 093004 168 0 ,76

Д = 8 мм т 093004 168 0 ,0 2

Д = 12 мм т 093004 168 1 ,92

1 Д = 14 мм т 1 .093004 168 1 ,83

Д = 18 мм т 1 093004 168 0,76

Д = 20 мм т 093004 168 10,50
Д = 22 мм т j 093004 168 2 Ж ~

Д = 25 мм т 093004 168' 0 ,79

Итого.по классу А~3, т !j 093004 168 19 ,38

Д -  6 мм т 093009 168 0 ,1 9
Д = 8 мм т j] 093009 168 0 ,3 0

Д = 10 мм ‘  ч | 093009 168 1 ,82
Д а 12 мм т || 093009 168 0 ,3 9

I Д = 16 мм т 093009 168 0 ,1 0

Итого по классу A-I, т | 093009 168 2 ,80

Привязан

к  №

[_____
ТП 09Q I -4- I 7.89 К Ж .Ш4

геГбт
Юдин i ш *

!*Ш<В9Домооть потребности в Стадия Лист j Листов
j.ivu iR W B  о9.?;л'.атеоиалах на изготовление РП 1 1 3жвлезоиетонных КОН*

отр'укций
i 1 1 | Ш класс защиты .

'МШ РСФСР Гипрокошундортранс 
г. Москва

3̂S27~0̂ f iS Формат A4
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Наименование материала и 
единица измерения

Код
Кол. Примечание

материала ед.
изм.

Итого сортового проката обык-
I

новенного качества, т I 093098 168 22,65 I
Прокат листовой рядовой, т I 097309 168 0,27
Итого стали в натуральной
массе, т 097309 168 22,92
В т.ч. сталь среднесортная, т 097309 168 14,52
В т.ч. сталь мелкосортная, т S 097309 168 6,88
В т.ч. катанка, т | 097309 168 1,26

§
В т.ч. сталь толстолистовая |

1
(от 4 мм), т \ 09730S 168 0,27 I
Металлоизделия промышленного I
назначения, . т §
Проволока,BP-I, . т || I2I400 168 0,30
Итого металлоизделий промыш- I
ленного назначения, т |\ 129999 168 0,30

’ Итого стали, приведенной к' |
стали класса AI, т Ij I2999S 168 31,52

I  Итого стали, приведенной к |
! стали класса С 38/23, т |I- I

j 129999 168 0,27
! Всего стали, приведенной к

классам AI к Ст.З, т 129999 168 31,79
! Всего сортового проката обык- I

новенного качества, стали сор-
9

[ товой конструкционной, листо- »i
[ вого проката, металлоизделий Я -

ТП 090I-4-I7.89
Ь-

Привязан

Инв. №

КЖ.ВМ4
Лист

2

?Ъ.9?'?-ПЬ 17 гг,
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Наименование материала и 
единица измерения

Код
Г “ “  

Кол. Примечание |
материала j

промышленного назначения в
С '■ ~ "nTTTKnnfn 1 i'll ТОМИТ
Йf*

т̂щвшг чтпп.
1

натуральной массе, т | 129999 168 23,22 1

В т.ч. сталь среднесортная, т | 129999 168 14,52 1В т.ч. сталь мелкосортная, т |  129999 168 6,88 3

В т.ч. катанка, т |  129999 168 1,26- I
В т.ч. сталь толстолистовая | |

; от 4 мм, т | 129999 168 0,27 3

1 Всего приведенной стали к | I

| классам A.I и Ст.З, т| 129999 168 31,79
1Г В т.ч. на изготовление сбор- | 1

Гных ж/б и бетонных конструк- 1
1дий, т 1 129999 168 31,79 §

Щебень, м3 1 57III0 ИЗ 118,02 1
Песок строительный природ- |
ннй, м31 57II40 ИЗ 88,51
Цемент, т|
Портландцемент 400, т| 573II2 168 57,05

9
Цемент всего, приведенный к 1 ■

марке 400, т| 573999 168 57,05
В т.ч. на изготовление сбор- 1
ных ж/б и бетонных конструк- |
ЦИй, т 1 573999 168 57,05

Привязан

И не. №

ТП 0901-4-17,89 КЖ. ВМ4
Лист

3
'Т-ОЗ ft Формат А4
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Наименование материала и 
единица измерения

Код

материала 
т а

Кол. j Примечание
изм.

ятвкяфв*#вв*в«гая»̂ -̂ гж*я1в*ж*вв1нииг
Сортовой прокат обыкновенного
качества,

Д = 6 мм 093004
Д = 8 мм 093004
Д = 10 мм 093004
Д = 12 мм 093004
Д = 14 мм 093004
Д = 16 мм 093004
Д = 18 мм т | 093004
Д = 20 мм т а 093004
Д = 22 мм т 093004
Д = 25 мм 093004

Итого по классу А-3, 093004
Д = 6 мм 093009
Д = 8 мм 093009
Д = 10 мм 093009
Д = 12 мм т| 093009

Итого по классу A-I, 093009
Итого сортового проката обык
новенного качества, 093098

168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168

168

0,49
0,30
1,82
0,63
2,36
2,84
0,24
4,98
4,14 '
3,15
20,95
1,12
0,69
3,15
0,04
5,00

25,95

’

Привязан

Ьчз. №

ТП ПРПТ-4-Т7 ftQ K1LBM5т Юдин
E4.0TJ!Ukohtj

t. Федотов Л̂\ Ведомость потребности в■ tff-SV: МЯТЙТОЧЯ.ТГЯУ ИЯ ИЗИП7ПИЛО—
С тади я  f Л ист Листов

/ • ivUJiv.'QB ■Л’ЛМ-X̂j I hPii Г I 4
рСЫОЛН 1 I t ip O .V 'U  O B ' 

f i
1 У'Лг-Ъ ДсГ
L  1

[ кие монолитных, железобе- 
тонных конструкций. I 

1У класс защиты !
1’ЛЖКХ РСФСР 
|Гшгооксг. мундортранс 
! г .  1 соква 1

£ 3 9 2 7 - 0 Ь  Формат А4



сталь сортовая т | 095309 168! 0,01
Прокат листовой рядовой, 097309 168! 17,52
Итого стали в натуральной
массе, 097309 168 43,48
3 т.ч. сталь среднесортная, т 1 097309 168 12,27
В т.ч. сталь мелкосортнаяj 097309 168 11,08
В т.ч. катанка, т I 097309 168 2,60
В т.ч. сталь толстолистовая
(от 4 мм) 097309 168 0,27
В т.ч. сталь тонколистовая
от 1,9 до 3,9 мм, т В 097309 168 17,26 •
Итого стали, приведенной к
стали класса AI, 129999 168 34,96
Итого стали, приведенной к
стали класса С 38/23, 129999 168 17,53

;его стали, приведенной к
классам Ai и Ст.З, 129999 168 52,49
Всего сортового проката обык
новенного качества-, стали
сортовой конструкционной,
листового проката, металлоиз
делий промышленного назначе
ния з натуральной массе, 129999 168 43,48
В т.ч. стань среднесортная, т 1 129999 168 12,27
В т.ч. сталь мелкосортная, т| 129999 168 11,08

Привязан

Инв. Ns

ТД 03QI-4-I7.89 КЖ.ВМ5
Лист i 

2

23 bcJJ-Oh 2 0  Формат А4



Наименование материала и
Код

Кол. Примечание
единица измерения материала ед.

изм.

ТбЬВ т.ч. катанка» т | 129999 2,60 ЖЫЕУЭЯМвВЯвЖЗЬвйЙЗЦ j

В т.ч. сталь толстолистовая 1
j от 4 мм, т 129999 168 0,27 I
В т.ч. сталь тонколистовая
от 1,9 до 3,9 мм, т 129999 168 17,26
Всего приведенной стали к
классам AI и Ст.З, т 129999 168 52,49
В т.ч. на изготовление моно- |
литных ж/б и бетонных кояст- | 1
рукций, т || 129999 168 52,49 1
Трубы стальные для строитель-

I
ства конструкций, т 1
Трубы стальные для строитель- 1

ства конструкций, т 9 129999 168 0,49 ' 1
В т.ч. трубы ет.горячедефор- | 1
тированные гладкие, т | 129999 168 0 ,4 9 |

Щебень, м3 57III0 И З 237,07
Песок строительный природ- 1
ный, м3 57II40 ИЗ 177.80
Цемент, т
Портландцемент 400, т 573II2 168 107.68
Цемент всего, приведенный к
марке 400, т 573999 168 107,68

В т.ч. на изготовление моно-
литных ж/б и бетонных |

Привязан

Инв. N° Лист
ОКЖ.ВМ5

23924  oh i f f  Фопмэт A4





г
[1
г

Наименование материала 
единица измерения

и Код
Кол. Примечание

материала ед.
изм.

Сортовой прокат обыкновенного
t качества, Т О
1 Д =о 18 ММ т 093003 168 0,05 1
1 Д = 25 ММ т I 093003 168 0,42 1
1 Итого по классу А-2, т j 093003 168 0,47 J
1 Д = 6 мм т 093004 168 0,72 1
г Д = 8 мм т ! 093004 168 0,26 j
1 Д = 10 мм т | 093004 168 0,16 1
1 Д = 12 мм т 1 093004 168 2,28 f
1 Д = 16 мм т 1 093004 168 7,05
1 Д = 18 мм т | 093004 . 168 1,62 *
в Д = 20 мм т | 093004 168 0,11
в Д = 22 мм т | 093004 168 0,30

S . Д - 25 мм - Т iI 093004 168 0,35-
в Итого по клаосу А-3, т 1 093004 168 12,84

Д = 6 мм т j 093009 168 0,29
f Д = 8 мм т 093009 168 .0,57
В Д = 10 мм т i 093009 168 1,00

f Д = 12 мм т j 093009 168 0,33
с Д = 16 мм т |j ■093009 168 0,10

Привязан

В №

Effi- Юдшг
1Ч.от"7,. Федот or ̂

ТП 090I-4-I7.89 КЖ.ВМ6

Водомость потребности в 
материалах на изготовле-_  НТ|!. КЛИМОВ ЫАу-

14.r 1.if Веселого V пие сборных яелозобетон-
ных конструкций.г

Стадия Лист Листов
• H I I $

17 класс защиты
Шкх РСФСР
Пшрокошундортраш 

г . мооква
Р3 92 7- Р <5 Формат А4



Наименование материала и 
единица измерения

Код
Кол. Примечание

материала !
Итого по классу A-I, т С93009 168 2,29 ........ i
Итого сортового проката обык- .
новенного качества, т 1 093098 168 15,60
Прокат листовой рядовой, т | 097309 168 0,23
Итого стали в натуральной
массе, т 097309 168 15,84
В т.ч. сталь средне сортная, т 097309 168 1,18
В т.ч. сталь мелкосортная, т 097309 168 12,58
В т.ч. катанка, т 097309 168 1,84
В т.ч. сталь толстолистовая
(от 4 мм), т 097309 168 0,23 ■ I
Металлоизделия промышленного 1назначения, .. т

1Проволока BP-I, т| 121400 168 0,30 • 1
Итого металлоизделий промыш- | 1
ленного назначения, т j 129999 168 0,30 1
Итого стали, приведенной к |1 I
стали класса AI, т | 129999 168 21,65 ' I
Итого стали, приведенной к | в
стали класса С 38/23, т 129999 168 0,23 Я
Всего стали, приведенной к
классам AI и Ст.З, т 129999 168 21,89
Всего сортового проката обык- 1
новенного качества, стали ‘ 3
сортовой конструкционной, 1 1

Привязан

1

Инв. №

ТП Q90I-4-I7.89 КЖ.Ш6
Лист

2
“ S'?? 7 l n / i
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Наименование материала и 
единица измерения

Код
Кол. Примечание

.изрнвимымов̂
материала ед.

изм.

листового проката, металловз-

делий промышленного назначе-
ния в натуральной массе, т 129999 168 16,13

В т .ч . сталь среднесортная, т 129999 168 1,18 1
В т .ч . сталь мелкосортная, т 129999 168 12,58 1
В т.ч . катанка, т jj 129999 168 1,84 9
В т .ч . сталь толстолистовая \ 9
от 4 мм, т 1 I2999S 168 0 ,23 1
Всего приведенной стали к | 1

классам AI и Ст.З, т | 129999 .168 21,89 1
В т .ч . на изготовление сбор- а

ных ж/б и бетонных конструк- 1
ций, т 129999 168 21,89 1
Щебень, м3 | 571 ПО ИЗ 118,02

Песок строительный природ-

ный, м3 57II40 ИЗ 88,51
Цемент, т
Портландцемент 400, т 1 573112 168 57,05 1
Цемент всего, приведенный к 1 I
марке 400, т | 573999 168 57,05 8
В т .ч . на изготовление сбор- |

§

ных ж/б и бетонных конструк- |

ЦИй, т 1 573999 168 57.05
I ■

1

ТП 090 I-4 -I7 .8 9

Привязан

1
I
1

Инв. № \

КЕ .В М 6

Лист

3

2 3 3 27 -0 *1  2 S  Формат А4
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L Наименование материала и 
! единица измерения

Код
Кол. Примечание

материала ед.
изм.

Трубы стальные, т

Трубы стальные горячедефор- 8
шарованные, м |  I3I000 006 22,70

Трубы стальные горячедеформи- |

рованные гладкие (кроме на- |

резных), .  т I I3I000 168 0 ,6 71II
D |

'

2

3

4

6 I

16

17

в

19

»

1нв. №

V Юдин
[ач. отд.Федотог; - ^ ^ ^

[ач.грЕВе салов а щ ^ +farf.  
.споли!; Гарбуз QEn ^ ^ g g F g

Привязан

TQ 0 9 0 I -4 -I7 .89 ТХ.ВМ

Ведомость потребности 
в материалах

I Стадия Лист Листов

•1 ш I I
ЖКХ. РСФСР

[Гипрокоммуидортранс 
г .  Москва

Ъ зз1 т ^6 ч ~ гб  Формат А4



5 1 Код Я Наименование материала и
: единица измерении j материала ед.

изм.
Кол. Примечание

г Сталь сортоззая конструкции- Ц
2 ная, т 1
3 Прокат из стали Ст.З, т 1 129999 168 0,01
* Итого стали сортовой коиструк-|
5 ционной в натуральной массе,т | 129999 168 0,01 !
6 В т.ч. сталь толстолистовая |
7 от 4 мм, , т 9 129999 168 0,01
* Итого стали сортовой конст- |
9 рукционной, приведенной к В
ю стали класса С 38/23, т I 129999 168 0,01
<> Всего сортового проката обык-
а новенного качества, стали сор-
□ товой конструкционной, листово-
и го проката, металлоизделий
15 промышленного назначения в
1:6 натуральной массе. т 1 2̂9999 168 0,01

В т.ч. сталь толстолистовая |
3 от 4 мм, т | 129999 168 0,01
19 Всего приведенной стали к |
ю классам AI и Ст.З, т | 129999 168 0,01

Привязан

Инв. №

ТП 090I-4-I7.89 А.ВМ1дан , WJ*

конт.;,Климов Ведомости потребности { ЙГ

Ш ш М Ш Ш  в матЬриалах ш
нГГТ

РСФСР 
ципрокоммундортранс

г. Москва
23327~£>Lf 27 Форгдат А4



Наименование материала и 
единица измерения

Код
Кол. Примечание

------------ ---
! материала ед.

изм.

В т . ч .  на строительные i 1
стальные конструкции, т 129999 168 0 ,0 1

|

- i
- \

1 I
1 i
Я I

§ I

1
I
1 j
1

•

| .

1

1
1
б

Привязан

Инв. №

ТП 0 9 0 1 -4 -1 7 .8 9  ' А.БМ
Лист

Г Г  
_j

[З.кj Формат A4

Типовой проект 0901-4-17.89

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293775/4293775695.htm

