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ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ 
ПРОБКА

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ОСТ 103.704.101-76
Введен впервые

ванном Министерства энергетического машиностроения от 27 декабря 1976 г. №  ПС-002/9623 срок 
отвия установлен

с 01.01.78 

до 01.01.83

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распро- 
страняется на пробки пароводяных 
подогревателей.

2. Конструкция и размеры про
бок должны соответствовать указан
ным на чертеже.

3. Материал — сталь марки 35 
ГОСТ 1051—73.

4. Масса — 0,165 кг.
Обозначение:

ПРОБКА ОСТ 10&794.101—76

V'M
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