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вышивка кружева

http://www.kruzhevo-len.ru/tkan-mernoe-kruzhevo.html
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От. Конструкция и размеры муфт должны соответствовать указанным на 

чертеже и в таблице. R z Z O j

( V )



ОСТ 1 11469-75 Стр. 3

Размеры, мм

Наружный 
диаметр 

трубощэо- 
вода В и

В Vi Иг
5

Масса 
1000 шт., 

кг
Поле допуска

с/и h& hn
1,0 85,3

80 89,9 82,6 85 80 1,5 88,9

2,0 92,4

1.0 96,1

90 99,9 92,6 95 90 1,5 100,0

2,0 103,8

1,0 107,7

100 109,9 102,6 105 100 1,5 112,0

2,0 116,3

Размер для справок.

3. Материал: алюминиевый сплав АМгЗ по ГОСТ 21488-76,

ГОСТ 18482-79.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения по

верхностей -  по ОСТ 1 00022 -80 .

5. Маркировать значение краской (при контакте с топливом — электрохи

мическим методом), шрифт ПО-3 по ГОСТ 2930-62.

6. Клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Технические условия -  по ОСТ 1 005 14 -7 1 .

Пример  наиме нования  и о б о з н а ч е н и я  муфты для трубопровода с 

диаметром = 80 мм и толщиной S =1,0 мм:

Муфта 8 0 -1 -ОСТ 1 11469-75
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ОСТ 1 1 1 4 6 9 - 7 5  Стр. 4
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ОСТ 1 11469-75

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293831/4293831280.htm

