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ОСТ 1 11094-73, ОСТ 1 11095-73 стР, 4
2. Материал: алюминиевый сплав АК4-1Т1, заготовка -  штамповка по 

ОСТ 1 90073-85, группа контроля 3; титановый сплав ВТЗ-1 по ОСТ 1 90000-70.

Заменитель -  титановый сплав ВТ8.

3. Предельные отклонения размеров штамповки -  по ОСТ 1 41187-78, класс 
точности 5. Штамповочный уклон 5°.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения по

верхностей -  по ОСТ 1 00022-80.

5. Радиальное биение поверхности А относительно поверхности Б -  не более 

0,1 мм.

6. Покрытие для колодок из алюминиевого сплава: Ан.Окс,хр./Гр.АК-070,
Эм.ВЛ-725 поверхности А .

7. Маркировать шрифтом ПО-2 -  по ГОСТ 26.020-80.

8. Колодки (2 шт.) маркировать одним порядковым номером и применять 
совместно.

9. Технические условия -  по ОСТ 1 00640-73.

П р и м е р  н а и м е н о в а н и я  и о б о з н а ч е н и я  колодок из алюминиевого спла

ва типоразмера 1:

Колодка 1-ОСТ 1 11094-73

То же для колодок из титанового сплава типоразмера 1:

Колодка 1-ОСТ 1 11095-73

"По действующему в отрасли документу.
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