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ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ГАЙКИ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

ОСТ I 10784-72 - 
ОСТ 1 10786-72

Издание официальное

строительство загородного дома

http://paritet.stroyinf.ru/cottage_construction.html


УДК 821.882.3:678.5 Г̂тш Г32

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ГА Й К И  САМ ОКОНТРЯЩ ИЕСЯ 
Ш ЕСТИ ГРАН Н Ы Е ИЗ ПОЛ ИК АРБОНАТА 

Конструкция и размеры

ОСТ 1 1 0 7 8 4 -7 2

Взааюи

Распоряжением Министерства от 6 декабря 1972 г.

срок введения установкой с 1 июля 1973 г.

И« 087-18

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция, размеры в масса шестигранных оамоконтрвшххса гаек из 
поликарбоната должны соответствовать указанным на чертеже к в таблще.

Издание официальное Поропонвтка еесерееына
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ОСТ 110 78 4 -72 Стр. 2

V 5

fcЦ
ш  i

мм

d Применяемость

S Л Н *1 Масса 
100 шт., 

кг
Пред. отжп.

n ° C 5 по В7 +0,05

М3 8 ,5 6,3 2,5 0,3 0,008
М4 7,0 8,1 4,0 0,019
М5 8,0 9,2 4,5 0,4 0,030
Мб 10,0 11,5 5,5 0,5 0,043

2. Материал: смола пол «карбонатная марки Л1 по ТУ 6-05-1668-74.

3. Резьба -  по ОСТ 1 00105-73 , поле допуска 5Н6Н.

4. Цвета гаек назначаются конструктором по ГОСТ 2645-71.

5. Технические условия -  по ОСТ 1 80063-73.

Пример наименования и обозначения шестигранной самохонтря- 
шейся гайки с диаметром резьбы d  «  6 мм:

Гайка 6-ОСТ 1 10784-72

Л  = S.
1

h  * h 4

ОСТ 1 10784-72

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293833/4293833430.htm

