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1 . ТЕХН И ЧЕСКИ Е ТРЕБО ВАН И Я

1 .1 . Д етали долж ны бы ть  и зготовл ен ы  в  со о т в е т ст в и и  с  требован иям и  на

стоя щ его  ста н д а р та  п о О С Т  1  1 0 8 0 6 - 7 2  и О С Т  1 1 0 8 0 8 - 7 2 .

1 .2 . Д етали  н е  долж ны и м еть  трещ ин, р ассл оен и й , рванин и др уги х п ор ок ов .

1 .3 .  В заим ны е перем ещ ения зв ен ьев  цепочки долж ны бы ть  свободн ы м и  при 

располож ении как  п о прямой линии, та к  и п од  прямы м у гл о м .

1 .4 . П оставщ ик обязан  п од в ер га ть  цепочки испы танию  на р а зр ы в .

2 . ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2 . 1 . Ц епочки долж ны бы ть  приняты отд ел ом  тех н и ч еск ого  кон троля п оста в 

щ ика.

2 .2 .  И спы тание ц еп очек  н а разры в долж но п р ои звод и ться  на обр а зц а х , 

отобранны х и заклейм енны х О Т К  поставщ и ка, и з р а сч ета  по одн ом у пятизвенном у 

образц у о т  каж ды х 5 0  м  ц еп очек  или сум м арн ой  длины кор отк ом ер н ы х о т р е з 

к о в , и зготовл ен н ы х при одинаковом  техн ол оги ч еск ом  п р о ц е ссе .

2 .3 .  При испы тании н а разры в звен ья  цепочки долж ны зан и м ать правильное 

(б е з  ск ручивания и п е р е к о со в ) взаи м н ое полож ение.

2 .4 .  При разруш ении цепочки уси л и ем , м еньш е у к а за н н ого, п роводи тся  пов

тор н ое испы тание удвоен н ого кол и ч ества  обр а зц ов  т е х  ж е ц еп очек .

2 .5 .  Р езул ьта ты  п ов тор н ого  испы тания явл яю тся  окончательны м и и цепочки, 

н е  вы держ авш ие испы тания, бр а к у ю тся .

3 . М А РК И РО В К А , УП АКОВКА И ХРАН ЕН И Е

3 .1 . М аркировка обозначен ия и кл ейм о окон чательн ой  прием ки долж ны ст а 

ви ться  на би р к е.

3 .2 .  Ц епочки упаковы ваю тся в  фанерные ящики п о ГО С Т  5 9 5 9 - 8 0 .

3 .3 .  Внут р е нние  разм еры  фанерных ящ иков долж ны  бы ть  подобраны  по 

ГО С Т  2 1 1 4 0 - 7 5 .  Ящики внутри  долж ны бы ть  вы стланы  водонепроницаем ой бу 

м агой  п о ГО С Т  8 8 2 8 - 7 5  или ГО С Т  5 1 5 - 7 7 .

Д  4 .  М а сса  ящика с  цепочкам и н е долж на превы ш ать 1 0  к г . М аркировка 

ящ ика -  по ГО С Т  1 4 1 9 2 - 7 7 .

3 .5 .  Каждая партия ц еп очек  долж на соп р овож д аться  д ок ум ен том , у д о ст о в е 

ряющим их к а ч е ств о  и с о о т в е т ст в и е  требован и ям  н а стоя щ его стан д арта  и с о 
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