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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЛЕНИНГРАДЕ

СЕРИЯ 1.137.1 КЛ-3
РАЗНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

для жилых к и р п и ч н ы х  зданий

ВЫПУСК 1-1

ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ ДЛИНОЙ 6 2 80мм ШИРИНОЙ 1190мм 

С АРМАТУРОЙ ИЗ СТАЛИ КЛАССОВ A III, Вр|
РАЗРАБОТАНЫ
ИНСТИТУТОМ ЛЕННИИПРОЕКТ

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
Ч К Ь З А Н И Ш  № от г ь r l l .S S
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I,  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 На столетий выпуск I - I  содержит рабочие чертежи плит перек
рытий лоджий длиной 6200мм для жилых кирпичных зданий.
Плиты разработаны в связи с отсутствием плит данной 
длины в общесоюзной серии 1.137.1-6) выпуск I .

1 .2  Плиты разработаны в соответствии с:
CM! 2 ,03 .01-84  
ГОСТ 13015 Л -8 1 х

Серия I . 137.1-6

I

I

Бетонные и железобетонные конструкции
Конструкции, и изделия железобетонные 
и бетонные сборные 
Общие технические требования

Панели перекрытий лоджий, 5 и 9 
этажных жилых зданий со стенами из 
кирпича и крупных легкобетониых 
блоков.

,3 Плиты перекрытия лоджий разработаны применительно к техноло
гии изготовления на п.о."Баррикада"

Л  Изготовление и приемка изделий серийного производства должны 
производиться только после проведения испытаний в соответст
вии с ГОСТ 8829-86 и теш и ца ми испытаний настоящего выпуска.

5 Стропевочные петли приняты по серии 1.031КЛ-1 выпуск 6 -1 .2 . 
Закладные детали приняты по серии 1.031КЛ-2 выпуск I .

6 Детали установки плит лоджий даны в серии 2.039КЛ-1 выпД.
? Детали установки ограждений лоджий даны в серии 2.039КЯ-1

выпуск 2.
8 Предел огнестойкости конструкций 0 ,9  часа.
9 По панелям лоджий выполняется пол из асфальта по детали 4 

серии 2.039KJI-I выпуск I .

г

i
:

Аот.

2 . КОНСТРУКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

2 .1  Конструкция плит доджий длиной 6280мм разработана аналогич
но конструкции плитам лоджий, разработанных в серии I . 137Л -6 
выпуск I .

2 .2  Плиты: ребристые, ребрами вниз; длина плит 6200мм, ширина П90ым 
высота ребра 300мм, толщина плиты 50мм.

2 .3  Плиты разработаны сплошными и с люком для пожарной лестницы.
2 .4  Глубина опирания плит на кирпичную кладку не менее 120мм по 

всей ширине панели.
2 .5  Армирование плит выполняется пространственными каркасами

с рабочей арматурой класса А-Ш и Вр-С, _______________________

5

2 .6  В изделиях предусмотрены закладные детали для крепления 
ограждения.

2 .7  Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры Z& мм.

3. РАСЧЕТ

3.1 Изделия рассчитаны в соответствии с С Ни II 2 .0 3 .0 1 -8 4  и
СШП 2 .0 1 .0 7 -8 5 .

3 .2  Изделия рассчитаны на действие нагрузок в период эксплуата
ции, монтажа, транспортировки, выемки из формы.

3 .3  На период экслуатации изделия рассчитаны на равномерно
распределенную нагрузку, включающую собственный вес, времен
ную нагрузку и погонную нагрузку от ограждения. >
Расчетные схемы даны в таблице на стр. Э j
В таблице указаны нагрузки с учетом собственного веса .

4 . МАРКИРОВКА.

4 .1  Маркировка плит лоджий принята по ГОСТ 23009-78 и
ГОСТ 25697-83 и состоит из буквенных и цифровых индексов 
Буквенные индексы:
ПРЛР- плита рф М Ч И р№ дж ии  ребристая

Т -  тяжелый б етоы
Л или П -  наличие отверстия для пожарного люка с правой или 

левой стороны плиты
Цифровые индексы обозначают длину, ширину и высоту плит 
в дм Г округленно).
Пример маркировки:

Ядч. 0 U м ч и и и й А . Д ,  1

1 m  . \ и  -  -ь \ -  \ №ц .  т а Ь ш ч
и . ш ч Т ё Т Ш П Г
m . i ? . М н о й Стадия Лист Листов

Провар. Б у н и ч Ц АЛ1 iH i Т Г i t .. . ft /1 > А К Г 1 г
Разработ. Т Ш Ш ~ WOf t t n i r t T  i  lA ^ V U K A

И сполнил t u r n Л Е Н Н И И П Р О Е К Т
Н. контр. Ь т ч № -

ОКУ

Формат
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П Л Р 6 3 .1 2 .3  -  Т .- Л

| люк с левой стороны 
___ тяжелый бетон

______ длина 62,80мм, ширина П90мм, высота ЭООмм
_шшта р&рфввюш лоджии (>ео ристал

Ь. 1ЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

5 .1  Изделия следует изготавливать в соответствии с ГОСТ 25697-83 
ГОСТ 13013.0-83 и настоящих рабочих чертежей.

5 .2  Изготовление изделий предусм атриваетея в условиях специа
лизированных заводов в горизонтальных металлических фор
мах, соответствующих ГОСТ 25781-8 3 х ,ГОСТ 27204-87 и 
испытанных на деформативноеть по ПОСТ 26438-85.

5 .3  Формовочное оборудование и технология изготовления изделий 
должны обеспечивать проектное положение арматурных изделий 
закладных деталей и монтажных п етел ь .

5 .4  Изделия должны и зготовляться  из тяжелого бетона класса BI5 
по ГОСТ 26633-85.
Марка бетона по морозостойкости F 100 
Водонепроницаемость W  2

5 .5  Категория нижней и боковой поверхности АЗ;невидимой в усло
виях эксплуатации А? в соотвествии с ГОСТ I 3 0 1 5 .0 -8 3  и 
изменения к нему.

5.6  Нормируемая отпускная прочность бетона, в соответствии
с ГОСТ I 3015 .0 -83  должна быть не менее 70% от проектной
для теплого периода года, и 05% для холодного периода 
го д а .

5. 7  Отклонение действительных размеров от указанных в рабочих 
'чертежах не должны превышать величин указанию ' в
ГОСТ 25697-83.

5 .8  Антикоррозийная защита закладных должна выполняться в
соответствии с требованиями СИиП 2 .0 3 Л 1-85 лакокрасоч
ными покрытиями для группы I приложения 15.

5 .9  Плоение арматурные изделия и сборка пространственных 
каркасов выполняется с применением контактной точечнсЯ* 
сварки в соответствии е требованиями ГОСТ 14098-85.

6 .0  Сварные крестообразные соединения имеют ««нормируемую 
прочность в сетках  и нормируемую в к аркасах .

6 . ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, МЕТОДУ КОНТРОЛЯ 

И ИСПЫТАНИЙ.

6 .1  Приемку изделий следует производить партиями в соответствии  
с требованиями ГОСТ 13015.1-81  и настоящих рабочих чер
тежей .

6 .2  Приемку изделий по показателям  прочности бетона (к л ассу  или 
марке бетона по прочности на сж атие, передаточной или о т 
пускной прочности), соответстви я  арматурных и закладных 
изделий рабочим чертежам, прочности сварных соединений, тол
щины защитного слоя бетона до арматуры, точности, герм етичес
ких рарам етров, качества поверхностей , проводят по р езу л ь 
татам  приемно-сдаточных испытаний и выборочного одноступенча
того контроля по ГОСТ "43015.1-81 .

6 .3  Приемку изделий по показателям  прочности, жесткости, трещи
не стойкости и морозостойкости бетона проводят по результатам  
периодических испытаний.

6 .4  Контроль за  качеством бетона следует проводить в соответствии  
с ГОСТ I 3015 .3 -81  и ГОСТ 18105-86 . Прочность бетона следует 
определять по Г0СГ 10180-86 на серии образцов, изготовломнш ;
из бетонной смеси рабочего состава и хранившихся в условиях , 
устано вленмых ГОСТ 18105-86 .

6 .5  Контроль морозостойкости производить по ГОСТ 10060-87.
6 .6  Контроль расположения диаметра арматуры и толщины защитного 

слоя должен соответствовать  требованиям ГОСТ 17625-83 или
ГОСТ 22904-78.

Г " ...~ ........

Изм №
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6 .7  Акты на право постановки продукции на производство 
оформляются в соответствии о ГОСТ 15901-85.

СХЕМЫ К ПУНКТАМ 6 ,3 ; ' 6 ,6 .

7. МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ,ТРАНШОРГИРОВКА.

7 .1  Транспортирование и хранение изделий производится
в горизонтальном положении в соответствии с ГОСТ I 3 0 1 5 .4 -8 ;

7 .2  Изделия должны храниться в горизонтальных (рабочем поло
жении в штабелях высотой не более 2 ,5м . Каждое изделие 
.должно укладываться на деревянные инвентарные прокладки 
толщиной не менее 30мм.
Подкладки под изделия еле,дует укладывать по плотному 
тщательно выровненному основанию. Прокладки между изделиями 
по высоте штабеля располагаются строго по вертикали одна 
над другой.
При наличии в изделиях выступающих деталей  или частей 
толщина прокладок должна превышать размер выступающих 
.деталей или частей не менее чем на 20мм.
При укладке изделий должна быть обеспечена возможность 
захвата и подъема каждого изделия для погрузки или монтажа. 

7 .5  Выемка из форм, погрузка и разгрузка должна производиться 
с захватом за етроповочные петли.

7 .4  Погрузка, перегрузка и разгрузка изделий должны произво
диться в условиях, предохраняющих их от повреждений.

1 п м  и U kU U U

JU w к п  М I - \ .

| ДД

Н ч > т ч  НД

Точки 1 . 7

Участки 1~ €

-  места замера диаметра арматуры и толщины 
защитного слоя.

-  зоны :замера прочности бетона неразрушаю
щими методами

JL

Иэм №
уч. Лист N* док у м Дата Подл. Ф амилия

m  1 К» -  3 1 -  1 И1,
Л ист

3
Формат <2
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ
руководства при изготшлеши и применении издаий

ГОСТ 2bG9'/-ai Пииты Пал канон и лоджий железобетонные. 
Оощие технические требования.

ГОСТ 1 Ш Ь - 7 Ь Х * Изделия железобетонные сборные.
ГОСТ I3015.0-83* Конструкция и изделия железобетонные ■ 

бетонные сборные. Общие технические 
требования.

ГОСТ I3015.1-81* Конструкции и изделия железобетонные 
и бетонные сборные. Правила приемки.

ГОСТ 13015.2-81 Конструкции и изделия железобетон
ные и бетонные сборные. Правила 
маркировки.

ГОСТ I30I5.3-8I Конструкции и изделия железобетонные и 
бетонные сборные. Документы о качестве.

ГОСТ 13015.4-84 Конструкции и изделия железобетонные и 
бетонные сборные. Правила транспортиро
вания и хранения.

ГОСТ 21779-81 Система обеспечения точности геометри
ческих параметров в строительстве. 
Технологические допуски.

ГОСТ 15.901-85 Система разработки и постановки про
дукции на производство. Конструкции 
строительные.

ГОСТ 4.250-74 Строительство. Бетонные и железобетон
ные изделия и конструкции. Номенкла
тура показателей.

ГОСТ 25192-82 Бетоны. Классификация и общие тех
нические требования.

ГОСТ 10060-87 Бетоны. Методы определения морозо
стойкости.

ГОСТ 26633-85 Бетон тяжелый. Технические условия.
ГОСТ I0I80-vj98 Бетон тяжелый. Методы определения

прочности.
ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности.
ГОСТ 8829-85 Конструкции и изделия железобетонные и 

бетонные сборные. Методы испытаний жест
кости и трещиностойкости.

Т-637

ГОСТ 10884-81

ГОСТ 6727-80

ГОСТ 5781-82х

ГОСТ 10922-75

ГОСТ 14098-85

ГОСТ 23279-85

СНиП 2.03.II-85 
CH 393-78

СНиП 2.03.01-84 
СНиП 2.01.07-85 
СНиП Ш-16-80 
ГОСТ 17624-87

ГОСТ 17625-83

ГОСТ 22904-78

________________________________________  8
Сталь стержневая арматурная термомеханичеекаяя 
и термически упрочненная периодического профиля. 
Технические условия.
Проволока стальная ниэкоуглеродястая 
холоднотянутая для армирования железобетонных 
конструкций.
Сталь горячо катанная для армирования железо
бетонных конструкций.
Арматурные изделия и закладные детали сварные 
для железобтоиных изделий и конструкций. 
Соединения сварные арыатуры железобетонных 
изделий и конструкций.
Сетки арматурные сварные для железобетонных 
конструкций и изделий.
Защита строительных конструкций от коррозии. 
Указания по сварке соединений арматуры и зак
ладных деталей железобетонных конструкций. 
Бетонные и железобетонные конструкциий.
Нагрузки и воздействия.
Бетонные и железобетонные конструкции сборные. 
Бетоны. Ультразвуковой метод определения 
прочности.
Радиационный метод определения толщины защит
ного слоя бетона, размеров и расположения 
арматуры.
Магнитный метод определения толщины защитного 
слоя бетона и расположения арматуры.

ГОСТ 25781-83х 

ГОСТ 26438-85 

ГОСТ 12805-78

ГОСТ 27204-87

Формы стальные для изготовления железобетонных 
изделий. Технические условия.
Формы стальные для железобетонных изделий.
Методы испытаний на деформативность.
Установки касетные по изготовлению железобетонных 
изделий для жилых и общественных зданий. 
Технические условия
Формы стальные для изготовления железобетонных 
изделий. Борта. Конструкции и размеры.
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Парка
изделия

т ш ш

ПИбДОут-А

flAKi.l2.Vl-a

Схема опирания и 
загружения изделия

Рас
чет-
ныи
про
лет

си

Обоз
наче
ние 
на
гру
зок. 
Раз
мер
но CT1

РГ/м]

Проверка прочности по ГОСТ 8829-83
Характеристика разрушения конструкции

Проверка жесткости и ширина 
раскрытия трещин по ГОСТ 8829-83

Текучесть стали продольной рас
тянутой и поперечной арматуры в 
нормальном и наклонном сечении 
до раздробления бетона сжатой
ЗОНЫ. Cm 125
Контрольная на
грузка с учетом 
собственного 
веса конструк
ции

ЫЪ

ЧЫ

Контрольная на
грузка без уче
та собственного 
веса конструк
ция

516

Ч П

Разрыв продольной растянут 
арматуры. Раздуюбление бет

/той 
бетона

сжатой зоны в нормальном и 
наклонном сечении до наступле
ния текучести стали. С*1,6

Контрольная на
грузка с учетом 
собственного 
веса конструк
ции

1<Ш

560

Контрольная на
грузка без уче
та собственного 
веса конструк
ции

1 U

5(0

щ ш ш ш ш т в ш я ш
ГЛ-КОНСТЯ БУНИЧ

Контроль
ная
нагрузка 
без 
учета 
собствен
ного веса 
конструк
ции

й о

ш

Контроль
ный
прогиб от 
контроль
ной
нагрузки

f *  ■
ми

Контроль
ная
ширина
раскрытия
трещин»

им

0,1

Примечания:
1. При испытании изделий их следует опирать на двухшариирные опоры, 

одна из которых допускает свободное перемещение вдоль оси изделия.
2. Место замера контрольного прогиба ( / и) по проверке жесткости -  

точка А Сем.схему опирания и загружения).

1Ш1|И1И!1Т;МДР^!ЕД —

[Провер. 1.И  в АНО 8 А . Ш А .

М у р а т о в а и Щ ( Ъ
[Исполнил Му ра то и д Щ ц

[Н. контр. Бунич ^ S E - — —

и щ  К А - 3  - м  д

Данные для испытаний
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