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Настоящие технические условия распространяются на йене сущие 
железобетонные унифицированные камеры мусороудаления (далее му со
рокамеры) , предназначенные для применения в жилых зданиях 5+10 
этажей, строящихся во П; Ш климатических районах и IB подрайоне 
на территориях с обычными инженерно-геологическими условиями при 
расчетных температурах наружного воздуха не ниже минус 40° С.

Л^сорокамера состоит из железобетонного объемного блока, со
бираемого поэлементно из панелей стен и плит перекрытия и днища, из
готавливаемых из тяжелого бетона, двери, шибера и несменяемого кон
тейнера.

Мусорокамеры подразделяются на следующие типы:
5УКМ I - мусорокамера, предназначенная для жилых зданий до
5-ти этажей;
10УКМ I- мусорокамера, предназначенная для жилых зданий до
10-ти этажей.

—  Мусорокамеры обоих типов изготавливаются в двух исполнениях,
^ правом и левом в зависимости от навески двери.
£ Каждое исполнение в зависимости от расположения присоединен

ний к сетям водоснабжения и канализации выполняется в 4-х вариан- 
— - тах.

Чертежи мусорокамеры подлежат привязке к проекту конкретно
го здания с учетом принятого в нем расположения ствола мусоропро-

I. Технические требования

1.1. Мусорокамеры должны соответствовать требованиям настоя
щих технических условий и изготавливаться по рабочим чертежам се
рии I.I74.I-I, разработанным ЦНИИЭП жилища.

1.2. Марки му сорокамер, расход основных материалов и спра
вочная масса приведены в приложении № X.

1.3. Мусорокамеры следует поставлять с заводской внутренней 
отделкой с навешенной дверью с установленными на ней запорами и 
закрепленной к железобетонному блоку, с шибером, закрепленным к 
плите перекрытиям и с контейнером.
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1.4. Форма, основные размеры объемного блока мусорокамер 
всех типов, вариантов исполнений одинаковые: ширина - 1230 мм, 
глубина - 1230 мм, высота 2320 мм. (См.чертежи номенклатуры изде
лий.)

1.5. Железобетонный объемный блок мусорокамеры собирается 
поэлементно из плоских стеновых панелей, ребристой плиты днища и 
плоской плиты перекрытия, монтируемых на цементном растворе и сое
диняемых между собой электродутовой сваркой.

1.6. Все железобетонные конструкции должны изготавливаться 
в соответствии с требованиями ГОСТ I30I5.0-83.

1.7. В стене мусорокамеры в бороздах прокладываются сталь
ные трубопроводы горячего и холодного водоснабжения для мытья ка
меры и контейнеров.

1.8. В днище мусорокамеры (при изготовлении) закладывается 
чугунный трап с патрубком и змеевик из стальных труб, соответствен
но, для отвода сточных вод при мытье камеры и отопления - подо
грева пола. Плита днища облицовывается керамической плиткой, укла
дываемой в форму перед бетонированием ̂Бетонируется реер&ми вниа),

1.9. Железобетонные элементы мусорокамер следует изготавли
вать в стальных формах, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 25781-83.

1.10. Железобетонные элементы объемного блока армируются 
плоскими или гнутыми сварными сетками.

1.11. В элементах железобетонного объемного блока предусмот
рены монтажные петли.

Монтажные петли боковых стеновых панелей используются как 
соединительные элементы при сборке объемного блока мусорокамеры.

1.12. Предел огнестойкости стен и перекрытия мусорокамеры -
I час.

1.13. Бетон.
I.I3.I. Элементы железобетонного объемного блока должны из

готавливаться из тяжелого цементного бетона:
- стены из бетона класса BI2.5;
- плиты перекрытия и днища из бетона класса В20.
Средняя прочность бетона должна определяться по ГОСТ

25192-82, при этом, обеспеченность класса бетона должна быть не 
ниже 0,95, а коэффициент вариации прочности не выше 0,135.

!

I.I74.I-I 0000000 ТУ
Лист
2

5



1И
на

.К
' п

о
дл

.[П
о

дп
и

сь
 и

 д
а

та
 [

Вз
а

м
.и

н
в

 N
*

I.-I3.7. МАРКА ПО морозостойкости бетона плиты днища при расчетной зим
ней температуре наружного воздуха от минус 2CfC до минус 40°С долж
на быть не ниже F 50.При более высоких температурах её морозостой
кость не нормируется. Для стеновых панелей и плиты перекрытия мо
розостойкость не нормируется.

1.13.3. Водопроницаемость для всех изделий не нормируется.
1.13.4. Материалы, применяемые для приготовления бетона,

должны обеспечивать выполнение технических требований, установлен
ных настоящими ТУ и удовлетворять требованиям государ
ственных стандартов или утвержденных в установленном порядке тех
нических условий на эти материалы.

1.14. Поставку мусорокамер потребителю следует производить 
после достижения бетоном отпускной прочности, величина которой 
должна быть согласно требованиям ГОСТ I30I5.0-83 в холодный пе
риод года не менее 80$, а в теплый период года не менее 70$ проч
ности, соответствующей классу, предусмотренному проектом.

При этом завод-изготовитель должен гарантировать достижение 
бетоном проектной марки в возрасте 28 дней.

1.15. Арматурные и закладные изделия.
1.15.1. Форма и размеры арматурных и закладных изделий долж

ны соответствовать указанным в рабочих чертежах.
1.15.2. Сварные арматурные сетки и стальные закладные изделия 

должны удовлетворять, соответственно, требованиям ГОСТ 8478-81,
ГОСТ 10922-75, ТОСТ М098-85.

1.15.3. Арматурные стали должны удовлетворять требованиям 
государственных стандартов :

- стержневая арматура периодического профиля класса А-Ш 
ГОСТ 5781-82 ;

- арматурная проволока периодического профиля класса Вр-1 
ГОСТ 6727-80.

1.15.4. Для изготовления монтажных петель должна применяться 
стержневая горячекатанная арматурная сталь класса A-I, марок 
ВСтЗпс2 и ВСтЗсп2.

1.15.5. Марка углеродистой стали для закладных изделий 
ВСтЗкп2 и ВСтЗпсб соответственно для районов с расчетными темпера
турами наружного воздуха до минус 30°С и до минус 40°С включительно 
(по СНиП 2.03.01-84, приложение 2, для статических нагрузок).
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1.16.6. Применять следует арматурную и прокатную сталь, име
ющую rape гггаз свариваемости, соответствующую требованиям ГОСТ 
380-71*.

1.16. Для монтажа железобетонных элементов мусорокамер и 
заделки вертикальных швов между ними, отверстий и борозд с трубо
проводами до уровня вентилей, а также закладных изделий в соеди
нениях стеновых панелей между собой и с плитой перекрытия следу
ет применять цементный раствор марки по прочности на сжатие не 
ниже Щ00 с расходом цемента не менее 300 кг/м3, рекомендуется с 
добавкой полимеров. Все швы должны иметь сплошное заполнение раст
вором.

1.17. Закладные изделия и стыковые накладки в местах соеди
нения плиты днища со стеновыми панелями после сварки окрашиваются 
водостойкими масляными красками. Требования-к стали, применяемой 
для стыковых накладок - см. пункты I.I5.5; I.I5.6 настоящих ТУ.

1.18. Все сварные соединения при сборке мусорокамер выпол
няются по ГОСТ 5264-80 ручной алектродутовой сваркой электродами 
типа Э42, с последующей очисткой всех сварных швов от шлака.

1.19. Точность изготовления мусорокамер.
I.I9.I Отклонения фактических размеров мусорокамер от номи

нальных, указанных в рабочих чертежах, не должны превышать, мм :
- по длине, ширине и высоте мусорокамер снаружи ± 8;
- по длине и ширине стеновых панелей, плит

перекрытия и днища ± 5;
- по толщине стеновых панелей, плит перекрытия
и днища ± 3;

- по размерам и расположению борозд и отверстий ± 3;
- смещение боковых граней плит перекрытия и
днища относительно наружной плоскости стен ± 3.

1.19.2. Непрямолинейность поверхностей стен и потолка не 
должна превышать 3 мм на всю их длину,ширину и высоту.

1.19.3. Неплоскостность опорной поверхности гишты днища не 
должна превышать 3 мм.

1.19.4. Разность длин диагоналей наружных плоскостей мусо
рокамер не должна превышать 10 мм.

1.19.5. Отклонения положения закладных изделий от номиналь
ного, указанного в рабочих чертежах, не должны превышать, мм:

I.I74.I-I 0000000 ТУ
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- в плоскости стен потолка и пола - 10 ;
- из плоскости стен потолка и пола - 3 .
I.I9.6. Отклонения от номинальной толщины защитного слоя 

бетона до арматуры в плитах: перекрытия и дттща не должны превышать 
± 3 мм.

Смещения сеток в поперечном сечении стеновых панелей не 
должны превышать ± 10 мм.

1.20. Качество наружных поверхностей и внешний вид му соро
камер.

1.20.1. К наружным лицевым поверхностям предъявляются те же 
требования, что и к внутренним лицевым (см.ниже). Лицевые наружные 
поверхности должны быть оговорены в заказе.

Поверхности уголков обрамляющих парт ал двери перед окраской 
должны быть очищены от ржавчины и окалины.

1.20.2. На наружных нелицевых поверхностях (категория А7 по 
ГОСТ I30I5.0-83) допускаются:

- отдельные раковины диаметром до 15 мм, глубиной до 5 мм;
- отдельные наплывы (по высоте) и впадины (по глубине) до

5 мм ;
- околы ребер до 10 мм (по катету) общей длиной до 100 мм на 

всю длину ребра;
- местные усадочные трещины шириной не более 0,1 мм.
1.20.3. Монтажные петли и выпуски трубопроводов должны быть 

очищены от наплывов раствора и шпаклевки.
I.2I. Качество и виды отделки внутренних поверхностей му со

рокамер.
1.21.1. Внутренние лицевые поверхности стеновых панелей и 

плиты перекрытия должны удовлетворять требованиям предъявляемым 
к поверхностям класса А2 по ГОСТ I30I5.0-83, согласно которым 
допускаются раковины диаметром,глубиной до I мм в количестве не 
более 5 шт. на 0,4 м2 (200 х 200 мм), впадины (глубиной) и наплывы 
(высотой) до I мм.

1.21.2. Стены, потолки и открытая часть трубопроводов горя
чего и холодного водоснабжения мусороклмер окрашиваются водостой
кими масляными красками. Окраска должна быть улучшенного вида. 
Качество окрашенных поверхностей должно удовлетворять требованиям 
СНиП Ш-21-73*

I.2I.3. Поверхность плиты днища, включая лицевые поверхности 
ребер, облицовывается мелкораз.мерной керамической плиткой, уклады-
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ваемой в формы при бетонировании. Толщина швов между плитками 
2,5 мм, допустимое отклонение ±0,5 мм.

Обязательно сплошное заполнение всех швов цементным раст
вором. Допустимое отклонение швов и облицованных поверхностей 
от прямолинейности - 3 мм. Перепад между плитками по высоте до
пускается до 0,5 мм.

1.22. Изделия и материалы, применяемые для отделки внутрен
них поверхностей мусорокамер должзш удовлетворять требованиям 
следующих стандартов:

- краски масляные, ГОСТ 8292-75?
- плитки керамические для полов 6787-80?"
1.23. Оборудование мусорокамеры.
1.23.1. Узлы трубопроводов горячей и холодной воды должны 

быть собраны из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по 
ГОСТ 3262-75х, соединительных фасонных частей из ковкого чугуна 
(по ГОСТ 8946-75? ГОСТ 8948-75) с запорными муфтовыми латунными 
вентилями по ГОСТ 9086-74.

1.23.2. Узел канализации для отвода сточной воды, забетони
рованный в конструкцию плиты дшпца должен быть собран из чугун
ного эмалированного трапа по ГОСТ I8II-8I и чухушшх соединитель
ных частей по ГОСТ 6942.4-80 и ГОСТ 6942.22-80.

1.23.3. Смонтированные трубопроводы холодного и горячего 
водоснабжения с установленной на них запорной арматурой должны 
быть подвергнуты гидравлическому испытанию до заделки их в бороз
дах. Змеевик поддона подвергается гидравлическому испытанию до 
бетонирования.

1.23.4. К плите перекрытия мусорокамеры (к потолку) к зак
ладным изделиям должен быть закреплен шибер изготовленный по 
ГОСТ 26256-84.

1.24. Дверь мусорокамеры с уплотненным притвором должна 
изготавливаться из полотна дверного блока ДГ 21-12 по ГОСТ 
6629-74.

Полотно двери должно обиваться тонколистовой оцинкованной 
сталью толщиной 0,5 мм, ГОСТ 14918-80, по асбестовому картону 
толщиной 4 мм ГОСТ 2850-80.

Дверь должна изготавливаться (включая установку приборов и 
уплотняющих прокладок) по ГОСТ 475-78 и рабочим чертежам, вклю
ченным в комплект чертежей мусорокамеры. Ее маркировка, приемка,

fvYACT
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транспортирование и хранение осуществляется по требованиям того 
же ГОСТа.

1.25. Крепежная фурнитура дверей должна изготавливаться по 
рабочим чертежам, входящим в состав чертежей мусорокамеры.

2. Комплектность.
2.1. На трубопроводах горячего и холодного водоснабжения 

должен быть установлен резиновый шланг длиной 1,5 м.
2.2. Мусорокамеры должны быть укомплектованы несменяемым 

контейнером, изготовленным по ГОСТ 26257-84.
Для зданий до 5 этажей - контейнер емкостью 300 литров.
Для зданий до 10 этажей - контейнер емкостью 600 литров.
2.3. Допускается по соглашению предприятия - изготовителя

и заказчика контейнеры и резиновые шланги поставлять отдельно, как 
комплектующие детали.

3. Цравила приемки.
3.1. Приемку мусорокамер следует производить партиями. В 

состав партии входят мусорокамеры одного типоразмера и варианты 
исполнения, изготовленные предприятием по одной технологии из ма
териалов одного вида и качества в течение не более одной недели.

3.2. Приемку мусорокамер по показателям, обеспечивающим ука
занную в рабочих чертежах прочность (прочность бетона на сжатие, 
классы и марки арматурной стали и стали закладных изделий, качест
во выполнения сварных соединений арматуры и закладных изделий, 
диаметр, количество и расположение арматуры, толщина защитного 
слоя бетона до арматуры), следует проводить путем контроля и ис
пытаний в соответствии с требованиями, приведенными в разд. 4 на
стоящих ТУ с использованием данных журналов входного и операцион
ного контроля.

3.3. Приемку мусорокамер по показателям точности изготовле
ния, качества наружных поверхностей и внутренней отделки, контроли
руемым путем измерений, следует проводить путем сплошного контроля 
при числе мусорокамер в партии до пяти включительно и путем выбо
рочного контроля - при числе мусорокамер в партии более пяти в 
воответствии с табл. I.

ос
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Таблица I

Объем партии 
кабин, шт.

! Вид выборочного 
контроля

| Объем выборкикабин, шт,. 
1 Первый | Второй

6 - 2 5 1 Одноступенчатый 1 5
1
1

26-90 1 Двухступенчатый 1 5 1 5
91-280 1 ----- и-------

1__
1 8 1 8 

_ 1
3.3.1. Л^сорокамеру следует считать дефектной, если она не

удовлетворяет требованиям настоящих ТУ хотя бы по одному
из проверяемых показателей.

3.3.2. При выборочном контроле, в результате поштучной про
верки мусорокамер входящих в выборку, по каждому из показателей 
должно быть выявлено число дефектных мусорокамер, не отвечающих 
требованиям настоящих ТУ.

3.3.3. При выборочном одноступенчатом контроле партию мусо
рокамер принимают, если в выборке нет дефектных мусорокамер.

3.3.4. При выборочном двухступенчатом контроле партию мусо
рокамер принимают по каждому из проверяемых показателей. Если в 
первой выборке нет дефектных мусорокамер - партию принимают.
Если обнаружено две и более дефектных мусорокамер по одному и тому 
же показателю, партию не принимают, не назначая второй выборки.

Если в первой выборке обнаружена только одна дефектная му- 
сорокамера по любому из показателей, то образуют вторую выборку. 
Партия мусорокамер принимается по этому показателю, если во вто
рой выборке нет дефектных мусорокамер.

3.3.5. Приемку мусорокамер из партии, не принятой в резуль
тате выборочного контроля, следует проводить поштучно. При этом 
следует контролировать только те показатели, по которым партия
не была принята.

3.4. Приемку мусорокамер по показателям, характеризующим 
соответствие внешнего вида, вида внутренней отделки, комплектнос
ти и другим показателям, установленным эталоном мусорокамер, а 
также по качеству стыков, смонтированных трубопроводов водоснаб
жения и канализации, следует проводить путем сплошного контроля с 
отбраковкой мусорокамер, имеющих дефекты по указанным показателям.

Лист
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3.5. Оценку проектной марки бетона по прочности на сжатие 
следует производить по ГОСТ I8I05.0-80; ГОСТ I8I05.I-80 с учетом 
обеспеченности класса и вариации прочности бетона.

3.6. В случаях, если при проверке будет установлено, что 
отпускная прочность бетона мусорокамер не удовлетворяет требова
ниям, приведенным в п. I.I4, поставка мусорокамер потребителю не 
должна производиться до достижения прочности, соответствующей про
ектному классу бетона по прочности на сжатие.

3.7. Испытание бетона на морозостойкость следует проводить 
при освоении производства мусорокамер и изменении вида и качества 
материалов, применяемых для приготовления бетона, а также перио
дически не реже одного раза в шесть месяцев.

3.8. Оценку качества арматурных изделий производят по 
ГОСТ 10922-75.

3.9. Потребитель имеет право производить выборочный или 
сплошной контроль мусорокамер в порядке, установленном настоящим 
стандартом.

По требованию потребителя предприятие-изготовитель обязано 
сообщить ему результаты лабораторных испытаний.

4. Методы контроля и испытания.
4.1. Испытания кабин на прочность и жесткость нагружением 

не производится.
Контролируется только прочность бетона стеновых панелей, 

плит днища и перекрытия, по результатам испытаний контрольных 
кубиков, прочность стальных изделий и их сварных соединений, 
выполняемых при монтаже и в процессе изготовления изделий.

4.2. Прочность бетона на сжатие следует определять по 
ГОСТ 10180-78.

Допускается фактическую прочность бетона на сжатие опреде
лять неразрушающими методами по ГОСТ 17624-78; ГОСТ 21243-75;
ГОСТ 22690.0-77,' ГОСТ 22690.4^77.

4.3. Морозостойкость бетона следует определять по ГОСТ 
10060-76.

4.4. Методы контроля и испытаний арматурных изделий и за
кладных изделий - по ГОСТ 10922-75.

4.5. Размеры мусорокамер, непрямолинейностъ и разность длин 
диагоналей их плоскостей, неплоскостность днища, положение заклад
ных стальных изделий, толщину защитного слоя бетона до арматуры,

I.174.1-1 С000000 ТУ
AUCl

9
Форшкт АЧ

[И
н

в.
№

 П
О

Д
Л

.|
П

О
Д

П
И

С
Ь

 И
 Д

А
Т

А
 |

В
3

6,
М

И
Н

В
.И

;

8

а также внешний вид, качество наружных поверхностей и внутренней 
отделки следует проверять по ГОСТ 13015-75; ГОСТ I30I5.I-8I и 
раздела I настоящих ТУ.

Комплектность и качество оборудования мусорокамер следует 
проверять путем осмотра.

4.6. Гидравлическое испытание змеевика и смонтироБашшх 
трубопроводов холодного и горячего водоснабжения с установленной 
на них запорной арматурой следует проводить путем выдерживания 
трубопроводов под давлением, равным I МПа ( —  10 кгс/см2) в 
течение 2 мин. Трубопроводы считают выдержавшими это испытание, 
если к моменту его окончания не будет обнаружено падение давле
ния.

4.7. После гидравлических испытаний открытые концы труб 
водопровода и канализации должны быть закрыты заглушками.

5. Маркировка, хранение и транспортирование
5.1. Мусорокамеры обозначают марками, состоящими из двух 

буквенно-цифровых групп,разделенных дефисом.
В первой группе содержатся обозначения типоразмера мусоро- 

камеры, во второй - обозначения варианта по условию присоедине
ния к сетям водопровода и канализации и исполнению.

Мусорокамера для зданий до 5 этажей с левой дверью (наве
шенной на левую боковую стену) при расположении мест присоеди
нения всех трубопроводов с правой стороны маркируется 5УКМ 1-2л. 
Её расшифровка:

5УКМ I - унифицированная камера мусороудаления для жилых 
зданий до 5 этажей, типоразмер I;

2 - вариант по условию присоединения труб водопровода и 
канализации;

л - левая дверь.
Схемы мусорокамер с различными вариантами присоединений 

при правом и левом исполнении и соответствующие им марки пока
заны в чертежах на листе номенклатуры изделий.

5.2. На наружной нелицевой поверхности каждой мусорокаме- 
ры должны быть нанесены несмываемой краской при помощи трафа
рета или штампа следующие маркировочные знаки:

товарный знак предприятия-изготовителя или его краткое 
наименование;
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I.I74.I-I 0000000 ТУ io

Z245# 9 ФОРАЛМ АЧ



Ин
в 
У-
по
дл
 [
По
дп
ис
ь 
и л
 м
д 
|Н~
\МЛ
 и
нв
 N7

марка мусорокамерн; 
дата изготовления ее; 
штамп технического контроля; 
номинальная масса мусорокамерн.
5.3. Каждая партия мусорокамер должна сопровоадаться доку

ментом установленной формы, в которой должны быть указаны:
наименование и адрес предприятия - изготовителя; 
номер и дата выдачи документа; 
номер партии;
наименование и марка мусорокамер с указанием количества 

мусорокамер каждой марки;
дата изготовления мусорокамер; 
проектный класс бетона по прочности на сжатие; 
отпускная прочность бетона; 
марка бетона по морозостойкости;
(в случаях оговоренных в п. 1,13.2).
5.4. Мусорокамерн должны храниться на специально оборудован

ных складах в рабочем положении установленными на деревянные 
бруски шириной не менее 100мм, уложенные на плотное, тщательно 
выровненное основание вдоль боковых стен на расстоянии не более
50 мм от их наружной грани.

5.5. Для защиты от атмосферных осадков мусорокамерыдолжны 
быть покрыты пергамином, поливинилхлоридной пленкой или другими 
гидроизоляционными материалами.

Гидроизоляционный материал должен быть прикреплен к инвен
тарным деревянным рамкам, или приклеен к верхней части мусорока- 
меры.

и

5.6. Погрузочно-разгрузочные работы, складирование и транс
портирование мусорокамер должны производиться с соблюдением мер, 
исключающих возможность повреждения.

5.7. Перевозку мусорокамер следует производить только на 
специально оборудованных транспортных средствах.

6. Указания по применению.
6.1. Мусорокамерн предназначены для сбора бытового мусора

в жилых зданиях в несменяемые контейнеры, которые механизированным 
способом разгружаются в специальные транспортные средства.

6.2. При привязке к конкретному зданию выбирается исполнение 
вариант присоединения, определяется местоположение отверстия для 
мусоропровода в идите перекрытия мусорокамерн и соответственно
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уточняется марка применяемого шибера.
6.2. Мусорокамера должна монтироваться на конструкции цо

кольной части здания по слою цементного раствора со сплошным 
опиранием днища как минимум по 2-ы боковым сторонам, при этом 
ширина опор должна быть не менее 150 мм.

Приложение I

Номенклатура унифицированных камер ыусороудаления

Марка Код ОКИ Номинальные габарит- Проектный рас- Масса
мусорокамерн ные размеры мусоро

камер, мм
ход материа
лов

камер
(спра
вочная)

шири
на

глуби
на

высо
та

бетон
и3

, сталь, 
кг

5УКМ In 1230 1230 2320 1,16 132,51 3405
10УКМ In 1230 1230 2320 1,16 132,51 3441
5УКМ 1-2п 1230 1230 2320 1,16 132,51 3405
10УКМ 1-2п 1230 1230 2320 1Д6 132,51 3441
5УКМ 1-Зп 1230 1230 2320 1,16 132,51 3406
ЮУКМ 1-Зп 1230 1230 2320 1,16 132,51 3442
5УК1Л 1_4п 1230 1230 2320 1,16 132,51 3406
10УКМ 1-4п 1230 1230 2320 1,16 132,51 3442
5УКМ 1л 1230 1230 2320 1,16 132,51 3405
10УКМ 1л 1230 1230 2320 1,16 132,51 3444
5УКМ 1-2л 1230 1230 2320 1Д6 132,51 3405
ЮУКМ 1-2л 1230 1230 2320 1,16 132,51 3441
5УКМ 1-Зл 1230 1230 2320 1,16 132,51 3406
ЮУКМ 1-ЗЛ 1230 1230 2320 I.I6 132,51 3442
5УКМ 1-4л 1230 1230 2320 1,16 132,51 3406
ЮУКМ 1-4л 1230 1230 2320 1,16 132,51 3442
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П Е Р Е Ч Е Н Ь
документов, на которые даны ссылки в 
настоящих технических условиях

Нормативно
технический
документ

Наименование документа

ГОСТ 380-71 Сталь углеродистая общего назначения 
Марки и технические требования

ГОСТ 475-78 Двери деревянные. Общие технические условия
ГОСТ I8II-8I Трапы чугунные эмалированные. Технические 

условия
ГОСТ 2850-80 Картон асбестовый. Технические условия
ГОСТ 3262-75 * Трубы стальные водогазопроводные
ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. 

Основные типа, конструктивные элементы и 
размеры.

ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатанная для армирования желе
зобетонных конструкций. Технические условия.

ГОСТ 6629-74* Двери деревянные внутренние для жилых и 
общественных зданий. Типы и размеры.

ГОСТ 6727-80 Проволока из низкоуглеродистой стали холод
нотянутая для армирования железобетонных 
конструкций. Технические условия

ГОСТ 6787-80* Плитки керамические для полов. Технические 
условия.

ГОСТ 6942,4г-80 Трубы чугунные канализационные и фасонные 
части к ним. Патрубки. Конструкции и размеры

гост 6942.22-80 Трубы чугунные канализационные и фасонные час
ти к ним. Муфты. Конструкция и размеры.

гост 8292-75* Краски масляные и алквдные цветные густотер
тые для наружных работ. Технические условия.

гост 8478-81 Сетки сварные для железобетогошх конструк
ций. Технические условия.

гост 8946-75* Соединительные части из ковкого чугуна с 
цилиндрической резьбой для трубопроводов. 
Угольники прямые. Основные размеры.

гост 8948-75 Соединительные части из ковкого чугуна с 
цилиндрической резьбой для трубопроводов. 
Тройники прямые. Основные размеры.

I.174Л-1 0000000 ТУ
АМС7

f3
ФОРМАТ АЧ

Нормативно-
технический Наименование документа
документ

ГОСТ 9086-74

ГОСТ 10060-76 
ГОСТ 10180-78

ГОСТ 10922-75

ГОСТ 13015-75 

ГОСТ I30I5.0-83 

ГОСТ 13015,4-84 

ГОСТ 14918-80 

ГОСТ 17624-78 

ГОСТ 18105,0-80 

ГОСТ I8I05.I-80 

ГОСТ 21243-75 

ГОСТ 22690.0-77

ГОСТ 22690.4-77 

ГОСТ 25192-82 

ГОСТ 25781-83

Вентили запорные муфтовые латунные на 
Ру = 1,0 и 1,6 МПа (10 и 16 кгс/см2). 
Технические условия.
Бетоны. Методы определения морозостойкости. 
Бетоны. Методы определения прочности на сжатие 
и растяжение.
Арматурные изделия и закладные детали сварные 
для железобетонных конструкций. Технические 
требования и методы испытаний.
Изделия железобетонные и бетонные 
Общие технические требования 
Конструкции и изделия бетонные и железобетон
ные сборные. Общие технические требования 
Конструкции и изделия бетонные и железобетон
ные сборные. Транспортирование и хранение. 
Сталь тонколистовая оцинкованная. Технические 
условия
Бетоны. Ультразвуковой метод определения плот
ности.
Бетоны. Правила контроля прочности. Основные 
положения.
Бетоны. Правила контроля прочности на сжатие 
для сборных конструкций.
Бетоны. Определение прочности методом отрыва 
со скалыванием.
Бетон тяжелый. Общие требования к методам 
определения прочности без разрушения прибора
ми механического действия.
Бетон тяжелый. Метод определения прочности 
скалыванием ребра конструкций.
Бетоны. Классификация и общие технические 
требования.
Форш стальные для изготовления железобетонных

изделий

I.I74.I-I 0000000 ТУ
Аист

N
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Нормативно-
технический Наименование документа
документ

ГОСТ 26256-84 

ГОСТ 26257-84

СНиП 2.03.01-84 
СЕиП Ш-21-73*

Шиберы для мусоропроводов шитых и обществен
ных зданий. Технические условия
Контейнеры несменяемые для мусоропроводов 
жилых и общественных зданий. Технические 
условия.
Бетонные и железобетонные конструкции 
Отделочные покрытия строительных конструкций.

AWC1
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ОНЦАЯ ЧАСТЬ

Рабочие чертежи унифицированных камер мусороудаления (далее 
мусорокамер) разработаны в составе Общесоюзного каталога типо
вых конструкций и изделий для всех видов строительства для при
менения в жилых зданиях до 10 этажей, строящихся по чертежам 
действующих серий и проектируемых в т.ч. в системе ГС1Щ (ШЩ-1; 
КПД-2 и др.).

Мусорокамеры, изготавливаемые по настоящим чертежам, могут 
применяться в зданиях строящихся во П; Ш климатических районах 
и IB подрайоне на территориях с обычными инженерно-геологичес
кими условиями, при расчетных температурах наружного воздуха 
не ниже минус 40°С.

Мусорокамера состоит из железобетонной камеры, собираемой 
по элементно из стеновых панелей, плит днища и перекрытия, двери 
со специальными запорами, обитой железом по асбестовому карто
ну, окантованной резиновыми профилями для уплотнения притворов.

Мусорокамера комплектуется стандартным шибером по ГОСТ 
26256-84 и стандартным контейнером по ГОСТ 26257-84 емкостью 
300 литров для домов до 5 этажей или 600 литров для домов до 
10 этажей.

Для мытья контейнера и мусорокамеры в ней монтируются 
стальные трубопроводы холодного и горячего водоснабжения с вен
тилями, заканчивающиеся гибким шлангом.

Для создания плюсовой температуры и отвода сточной воды 
(при мытье) в конструкции плиты днища заложены, соответственно 
змеевик из стальных труб, питаемый от системы горячего водоснаб
жения и чугунный трап с выпуском, присоединяемый к канализацион
ной сети.

При изготовлении и применении мусорокамер следует руковод
ствоваться техническими условиями на них, которые содержат тех
нические требования, правила приемки и маркировки, методы конт
роля, указания по транспортировке, хранению и применению.

<2

С целью упрощения проектирования и унификации решений мусо
ропровода, монтируемого открыто в лестничной клетке, в техничес
ком описании ниже приведены монтажные схемы и экспликация изде
лий из которых он комплектуется, а в документе 0000000 Д4 пока
заны рекомендуемые решения узлов ствола.

Схемы установки загрузочных клапанов показаны в ГОСТ 
24324-80, при этом загрузочное отверстие ковша в открытом поло
жении должно находиться на высоте 0,7 * 0,8 м от пола.

При проектировании систем мусороудаления конкретных зда
ний с мусорокамерами изготавливаемыми по чертежам данной серии 
следует руководствоваться указаниями по их применению.

НА*/. ОТА. Росинский
Я контр. ГйСЕРМАН
Га. констя Лдаьман i
ГИП Пааьман

Ь«Д инх Лол или ИИ А
6г. них. Конардтьем № Щ '

I . I 7 4 . I - I

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

КОПИРОВАЛ /3

ооооооото

СТАДИЯ лист листов

ЦНИИЭП ж и л и щ а

ФОРМАТДЗ



Сосем ь/ мусоропровода. 

SOргпамнь/е здания

/3

поз. Н а и м е н о в а н и е
Кол. на  схему Приме- 

Ч Q ни еМП 4 м п г млз мпч

' 4 Приемный клапан к н 4 гостгчзгч-so S 9 3 ч 20 КГ

' 3L Д и ср л е к то р 1 1 4 4 12,5кг

5 Труба асбестоцементная бнтУоогост1839-80 8 8 ч Ч 460 кг

' Ч Груба асбестоцементная бнтзоогост1839-sc 4 4 4 4 400 кг

~~5 Мусрта асбестоцементная бнмчоо гост тезу sc 7 7 3 3 9 кг
б Переходной ерланец МПЗ 1 1 1 1 в  КГ

7 'Н л ан еу  Ди<рле к т о р а 1 1 1 1 8,1 КГ

в Шиберы шн В00(шп600)ГОСТ262S6-84 4 4 4 4 43 к г

МП-1 'f мп-5 ~ сссемы мусоропровода с клапанами на мемдузгамнылс
ллоиуадказс .

МП- 2 ' мп-Ч -  сссемы мусоропровода с клапанами на этомныос.
п л о и у а д к а с с .

При проектировании системы мусороудапения с применением 
номер м усороудаления, представлен нысс 3 настоящей серии  
Мусоропровод долшен 8ьtполняться по одной из приведенны х схем 
При разработке мусоропровода предлагается пользоваться 
Узла ми} приведенными б документе 4.474.4-4 ооооооод У (узлы 4...S)

Лист
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,;НОМЪс&П. Подпись и ёота \&зам.имйМ£

_ _ _ _ _ I_ _ _ _
\
£ 3 I Обозначение Наименование

^ЛЛ i / л »  - ____».nv wi<xnn ~-----------------------— • 4. < 7 *пЛпппп- Лоине-

чание
— 04 ог 03 04 05 06 ОТДоку нем таиия

яз 1. /74. /-/ 4000000 СВ Сборочный чертам X X У X X X У х
------- -

АЗ 1-474.4-1 ООООООО ТО Техническое описание X X X X X х х Y
---- -— -

АЗ 4.474.4-4 ООООООО PC. дед он ость расхода стали X X X X X X х
л

х
АЗ *<14.4-1 ООООООО PH Ведомость расхода мощной X X X _х X X X

■
----- —

Сборочные единицы
Железобетонная камера

АЗ 4 4.ПЧ.4-4 ОЮОООО у км in 4 4

-01 У КМ 4-2п 1 4

-о г цкм 4-Зп 1 4

-03 у км 4-4 п 4 4
АЗ г 0300000 Дберь ДМп 4 4 4 4 4 4 4 4

01 Росинасии
Ч.КОМТР. Шбермаи
Ql.KOHCT. Пальмам<ЬсТЪл/1~*
гип Пальмам
Qed.uHw.Ролмацина
0г. и мм- КОнЗратъеёс

/. 474. /-/  4 0 0 0 0 0 0

Хамера мусорондоления в сПос̂ >]̂ одия\ 
5УКМ 4п;5укн1-2п; St/км 4-згг, \-Л 1
Sy/см 1-4 п; 40у км in ; чоукм4-2п 
40укм  4-Зп; 1QSKM 4-Чп '

лист\ли*то6

ЦНИИЭПжИАИЩА

I51 О бозначение Н а  именование Кол. но ислолн. 1.1744-4 YOOOOOO - Приме

ч а н и е- 0 4 0 2 оз 04 0 5 06 0 7

Сантехнические детали

АЗ В 4./74-4-1 0 0 0 4 2 0 0 С Д 4 4 4

— 0 4 ___________ СД2- 4 4
0 0 0 1 3 0 0 С Д З 4 4

- 0 4 С Д Ь 4 4

Оборудование
ш и бер

64 4 Ш П  6 0 0  ГОСТ26256  -84 4 4 4 4 4 4 1 4 Н 2 к г

контейнер
вн 5 КСК 4 ГОСТ2 6 2 5 1 -6 4 4 4 4 4 82кг

КС К 2  ГОСТ 26257-84 4 4 4 4 1 13кг

-f.1T4.i4 fOOOOOO
' Jkcr

сл
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Рис./ Рис. 2
Остальное см.рис.1

“Л

1-1

Рис.3 Рис. A

уз

и и
чгзо

Остальное см.рис.1 Остальное см.рис./

3

Обозначение М арка, Рис. Масса,
кг

1.174.1-/ У ООО 000 5УКМ
4

3405
-01 10УК.М ЗЧЧ4
-о г 54 км 4- 2 п

2
3405

-оз юзкм 4-гп ЗЧЧ1
-о4 5УК.М 1-Зп

5
3406

-05 /ОУКМ 1-Зл 3442
-о б 5 У КМ 4 -4л

И
3406

-0 1 10УКМ1‘4л 3442

Нач.отд. Росинский
Мхонтр Ги верна н
Гл./сонет Пальмам
ГИЛ Пальмам-
вед.ин/н f 1 '!

Cr-UHfH- КондратьМа,

/. 174. / -  /  ГОООООО Сб

/ а  мера, мусороудал е ни я  6 
сборе 5ур.м4л;5Укм4-2п;
St//см 4-Зп’5Умч 4-Чп;{0акм 1л; 
40/им у- 2п; 4ошсу 1-3п; 405КМ <- Чп 
Сборочный чертещ_____

СтадияМасса Масштаб

Р
См.
табл.

Л и с т \ЛистО б4

ЦНИИЗП жилища

Копировал 224S3 17 формат Я 3
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О б о з н а ч е н  и е

1.174.1-1 2000000 СБ

/ /7 Ч. 1 -  / оосоооо то
Ч. 174. <- < ООООООО PC
1-174.1-1 ООООООО рм

< <14. <-< огооооо
' 01
-02
-0 3

0300000 -01

Наименование
Кол. н а  ислолн. <.лч.<-< Зоооооо- Приме-

чание— 01 02 03 04 05 06 07
Доку мен таи и я

Сборочный чергеш X X X X X X X X
Техническое описание X X X X X X X X
Ведомость расхода стали X X X X X X X X

1 Ведомость расхода материалd X X X X X X X X

Сборочные единицы
Железобетонная камера

у км  1л У 1
г у км 1-2л У ч
>

г ~
у КМ 1-Зл У У
У КМ 1-Рл 1 У

г Дверь ДМ  л у У У У У У У У

1174.14 2 0 0 0 0 0 0
Нач.отд. POCuHCKUU
Н.контр. Гибернан

- £ Т Т
*— (Номера мусорочдаления в сборе 

5 У км  4л; 5укм К 2а;  5 у к н  Ч-Зл ;
5  у  км 4-4а;  ю  у  км 1а;  ю у к м  1-2л; 
<О У  км Ч -З л ] < О У КМ 4~4 А.

Стадия Ли ст ЛистовТЯ.кочст. Пальмам ж к & Р Ч 2
гип Пал оман-*, баш к

Ц Н И И З П ж И Л И Щ А
бед.анм. йснмацина
Ст.инн. Кондратьева

1174 1-1 2000000
Лист

2
--_
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Рис. / Рис. 2
Остальное см. pa с. 4

т<

1- 1

Р ис *5 Р и с .4

Остальное см ,рис,4 О с т а л ь н о е  см .р и с./

Обозначение М а р к а Рис. Масса,
к г

/  /74.4-4 SOOOOOO б  У КМ 4 л 4 ЗЧО&

-04 40 5КМ 4 л 3444

-02. 5я*м i -гл
2.

3405

-03 405КМ 4-2л 3444

-оч ЗУ км  4-Зл
3

3406

-05 40УКМ 4-3л 3442.

-Об 5if км 4 -Ул
М

3406

-0740 У км i -ил 3442

Нау 07*} Росинский
Нконтр Гидя.рыан
(л комет. Пальмам
Гип Пальмам w u k
Вед инм Оолмоиина
Ст.инщ. КондратьевеЖ

■f. 474.4-f  2 .0 0 0 0 0 0  Сб'

5зкм 4 л 5Укм  4-2л)  5  у  км  4-3л ;
5у км 4-4 л; 40укн 4л‘у ЮУкм 4-2л} 
40 У км 4-3 л} <40 5км 4-ил. 
Сборочнь/и чертам

СтадияМассаМасштаб

Р
04
табл.

Лист 1 Листоб 4

ЦНИИЗПжилим
К о п и р о З о Л  22452 4Э Я^Ормят j9 3



Рис./

//V) у/1 /л /лл

Рис, г
Остальное см.рис. /

1?$1 Обозначение. Н аим енование
Кол.но исполнение 

/./7V./-/ оюоооо- Приме-
- 01 ог 03 чание

Д окум ен таиия
АЗ 4.4 7 4 .4-4  ооооооодг Узлы 9... 44 X X X X
АЗ /. 474.4- 4 00000ОО ТО Техническое описание X X X X
АЗ 4.47 4. / - / ООООООО PC Ъедомосто расхода стали X X X X
АЗ /. / 74.4- 4 ООООООО РМ Всдоноаъ расхода натериалоА X X X X

Сборочные единицы
АЗ 4 4.474.4-4 0030000 ПУкм 4 1 4 4 4
43 г оогоооо- об СУ км 4 1 4 4 4
АЗ 3 0040000 -  03 су км г -1 4

D040000-01 су км 4 -1 1 4
- OS су км 3 - 4 4

AJ м оогоооо су км 4-г 4 4

-ог су км г - г 4
-04 су км з - г 1

33 s 0040000 пукм г 4
-01 п у к и  г - 4 1
-ог пукм г - г 4 4

Материал
5V 6 fti стВор цементный МЮО 0,01 0,04 0,01 0,01 м3
6V 7 <р <гЯ1Г0СГ5'781-82; б z 430 6 8 8 6 0,46 КГ

6У

‘

потаБ-ге.зопхгия-7б £. 1S0 
^^астзкпгтсгземг 2 г г г 0,24 кг

ПОЗ. 7, З и  УЗЛЫ 9 . . .Н  см. д окум ен ти п н  ооооооо  Д2.

О бозначение Марка fbc. Мосса,
кг

4.174.4-4 0400000 укм4п _L_ $220 0 —— 6Вод отоплений

-01 у км 1-гп 2 JS22°_ М ——  выпуск канализации

-ог У КМ 4-Зп 3 3 2 2 0 б — — ввод горячего и сихподного 
бодосн обмения

-03 У КМ 4~kn У 3220

4.474.4-4 0400000

ЛСелезобетонная камера.
мусороудал ения  

у  км 4п; у км 4-гп  
Укм1-ЗП)Укм 4-Уп

СтадияМасса Масштаб

Р
См.

тайл.Начотд Росинский Г • t
Н контр Ги&ерман 

По л ына н
-

Гл канет. Л исг | Лисгой 1
ГИП Польыан-

ЦНИИЗПжИЛИЩАQeiJuHHi Аолмацчни
Ст.инщ Комд, XI

ррорматЛЗКопировал 224SB ZO



гз
го

I I 1
Обозночение Наименование

пап.на исполнение 4.Г7Ч./-/ 0200000- Ярине- 
чо ние— 04 02 03

Доку мен тация

А5 /./7V У- ̂  ООООООО Д2 УЗЛЫ 9... 44 X X X X
АЗ /. 474. 4- 4 ООООООО ТО Техническое описание Л X к X
АЗ /. 474.4-4 ООООООО PC ведомость расхода стали X X X X
АЗ у у 7V. /- / ООООООО РМ Ведомость расхода, магъриалаб X X X X

Сборочные единицы
АЗ 4 Y.474.4-4 0030000 ПУКМ 1 4 4 4 4
43 2 йогоооо-об су км 4 4 1 4 4
43 3 ооюооо -02 СУ км 2 4

0040000 су КМ 4 4 4
0010000-04 СУ км 3 4

43 4 0020000 -01 су км 4 - 3 4 4
-03 СУ км 2-3 4
-05 су КМ 3-3 4

43 5 0040000 пукм 2 1
-01 ПУкм 2-4 4
-02 ПУКМ 2-2 4 4

Материал
ВЧ 6 Раствор цементный М1000,010,010,04Ор4 мз
БЧ 7 Ф 42ЯТГОСТ5781-82; £- 460 8 6 8 8 D, 46 кг

6V в 2 2 2 2 0,24кг

Обозначение
( Марка Як Масса,

кг
у {70.4-4 0200000 Укм4 л 4 3220

-04 У КМ 4-2л 2 3220
----------—----------- -- УКМ4-ЗЛ 3 3220
------------— ’ -03 УКН4-ЧЛ ч 3220
---------------

под. 7,6 и узлы 9... 11 см. доку мент 4.474.4-1 ООООООО Д 2

б бод отопления 
выпуск KQHQfiU3QyUU 
ввод горячего и холодного 
водоснабжения

Нач.отд.P0C.UHCK4U/*Ягу
Н-контр.гиберман
П).КОНСГ.Поль /чан
ГИП Поломан-■>
ведантРолнацина
Cr.UHfH- Кондратьева

+ 474.4-1 0200000
/ и п п ч л  г\ "W/ в wy

мус ороу деления 
У км Ул; у км у-2л/
У км 4-3 л; у км У - 4л

BSMJ5 w*Mm3S
см.
табл

лист\лисгоб 1

ЦНЫИЭП ЖИЛИЩА

копировал 22458 2 1 Формат ЛЗ



2Z

подпись и Вата В̂зан.инбЧ1
к
оiU Обозначение Наименование Кап.на испынТГ^Т:, озооооо ~

Примечаниео
•о — 04

Доку мен тация
АЗ 4. /74.4- / ООО 000 О ТО Техническое описание X X

АЗ /./74.4-/ ООООООО РМ ведомость расхода —

материалов X X

43 4 /74.4- 4 ОЗООООО С6 Сборочный чертем X X

43 4. /74.4-4 ОООООООДЗ Сечения 5 -5 /  Г -Г X X

Сборочные единицы
43 4 /./74.4-4 0050000 Полотно дбери

мусороканеры п д м 4 4

43 2 ООООООО Замок вбери ЗД 2 2
АЗ 3 0070000 Петля дВерная пДп 3

А Ъ *4 -01 Петля дберная ПДл 3

I 4i

Нач.отсЗ. fbcUHCKuJ
Н. контр. Мокроусов
Ol.KOHcr. Лапычан-
ТИП Степ н об
Or. инш. 1 i Jhs~

<474.4-4 0300000

ТгадиЯ /1ист\лйстОб

ДЬерь мчсороканеры 
ДМп. ДМ л ЦНИИЗП ж и л и щ а

Копировал форматТГч

инб.П̂ подл Подпись и датабзам.инбН5

№
АЧ

АЧ

бч

Ы

Сг . 
X 13

40

О б о зн а ч е н и е

4/74./-/ 00000*3

00 000 /4

ooooo/s

Н а и м е н о в а н и е .
кол. HQ иСПОЛН. /. /74. i- f  оз о о ООО-

Детали
Планка. Пл 4
Планка Пл 2

Планка Пл 3
Стандартнее изделия
6uHTM5*65(DCTS747S-72

Гайка М5ГОСТ 5Э45~70

Шайба, s-oos гост нз7/-5&

42

/2

42

04

42

Примечание.

64

64

бч

64

64

41

42.

*3

44

45

ШарБП 3*25 ГОС Т 4/45- 30 55 55
Шуруп 4*35 ГОСТ /445-80 42 42

Прочие изделия
Просриль рези н об спи Москобскиб
(хтрицобанныО Г= 4899

С=4020 4
3 -д  P T U

Каучук *
Просриль резинобыи
МК - 355 ТУ 38-5-204- 65

€= 4020
Волш скии

3-а р т и

4.47*4.4-4 0 3 0 0 0 0 0  

КопироЗол

J1UC7

Ф о р м а т  я  4



Рис. / Вид А Вид & Рис 2 - зеркальное---1—  отрамениеОстальное -сн.рис.1

Петли поъ.Ъ
привариват  ь К

несущему уголку 

мусорокамеры по 

местуt с ВыЪерж-  
кой указанных f[] 
скобках размеров

Обозначение Марка Рис.

Ч.ЛЧМ- i  озоосоо ДМп i
-01 Д Н л 2.

—

Нау отд.Rx.uhc.kucJ/♦ч~Н.контр.Мокроусов(h'"Гл.констПальма#.щ гТИП СгепноТС
(Уинн.Чокроусоб.Ш 1

Размера! для справок
Сечений 5-6 ' Г-Г емз.-пчч-/ ооооооодз

</7V/-y 0300000 Об

ДЗерь мусорокамертч 
ДМ п ДМ  л  

Сборочный чертем

Стадия Масса Масштаб

Р Ц58

Л и с т | Л и стов  Ч

ЦНШПЖИЛИЩА

Копировал 224 Z b  ф о р м а т Р З
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43 Обозначение. Н аименование
К о л. на ислолн. 4.474./ 00*00оо - Ирине-

чоние
- 04 02 03 0 4 0 S

1 Документация
АЗ
JF

4 - 4 1 4 . 4 - 4  OOiOOO о с£ Сборочный черт ем X X X X X X
/. 47 Ч. < -  / 0 0 0 0 0 0 0  Д  4 У злы  4... 8 X X X X X X

43 4. 474 . /- у ООООООО ТО Техническое описание X X X X X X
43 1.474 .4 -4  ООООООО PC Ведомость расхода стали X X X X X X
43

Сборочные единицы
AV * 4 . 4 7 4 . 4 - 4  ООООУОО Сегпка С 4 4 4 4 4 4 *

и з д е л и е  з а к л а д н о е

АЧ 2 O O O O SO O Н С  4 1 4 4 4 4 4

4у 3 D O 0 0 8 0 0 М 4 2. 2 2 2 2 2
43 У 0 0 0 * 0 0 0 М б 1 4 4

0 0 0 4 * 0 0 М П 4 4 4

Нач.отд. Росинский АУ-К~
Н. контр Гиоернаи
Гл.конст Наломан- Ш м Лй
гп п Лальман: etGfcir
Вейанш. Долмацина
Ст.инч■КондратьеЬа

4. *74. 4 - * DO W O O D .

Панель стенобая 
су км 4 ; су км 4 - 4 ; сукмг; 
су км г  - / ;  сук/у з ; су  км  з - 1

Ставок .ПисТ ЛистоВ
Е Е

ЦНИИ ЗП жилища

к.

I I 8 О б о зн а ч е н и е Н а им ен ова ни е
Кол. на исполн. 4. 4 7 4  4 - 4 0 0 / 0 0 0 0  - Ирине

чоние- 01 02 03 оч OS
Дет али

А Ч S 4.474.*-* 0000003- 01 Петля П2 2 2 2 2 2 2

Материал
детом тяшелый класса ыгр 0,24 0,240,23 0,23 0,23 0,23 MS

•/. -п ч. /- / 00-10000
Лист

м
СО





э
г
 

xs
hz

z
ОибНИовл. Подпись и дою взан.инВ.лР

к0

1?0 3
<;

Обозначение Наименование
Кол. на исполн. /  ач. 4- /  оогоооо - Приме-

i/ание
- 01 ог 03 оч OS 0€

Докумен тещи я

43 4.414.4 - 4 оогоооо сб Сборочный черт ем X X X X X X X

* з 1.414. 4-1 ООООООО Д 4 Уз л ы  4...в X X X X X X X

43 4.414.4-1 ООООООО ТО Техническое описание X X X X X X X

д з 4.474.4-1 000ОООО PC Ведомость расхода стали X X X X X X X

43

С  боронные единицы

АЧ 1 1.114.4*1 0000400 Сетка. С 4 / 4 / 4 4 4

АЧ 2 0000200 сг 4
L/зделие закладное

АЧ 3 0000500 М С4 1 4 / 4 4 4 г

АН 4 0000600 М Ч г г г г 2 г 2
43 б 0004000*04 м е 4 4 4

Нач.отд ЙХинекий
Н. контр Гиберман

J&-

ГИП 
Вед.им щ 
Сг. инш-

Полно цим 
KCHdpcmxkjriyffi

1 .474 .1 -4  0 0 2 0 0 0 0

П а н е л ь  стенобая 
су км 4-г; су км 4-з; су км г - г; 
су км г-з; су км з-г; сукмз-з; суки q

Ставил Л и с т Листов
Р 4 2

ЦНИ ИЗ П ЖИЛИЩА
Формат ЛЧ

I$п
о
ъ
.

О б означение Наименование
Кол. на ислолн. 4.474.4-  /  0020000* Приме■ 

чоние- 04 ог 03 он 05 06

АЗ S 4. 47 Ч. 4- 4 0004400 * 04 М  9 4 4 4

— — — L, _ — —
ii

------  ,

АЧ

Д е т а л и

6 ооооооз П етля П 1 г

- 01 пг 2 2 г г г г

Л/а тери ал

бетон т*телыи KoaccalSjSо,гн о.гч о,гз ргз 0,230,230,49 м 3

*  474. 1- 4 0020000
|/У с

N5
СЛ
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fy
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ts
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| п

оз Обозначение. Наименование
I Кол.на ислОЛН. ч. 474.4-4 0040ООО- Ирине

чамие— 04 02
Документация

1.174. 4-1 0040000 сб Сборочный чертем X ~ X
4.47 Ч. .4-4 ООООООО д 4 Узлы Y...6 X Т X
4.474. 4- 4 ООООООО ТО Техническое описание X ~ X
< 474.4- 4 ООООООО рс Ведомость расхода стали ~ ~ X

__

Сборочные единицы
1 4 474. / -  4 0000300 Сетка. СЗ ~ 4 4

L/здепие закладное
АЧ г 0000700 М3 ~ В 6

Сантехническая деталь
j 0004400 С Д З 4 [ Ц 4

4? 4 OOOfSOO СД6 4 г г 4
i

-  1 Г  1 1 4. 474. 4- 4 0040000 |
2SK^22S

—
Олита Зн<ицу&

лакм г ;  пуки г-г,гыкм*г

УЭ».Дtone, jHN l.ijii 1II >i |1шИ1Ч
Ъа-г-ТГ Fi/itj F/A4i'*̂y j

ГИП jfflrt/ib 1 1 ilfliSS^' —BcdjuNH, ОолмадимЗЛ
|иНИИЭПжили^|Cr. инт. \рмдрогьеЙа$01ЦЦ~.—

I
а

\
iч Обоз мочение Наименование КОл.на исполн. -f.474.-f-f оочоооо- Приме

чамие— 04 02

АЧ
_Qe тали

S * 474.4- 4 0000003-04 Петля пг г г 2

Материал
64 б бетон тятелыи класса 62L0,370,3? 0,37 М3
64 7 Плитка керамическая

размером 48*48 *6
ГОСТ 6767- 30 4,23Н*

< 474. 1 -1  0040000
7Jucr
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Рис  У

Обозначь мае Марко. Рис. Масса.,
к г

У. <74. <- < 0040000 Г)Укм 2 4
SSO-  04 ПУКН2-1 2

- 0 2 гм км 2.-23

SS2S

i m ±

<20
ess

Рис, г
Остальное см. f\jc. /

Рис.З
Остальное оу. А/с.У 

3 з-з

Ж
{

>"||

( *
,гч?\
ess

У з е л  У  С м .(Э (Ж Ум енТ У./74 . 4 - 1  О  ООО СЮ О Д  4

Н а ч . о т д R jC U M C K U U т ы -
H . k o * t j . Г а б Ь р м а н Wz>Ot.tCOMCI П а л ь м а * * ^
Г И П Я а л ь М а н - т?

—\1С г. и н м . \Ц }н 2 р а 7 ъ е ё с Щ : '______

4. <74.4-4 OO4OOO0 С б

Плита днища, 
пукм а; пукм г- /; пукме-г 
С б о р оч н ы й  чертей

Стадия Масса Масштаб

Р
См.
табл.

J lv c i- | ЛасгоЬ 4

ЦНИИЗП ЖИЛИЩА

/Сопи/ообал 224Ъ8 30 срормат ,43



I#-
041 Обозначение А/аименобание 1Приме

чание.

XL о кум емтаиия
АЗ Н7Ч.4-1 OOSOOOO Сб Сборочный черге/н

Д е та л и

А5 / /  пч. /- /  oooooos ОбшиВко О 4

2 -о ч ОбшиВка О 4

С  тон дар тнь I е
изделия

АЗ J Полотно дЬериДГ24-42. Древес.
=Q09iMi

фП-ЧДгб

ГОСТ €683-74 со

сплошным за пол не -
наем еоооямао 4

М а  териалы
SH Жаргон асбес тобыи

5  ГОСТ 2850-60

2000 к 4400 2 Зкг

ш

у  /7# /-/ OOSOOOO

Ли ст [Листе#
7-----

focurtcKuu
Н. контр НокроясоЕ Ж
Пп./сонет Пально*
Гип Степноб

— _ «Ш ьА__ "Ч' г%Я
fi>. .‘«г'}

Ысжроцсоб

П олотно  Эбери  
му сорокамеро / ГЩМ ЦНИИЗПжИАИЩА

Хопиро&ол Чбоо/чаг Д Д
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А - А

в  or6.fi 7 . 2от&  ф< 7
‘

< \X X X  W X 3 \ X X

X  X  X  X  X  X х : х _ X  У

40*0,5-

70-0^
----------------------7

ros ± ofs Б-Б В-В

YOStO,S

1Б

//7У. /-/ OOSOOOO С6

П оло тно  д б е р и  
м у со р о к о м е р ы  ПДМ  
С б о р о ч н ы й  чертеm

Стадия

Р

(Часса 

28,57

Маси/гас

1 -10
Чач отд. 
Н контр 
Th. монет 
run 
Сг. и НМ

PoouhcjcuJ  
Мокроисоб ч 
Пальмам "

Л; ‘2_
'ftal Л и ст  | Л<ис.тоЗ f

ЦНИИЭПж и л и щ аСгепмоб
МОКрСусСб .£ р г

К о п и р о б ал  2.2458 3 ? ■^пркат З ? 3
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Рис. ■/

33

I I1Обозначение г/спи/ченобание
Кал. на исполнение

1.17Ч.<-1 0070000- При/нс-
чание

- 04
J2 окуы^н гачия

А5 1. <74 <- /  ООООООО то Техническое описанхА X X

АЗ 1 <74. <- < ООООООО РМ ведомость расхода.
материалов X X

Стандартные изделия
Петли 5088-7в*~

вч ПН 4 -  <3 ОП 4
6V 2 ПН1-130Л 4

Материалы
Б*/ 3 — 4s.z8rocrastP-86

СгЗ ГОСТ 535-79* 4 4 0,33 кг

4 Рис. 2
п  О с т а л ь н о е  -  с л / . р и с .  /

л-л

Обозначение Марка. рис.

«7 4.1-1 оою ооо ПДп ✓

-о/ ПДл 2

" Р а з м е р ы  д л я  с л р а б о к

<17Ч.Р1 0 0 7 0 0 0 0

П е т л я  дберноя  
П Д п ; П Д л

СтадияМасса. Насчитав

Р 0,930 /•/
Нач.отдРосинсюя*
Н.контрНОкрОуссб f a r л и с т  I Л  и его 6 /
О), кона Палбмар

1]НММЭП ЖИЛИЩАГИЛ Степнсб
Сгин/н■Нокроясоб я * - Копиробал 22458 ЗА Формат Г *
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Ж

\эб

Б-Б

Г - г
Размеры  для  спраЬок  

Позиции СМ. СПе<4иСриССГ<~/ UfO 
/ /7V./"/ 0300000

О тверстия  п од  ииурулы сверли ть  
п р и  с б о р к е  п о  о тверстиям  в  З е та л я сс
S;e; 1

П е т л и  паз. 3  п р и в а р и в а т ь  к  

н е с у и у е м ч  у г о л к у  м у с о р о к а ы е р ы  п о  

месту/ с Выдержкой указанные 5 IJ  
ск о б  касс, р а з м е р о в

Но у. о л З . Росинский
Н контр НокроусоВ̂ f a -  А
ПЛ.консгПарьман т Щ
ГИП Сгепноб
Ст.имнл НОкроусоб

/  ПЧ. /-  /  ООО 000 О ДЗ

Сечения б 'б  ' Г -Г
Cradû  Лист JlCfcroS
р. ___1 У

ЦНУНЭПжИАИЩА

К о п и р о в а л  22.^58 3 7 рРорпчт Л 3
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О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кол. Примем.

54

Д ет али

Чвр1 ГОСТ6127-30, е= ffSD 0,47 кг

2. Ь Я т  ГОСТ 5184-82, С = 4850 5~ Q 44 кг

f. Г7 Ч . У - У 0 0 0 0 4 0 0

С е т  н а  СУ

Стадия Нассо. На сей го о

Р 2,82отЭ. Яхинскио ~7l F ~
■ онтр hidepAfart.

1л. ко нет. Пальм ой- т я | Jlu  стОб У
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Обоз н  о ч е н и е Н а и  м ен о З а н и  е Ко л Примем

J£— Д e T a / tu

-Тн 1 6Я £ ГОСТ 5181-82/С*4ЧЗО 9 о ,з г к Г

г 6 Я  (и ГОСТ5731- 82.f С» 4430 8 0,32кг

^  -у w# w# *V w wi «•д#" »» I - — --W —§ 9 v'''  у— ^ — V * —

Концы крой ни ас об резонных, стерши е й  5 местах, перехлеста - свари гь

Нач.огд.
Н .кон гр .

Пл.комсг.
ги п
Вод. с 
Сг. сл-

Pd c u h c k u u

rudepMQH,
рал ь н а
Пальма н
Полна цина 
'УпндаагъсЬс

i .  414 . 4- 4 0 0 0 0 3 0 0

Се. гг, к  а  с з
Стадия Масса Масштаб

Р S,44
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Обозначение Май меноЗание /Сол Примем.

Д етале/
64 4 6 ЯпТГОСТS1 84-82, С • 4200 8 0,21кг

г 6ЯЩ ГОСТ$181-82., С*4200 9 0,21кг

Т. 474.4-  /  0000400

С е т к а  сН
СтадияМасса. Масштаб

Р 4,59
У7с/с.г | листоб /

Ц Н И И З П ж и л и щ а

K o n u p o S a  п £2458 4 0  ^^о/наг Л З



Обозначение. Но им с нодонше. Кол.Прчнеч.
Летали

64 -  б-ге*€0 ГОС Г <03-76 л
^^^ВСтЗ кп г гост 68o~7i+9 60 О, -Пмг

елШГОСТ$7*1- 82, Cs2SO 0,10 КГ

Нач.отд. ЙХчнс/cutf
Н*онтр. ГшЯгрЛАан 5и23'_
Оисонст■ПальмаН"V7M*
ГИП Пальмам- wvma

—Всд.анн/.Оолмоцина*Ш№
Ст- и нм. КондратьеваШЁЛ

Озделие закладное
МС4

У 474. У -  У OOOOSOO
СтадиА Л/ассд |М?си/ гад

Р Q37 
Уиист 1 лисг-ЫГТ
ЦНИИЗП ЖИЛИЩА
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Обозначение Наименование Коп Принеч.
Rerct/tte

64 4
^  6-26*60 гост юз-76 а 
^^ВСтЗкп г Г0СТ330~71̂ '6° 4 0,47 КГ

г sJiff ГОСТ 3731-82, С = 400 г 0, 46 КГ

Нач.отд.
Нконтр рисонст 
тип 
Ъ&Змнт 
Сг. инщ.

У  474. 4- 4

Росинскии /&- С/зделие закладное 
ней

OOOOSOO
Crock*Масса.Масштаб

Р Q49
Лист I J1UC.T06 1

ЦНИНЗП ЖИЛИЩА

копировал 224S8 Ч  Формат ДЧ
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О б о з н а ч е н и е HauMenobqHu е Коп Прим ем

Д е т а л и

Л * И (И Й  **да ПХГ'°^ К - е  , я J 0,33 кг0 ? 7 “ ^ “ в е гл » ^  ГОСТ 330-1Г*̂ ~ 30 i

f23  пТ ГОст 5781-32., 6=̂ 00 4 0,30 кг

/  41Ч. / -  /  0000800

С/зделие закладное
мч

СтадияМасса МаоштоВ

Р 4,48.  Ноч.отв. Росинский
Н.коытрГы дерна к-
fn.KOHCTПальмам- Лист | Л<-*с-тоб -4
ГИП Пальмам

ЦНИИЗП ЖИЛИЩА&е&инмОапнацинаЕк4MU
КондратьЛс
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рис. 2
Зеркальное отражение 
Остальное, см. Рис.4
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Обозначение. Марса Р и с .

/. 474. / "  /  0004000 М 6 4
-04 M S г

■г-

I 1 Обозно че ние р/оимемобстние
tfan.MQ ислол н. 
4.474.i- 4 ООО*ООО- Приме- 

чание— 04

Л е та л и
Стержень гнутый

АН А 4.474. 4-4 0000002 ЯНГ 7 7

(TV 2 4 4 44, Ч2кг

■ /. 474. 4-1 0 0 0 40 0 0

и з д е л и е  за к л а д н о е  

м б ;  м 8

Сгадир Масса. Масштаб

Р
■46,38

Чем. отд.Росинский
Н контр Шд&рлшн

7ПапьманЛ, Лист \ЛистоЬ 4
ГИЛ Пальмам 1 ЦНИИЗП ЖИЛИЩАЗед.инщ Догнан' ~/q&ц«*Ц
Ст.и.чм Кондг к Ж Е

К опировал  22458
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А/с.у
Рис. г

Зеркальное отроменне 
Остальное ch.Rjc./

Обозначение Марка Рис.

4./7 </./-/ 0 0 0 /10 0 мп 4
-01 МЭ Z

\
а
X
ц i Обозначение Наименоба ние

КОЛ. НО ислопн. 1.17чт-f 000/4CD- Грннв-
•YOHUC- 01

Д етали
АН 4 1. /74. /- / ООО 000 / Уголок М /О 4

-0 4 М Н 4
Стер тень гнутый

АН Z 0000002. ЯН/ 7 7

4. 174.1- f ОООНОО

и з д е л и е  за&юдное.
'М&ТНГ;.

Р 46, ЪВ
М П) м д

Лисг\ Л a crab /

ЦНН ИЗП жилищл
Копировал 22̂ 58 45 Ф ормат Я З



WQNn'ND&hQlDD Л

Рис. У

Ы
Рис, г

(Зеркально̂  отражение. 
Остальное-см. Рис./)

О б о з н а ч е н и е М а р к а Р и с .

4. /74 .4 -/ 00042.00 с / И 4
-0 4 е д г 2

45

11П
о

з.

О б о з н а ч е н и е . Н а и м е  н о д а н и е
Кол. Met с/слолн. 
/■<74.4-4 000(200- Приме

чание- о/
.Д о к у м е н т а ц и я

АЗ 4.174. 4 - 4  оОООООО ТО Техни ч е ско е  о п и с а н и е X X
43 /4 7 4 . 4 -  4 ООООООО Ре дед ом  ость расходе! с т а л и X X
АЗ 4.474. 4 -  4 ООООООО РМ Ьсдомоаъ расхода материалы X X

С о о р о ч н ы е  е д и н и ц ы

АЗ 1 ГИБЫ ̂ •(М5*25Г0СТ32бг-'Г5* 
£=Ц05

3 3 ДОбкг

АЧ 2 4. 474. 4 -  4 0000047 А4 4 4 /,г9кг

3 - 0 4 лг 4 4 4,52 kj

Вентиль запорный нусртовск

латунный го ст 908 6 '74 Q35KT

64 Ч (Jen. 4  Ф  4 5 4 4
БЧ S U c n  . Z  0 4 S 1 4
5V 6 Контргайка. фТ5Тост89в9~7$ 2 2 0,03кг

БЧ 1 Му<рта прямая короткая

Ф 4S ГО С Т 8954 -7 5 2 2 Q07KT

БЧ 6 У г о л о к  пр я м о й  ф 45

ГОСТ 894 6 -7 5 4 4 0,03КГ

БЧ 9 Тр о й н и к  прям ой ф 45

ГОСТ 89*48-75 4 4 0,43 К Г

БЧ ГО Сгон Ф45 ГОСТ8969-75 2 2 О,/2кг

64 /1 Ш л а н г  р е э и м о б ы й

Г О с Т  5 4 9 6 -7 3  б -  / ,5 м 4 4 О, 60 К

i

У. 474. 4- У 0 0 0 4 2 0 0

Стадия Масса Масштаб

Р 4,15

л и ст  I листоб i

Сантехнические,
детали  СД4; СД2.

ЦЖШПжили Щ.А

^опиро8ал Z24 58 4G Фор/ча



Рио. г
(З е р к а л ь н о *  отра/мение.

Обозначение Марка. Рис.

-г 4.4-4 000/300 СДЗ /
-сн О Д  4 2

И

\

о-

4 1
О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о Ь а н и  е

кол. н а  исполн. 
1 .rt4 /-i QOO/3QO- Приме

чанис
- 04

Д о к у м е н т а ц и я

А д 4./74. 1-4 ООООООО ТО Техническое описание. X X
АЗ 4./74. 4-4 ООООООО PC Ведом ость расхода с т а л и X X
АЗ 4./74. 4-4 ООООООО РМ Ведомость расхода материалов X X

С б о р о ч н ы е  е д и н и ц ы

Трубы Ц-РЧ5х25 Г0СГ3262-75* 
6=0,05

АЪ 1 3 0,06 кг

АЧ 2 4.474. 4-1 0 0 0 0 0 4 7 -0 2 АЗ 4 1 4, 79кг

3 - 03 АЧ 4 1 4, 95кг

Вентиль запорный му<ртоЬый

ЛаТУННЬ/U ГОСТ 3086-74 0,35 кг

64 ч с/с л. / Р /5 4 /

64 5 и с п .  г  р / 5 4 4

Б V Б Контргайка р /5  гост8969-75 Z 2 О, 03 КГ

Б V 1 Мчерта, п р я н а я  ко р о тк а я

р  15 ГОСТ 8SS4-7 5 г 2 0,07 кг

5У 8 У  г а л о к  п р я м о й  р / 5

ГО С Т  6 9 4 6 -7 S 4 4 0,09 к г

БЧ 9 Тр о и  н и  к  п р я м о й  р / 5

Г О С Т 8948- 75 4 4 0, /Зкг

64 40 СТОН р /5 ГОСТ 8 9 6 9 -7 5 г 2 q /2кг

64 44 CL/ л  а  н г  р е з и н о в ы й

ГО С Т 5 4 9 6 ' 7 6  £= 4( 5уц { { 0,60 кг

4 ./7  4 . / - /  0 0 0 4300

С а н т е з с н и ч  е с к и  е  

с?е т а л  и  с д  зг с д  (/

Стадия Масса. Масштаб

Р $88Hazard Росинский
Нконтр Гиоернан
Гл.кона Пальма»|ЫсиА Л и с т  | Л и стоб  4
тип Пальманх Ж £[£

ЦНИИЗПжи/шщаВед.инн) йолнацинс Ac.tS<M
Сг.инш. •82i

Ш Г
/С'олироЗол 22Ь52 49 9Ър/мит Д З
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Обозначение.

1.114.1-1 0000016

Няименобание

Детали
Змеебак 3~ 1

Кол. При меч.

11,31кг

64 ТРЗБА 25X2,8 ГОСТ32 £2-75* 
£-о,об О,<Ч кг

у: «/7 У. 4-1 0001400
Спади?МассаМасштаб

Р 11,6s

Лист | Л и его & /

ЦННИЗП ЖИЛИЩА
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Обозначение Марка рос.

4. 474.1- / OOOOOOi M 40 4
-Of M  44 г

j

Нач. otQ. Pocuhckuu ' Щ г
Н.контр. гиб&рмещ
tfl.KOHCr. Пальмам.
Г И П Пальмам*

\&ед.имн+. f 1 i S o A U V
Ст. kjm*m . КомЗратьеВа% Ш К '

У. 474. 4 - 4 0 0 0 0 0 0 4

foadueA riacccd Масш rao
У го л о к

M 4 0  ;  M  44

/̂THiw10Qxfc&* 6 -Б-Г0СТ SS1(b86 о |лдг 
fitrjjc/rJ nxrS3S- TS*

4%чг
ЛУС.Г 1 ЛистОб /

ЦНИИЗП ЖИЛИЩА

формат Л Ч

'его

У . 474.4- 4 0000002.

Ст&рмень гнутый 
ДН 4

Cradcs Мосса Масштаб

Р 0,28. Нач. огхЗ. fbcuMCK.au
Н.конп гидерман,
Писана. Пальмам* Л и с т  | Лисгоб 4
ГИП Пальмам- 4>8Я Ш ГОСТ578Г82' €*700 ЦНИИЗП Ж ИЛИЩ АbtdfjHHt Qo/iMaufjMQ
Ст. umw.КондратьеВс

М ф п и р о  б а л  22458 4 3  Ф о р м а т
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Розбертяr g

SO

Обозначение. Ht;
MM Hf-iMM

L n 
мы MM

М а а с а  
к г  *

ti7 4 .f-i OOOOOOS 2**8 Z fO O *2*8 ■ /zoo *o,*S

— Of 2040 гого *240 ■ *220 9,82

HcN.crrd. Rxuhckuu А&~
Ч/сонтр. НОкрояссб
Пп.комсг. ПалЬм он ГЮЪг/t
ГИП Степноб

W liL 'i  fBSS&FRt'i Ш -

f. 474.4-1 0 0 0 0 0 0 5

Стадия Масса. М о сш  TVO

O o u j u S accl О Р
См.
табл. S--5

л и с т  | У7и<t r o d  *
Сталь тонколистовая оцинкован. 
8 -0 ,S  ГОСТ /49*8-30 ЦНИИЗП жилища
Копировал 22ЧЬ8 S i ф о р м а т S?3
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4 . * Размеры для справок

/  174. /-  /  0 0 0 0 0 0 6

СтадиМ МосссАррсшюб

Нач.отд Росинский
Нххзнтр
Гл.кона

Мокроусов
Пальман

Ш .

ГИ Г) Степноб
С.Т. С/л/луМокроусов

Ручка. PJ

п г  S гост 19903-74* 
ЛиСТ С тЗ г о с т <4637- 79

0,23 1:1
Ли ст  I Л и с .то5~1

ЦНИИЭП Ж ИЛИЩ А

'Ог>ОЛ Формат Л 4
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ш
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чт  ы )

Отверстие <р 2 , 5  под шплинт сверлить 
при сборке

нач.отд
H jC Q H tp

тип
Cr.i

FboJHCKuu /&£-
Мокроусов

Пп.кона Поломан
С те п н о в
Мокрое 3 jty—

<174.1-1 0000007

Ось O i

I

Нассо Масштаб

р о,гч 1-1

Л и с т  1 Л и стов  i

Ррнг & 16 Г О С Т  2S90 - 1 1 *  
СТ5  Г О С Т  5 3 5 -7 3 *

цнимзпЖИЛИЩА

Коп^робал 22458 52 ^о ом аг Л Ч



л/а у. отд. FOc<~j некий . J & r
Н.контр. Мокроисоб
1/).КОЧСГ ПапЬмон-
ГИП С тсп н °6
Ст.инш. Мокроусов ' ш . :

/ / 7 V / - /  ООООООв

blzyJZ 1*1- W . usT-niL'l'l

Ш ай б а  cu< 0 ,1 3 :1

Лист  I Листоб 1

Лист 6 ™=r-1**?3~W  
СтЗгоспЧв37-79 ЦЦИИЗП ЖИЛИЩА
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* Размеры  для спрабок

Нач.отд. Росинский ■*2г —Нконтр Мосроусоб
Vixohct.Пальман^ш ш

г"‘ ' ■
ГИП Степнов YfeS/jj

—Сгмнщ. Мокроусов.

/ /7</ /- / 0000009

Ш а й б а  Ш  Z

Лист б ГСК г 19906-7^  
сг с т зго ст т п ^ э

СтХр, масса Мооиитаб

Р 0 ,1 2. ‘ /
Лист  I л  ист об 1

Ц Н И И З П ж И Л И Ш А
Копировал 22458 53 Формат Я 4
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* Размеры Зля слрабок

Нау.огд. POC-OHCJOJU
HjcOHTp Мокро усоб
!л.консТ. Пальмой-
run Ст^пноб Щ сгСт.ингн. Мокроусоб

■f. 174.1-1 О О О О О Ю

£252223 Е23̂ 222ь
Сект ор С к 4

Полоса 6x30  го сП О З - Ъ *
А СтЗ гост535-79*

Копировал

0,05 H i

Лист | ЛистоБ~1
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Размерь/ для слрабок

г  пч .1-1 0000011

Нач.сгд. POCUMCKUU
Н„контр.
Пп.кона

Мокроусов
П о ль м а гт

4 ^ ~

,ri$?KS

в т у л к а  Ы

Стадия М асса

I

Р 0 ,1 2:1

Л и с т  | Л и с г о б  Н

СТ-UHMt.
Сгепноб 
МокроусоВ \Яур~

Трмба г5*Ч гост 8Г32- 78
Я го  ГОСТ 813.1- 74

ЦНИИЭП ЖИЛИЩА 

Л*Хопиро&ал 224 $8 54 Ф орм
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Н.контр. Мокронсюб Л и с т  | Л и с т о в  4
1л . ко нет П а ль м а н  - ,  - з с х  -V Г О С Т 8 7 3 9 — " Ж * ЦНИИЭПжилищаГ И Л С т е п н о в M l. r  А 2 0 Г 0 С Г 3 7 3 1 - 7*f*
Ст. ингн. Мокроусов a l .
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г госте 009- 74 *

Ст г  ГОСТ S3 5 ~79}
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4. 474.4-4 0000016

З м е е д и к  3 - 1

Стадия Нассо. Масштаб

Р 11,31Ноч. огд. Росинс-кии ТШ г
И .контр Гибсрман
Пп.конст. П а л ы ч  а н т Т Лист  1 листов 4
Г и п П альм ан WOufL ТРЗБА 20x2,5 ГОСТ ЫЬг1-14* ЦНИИЭП ЖИЛИЩА(Ъед.инт. Полна цине Ы ш
Z t .u h m . 1 фрб'

4(оро/>обал

5в

Рис.1 Рис.2.

Обозначение Марка Рис.
Размеры, м м Масса.,

к гПланаЗаготовке
a 6

<4. 47Ч. 4- 4 OOOOOI7 А 1
1

4НО 4000 — 4,гэ
-01 A Z 4440 4440 — 4,32.
-02 АЗ

2
4646 926 620 4,79

-03 АЧ 4636 4000 636 Is 66

<  4 1 4 .-1 - 4 0 0 0 0 0 1 7

Нач-отд. Роса некий
Нконтр. /ивсрыан

тяг
Пп.юона Пользой'
г и п Пальмам

е
един»
г. ант.

Долыдцанс

ш ш ж
ш
$

Трибы А1’ А̂ /
а з ; а ч

TPJ6A 1^45x05 Р0СГ3262-75*

Стадий Масса Масштаб

Р
ем.

табл.

Л ист I Листов 4

ЦНН1ЛЭП ЖИЛИЩА

К о п и р о & а л  22^52 5 ?  Ф о р м а т  Л З
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изделия арматурные:

М а р к а

изделия

У  х м  л п

Укм <-гл

У К М  i - z n  

У  КМ  1 -4 п  

У  К М  i  А 

У КМ  i-Z A

У КМ 'T-ЗА 

у  км <-ЦА

Л р м а г & р а  к л а с с а .

Я -Х Я -///
Г О С Т  S 4 8 i -  8 2

Фв

2,46

2 , 1 6

р<2

г, is

8, 18

2,16

2,16

г,тб

8,18

8,18 

8, Тв

г,16 

2,16 

2,16

8,18

8,18

8,18

итого

ШЪ4

10,Н

10,34

10,311

т о з ч

щз4

Ю,ъ4

10,31/

фб

15,77

15,77

15,77

15,77

15,77

<Р8

9 ,56

9,56 2SJ3

9,36 23,33
9,36 23,3315,77

<S,77

15,7719,36 \2S3S

s ,s e

9,36

итого

25,33

U 7

2S3S

25,33

9,36 25уЗЗ

8 р - Г

ЛХ-Т 61Z7-8C

ФЧ итого

2,17

2,17
2,17

2,Т7

2,17

2 ,1 7

2 ,1 7

2,17

2,17

2,17

2,17
4/7

2.17

2.17

2,17

е%>
«о

и з д е л и я  з а к л а д н ы е

1
а I f

Арматура класса Прокат м а р к и Трибе? Зодогсг-
y s t t t Чугунные изделияЯ-яг ВСтЗ кп 2. m mНаш/

ГОСТ 57 вт-зг гост < 03-76* ГОСТ 
8540-72* Г О С Т 3262-75* ГХУСГ

T8HS1
Ьост
«наая

Го ст
t№№

и
т

о
г

о

р>8 Ф-Г2. (JrorO-6*60 -6*90 -8*30 итого/0О*63*£итого <р20 ф 25 итогоТЮОб м р-чсс ■наш

я,*ч 3,68 9,60 13,28 2,72 4,56 0,48 7,7 6 37,88 37,88 11,37 0,29 11.65 15,00 3,20 5,90 24,10 99,67 432,51
Ъ7М 3,68 9,60 13,28 2,72 4,56 0,43 7,76 37,88 37J8 И,37 0.28 И, 65 15,00 3,20 5,90 29,10 4 0 7 132,51
3781/ 3,68 9,60 13,28 2,72 4,56 0,48 7,76 37.88 37,$8 14,37 0,28 Ц 65 15,00 3,20 5,90 24,10 94,67 132,51
ь ш 3,68 9,60 13,28 2,7 2 9,£б 0,08 7,76 37.88 Я, 88 Ц 3 7 0,18 11.6S 15,00 3,20 5,90 24,10 4 6 7 132,51
37,84

З Ш

3,68 9,60 <3,28 2,78 4,56 0,48 7,76 57,88 51,88 Tf3T Ot2 8 <fg6 S <5,0.0 3 ,го Г  90 Z4.TO 94,67 <32.51

3,68 9,60 13,28 2,72 4,36 ОМ 8 7,76 37,88 37,88 44,37 0,2g 11,65 15,00 3,20 5,90 24,10 94,67 132,51

М Л ) 3,68 9,60 13,28 2,72 9 ,5 6 0,48 7,76 Я . 88 Ь7Л8 44,37 0,28 11,65 15,00 3,20 5,90 24.10 99,67 132,51
37,81/ 3,68 9,60 13,28 2,72 4,56 0,48 7,76 37,88 m s 44,37 o ,1 8 H ,6 S 15,00 3,20 5,90 24,10 99,67 132,51

нач.отд. Рост некий Я ?
Нконтр Гибернан
Гл.кона П а л ь н а к
ТИП П а л ь н а к
Ведант. валмацрнс
Сг.имт• КЬндрагьеЛс W * ]

/. /74. / -  /  ООООООО PC

ведомость расхода стали 
и  ч угу н а ,

m  У км

(Jodup Л и с т Листоб

ЦНИИЗП ж и л и щ а

Кот ировал 22458 58 чПормстг ,п 5
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/-/oL//yfe. мо £&мие лзв/nepi/iZfQ 
иерс/мщс? шлге/оемс/р

SpMOmypa хм?сса Л/ fCCTS7t8/-32, xr

S<op /Wopxc? --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - U
7сУ/*' Mentis 4/eamPo хс? лго/эхи

if

МС?тграОугС? e9
UJM. $

1  
/а 34

%\V
1

/О ?4

%iV
1

/й 34

1
y/l qJ*

X

51V

1

$

i

3
V
1

2 Лрмащра класса J# ГОСГ5Я/-92, xr
оуэо00 
093 00k

166
166 38,6/ 31G/ Si, 6/

fU, J*t
316/

/0, 34 
3i,6/

/0,34
38,6/

/0,34 
38, 6/

/0,34 
38, 6/

—

3
4

Jpmamypa /оюсса SplЖГ6727-30, xr 1Q.1UQQ 166 2. 47 2, /7 2, /7 2,/7 2,/7 2, /7 2, /7 2, /75poxam марш 8Cm3xrr2 70CT/03-7S* xr 166 7, 76 7, 76 7, 76 7, 76 7, 76 7, 76 7, 76 7, 76д ГВСПГЯ-72*, «г la 37, 88 37J8 37, i8 37, 8S 37, S3 37,38 37,88 37,886 Tpt/5a барагазоароЁермар vepxap
/ /VCfJ262-75f xr 1U 700 166 tie s //,65 //,65 //,65 //65 //65 //65 //,65
6 У/гухше ujpejnj/f /VCT Z8//-8/\ xr 492500 166 /5,00 /5,00 75,00 /5,00 /5,00 /5,00 /5,00 /5,009 ГОСТ GW. 22 ~iO, xr 166 3,20 3. 20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3/ 20/0
//

ГОСТ$3424-30/ xr 166 5, 90 5,90 5,90 5,90 S, 90 S,90 5,90 5,90t/maeo стало арматурном, xr 166 S t/2 5/,/2 5/,/2 5/,<2_ S i/2 S i/2 5/,/2 5/,/2/2
/3

t/того /грохота f xr
/f/79/12/У f*/T)S3 07/ J* Ub/rrfPi/} »2 i//v/ V/9/»a>« 166 45,64 45,64 45,64 45,i$4 45,64 \ 45,64 45,64 45,64 —

/4
Uf'fl/CV lM/ftxjrix (f /mf/rtlfJifJTO /r CHS /WKCĈWj / /
/  mox yixje /го ухаганмщу сарапшо/туг ■

166 96.76 96,76 96, 76 96,76 96,76 99,79 96,76 96, 76
/5
/6

-/7
/8

Столб мергосортхор xr 
Somoxxo, xr 
fik/MAtoxyejw рромиш. мзнатщр, xr 
Мпаго стол/ /rpe/Srp x классу S3. xr

093500 166 /$94 /9,99 /9,94 /9,94 /9,94 /9,94 /9,94 /9,94
093 400 
iCtOQQQ

166
166
166

29,0/ 
2, /7

29,0/ 
2 /7

29,0/ 
2, /7

29,0/
2,47

99,0/ 
2,/7

29,0/ 
2,/7

29, О/ 
2, /7

29,0/  
2,/7

/9
,20

тоже x стам/ Cm3, xr 
бетах тржелмо /сросся В/25, m*

166
113
4/%

6Q, 74 
45. G4 
0,66

68,74
49,64
o,ee

68,74 
49 £4 
0,66

66,71/
J£64_

0,66

68,
45,
0,6

74
64

60,74 
49, £4

68,74
45,64 4964

24 Smax тржем/Л к/юсса В 20, \6 0,66 0,66 0,66
£2 fbu/mxa apMtxearajr /PCT67I7-SQ r̂*

КЗ
055

0 50 
Ш

о,so 
i 25

2,50 
i  25

<iso
/25

0,50
/ох

0,50
/ OG

0,50
/ or

о so
j4 — 7,

/ /74 / -/ nnnnnn/.) £>MМаи. от/?. Росинский m FH. контр Гибермон̂ 5 p s 8>epoMOcm6 poc/opQ 
»tamepua~ro5 на (//CM

Cmagu*Лист j/uc/r>oGOr КонстрЯаммон ШВ/й&> 4 P /Ш Оомман йрйг ЦНИВ*9, имХ.
Ст.инх.
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Иаименобание материала 
и единица, измерении

Код Количество 
на изделие

Материал
£д.
UАН.

1
Пиломатериалы необрезные 533/00 //3 0,3184 0,2164

г Плита, волокнистая твердая 8*4мн мг 533622. OSS S,62S 5,625
3 Картон асбестовый &*бмм Мг OSS 4,5 45
4 Петля ujt 498300 776 3 3
S Сталь кровельная оцинкобанная 8о£мню од тчоо /66 20 20
б Сталь мелкосортная круглая ф/6 кг 035300 /66 0,243 0,243
7 Сталь среднесортная утоВоя 4s* 48 кг 03S200 /66 /027 /,027
6 Сталь тонколистовая от/9do3t9нм к г 097200 /66 /006 /006
9 Сталь толстолисгобая от4мм кг 097/00 /66 0,5 o.s

/О Трубы стальные катаные м /з/зоо 006 0,05 QOS

Нач. отд. Росинекий 4 t£ r
Ч.контр НОкроусоб h K
Опхонсг. Пальм он ЩЩк'
тип Степнов
7т. и нм. Мокроусов 7 ^

/ /74. / - /  ООООООО Р м

Ведомость расхода 
материалов 

на дЬераДМП' ДМл

"шаязли с т \ Лас г об

ЦНИИЭПж ИЛИЩА
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т трубы Водопрободные л е гки е
I---------

оц и н ко В а н н ы е  ф 45 м м  н
® E i

2,4S 2,4S 2,45 2,45 3,43 3,43 3,43 3,43 2,45 ~2,45 2,45 2,45 3,43 3,43 3,43 3,43
1 Вентиль запорный нусртоВый

л а ту н н ы й  исп. / ш т 796 4 4 4 4 4 4 4 4 4 * 4 4 4 4 4 4
и  сп. 2. ш Г 796 4 < 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 к о н тр га й к а  ф 45мм ш т 796 2. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 £ 2 2 £
Н ми (рта прямая короткая ф45нм ш т 796 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 УГОЛОК. ПрЯНОи 0 4 5 МЫ ш т 796 i 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 i 4 у
~б троими к  прям ой  Ф /Sh m  ш т 796 4 4 4 ~~ 7~ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 /
7 с го н  ф 45мм  UJT 7 96 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

----- -— 1
2 2

ш л а н г  р е зи н о В ы и  н 006 4,5 < s 4,5 <5 _ 4,5 4,5 4,6 * ,s 4,5 4,5 <5* «У <-
*\ труба. Водогазопрободная ч е р - ___

7 ^ % 5 *<S- ^  1 4,5

ная обыкновенная ф 20м м  м 006 б, 8Г 6,8S 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6, 8 5 6 85ф 2 5 м м  /у 006 0,42 0,12 0,42 0,12 0,12 0,12 0,42 0 421 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 О, 42
40 трап чугунный эналироВанныа ___ ________
__ с пряны м  огВодом тгооб  шт 796 4 4 4 4 4 4 4 ] 4 4 4 4 4 4 4 у
н мн<рта. м*р-40о ш т 7Об 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 1 4 i 4
42 п а тр у б о к  n -/ o o -3 S V  ш т

------ т -----------------------------------------
796 1 4 4 1 4 4 4 4 ^ 4 4 / / 4 4 4 у

/3 ш и о е р  Ш П SOO ш т 796 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 / / 4 4 4 4
/V к о н т е й н е р  К С К 4  ш т 796 4 4 4 4 4 4 4 4
45 к о н т е й н е р  м с к 2  ш т 7 96 4 _____ 4 4

--------- i
4 4 4 4 4

__ ....I ------ 1 ___ _
--------;----- Г "

‘ 4.474 .4-4  OOOOOOO Р МMaw.ord. Росинскии
М.контр Гибърнан-

В е д о м о с т ь  р а с х о д а ,  
м а т е р и а л о в  на.

с а н  тесс оборудоВан и е

СтГ7оЬя| Лисг\4QucroS
(h.KOHcr. Пальмам■ р 4
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