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2. Конструкция и размеры пробок должны соответствовать указанным 
на чертеже и в таблице.
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Размеры, мм

Н аружнын 
диаметр 

труб
4 *

—

d d . JJ 4 *2 5 L Li l2 L
Масса 

100 шт„
кг

4 3,6 М PI 0x1 8,5 13,8 12 14 4,5 19 0,56

6 — 4,6 MR 12x1 10,5 16,2 14
13 5,5 - 21 0,96

8 8,6 MR 14x1 12,3 19,6 17 1,39

10 7.5 8,8 M RlSxl 14,5 16 5,0 17 22 1,42

12 9,5 10,8 MR2Qxl ,5 17,8 25,4 22 20 6,5 20 26 2,25

14 11,5 12,8 MR22xl ,5 19,8 27,7 24 6,0 3,04

16 13,5 14,8 MR24xl ,5 21,8 31,2 27 21 6,5 28 4,96

18 15,5 16,8 MR 27x1,5 24,8 34,6 30 7,0 21 5,00

20 17,0 18,5 M R30xl,5 27,8 36,9 32 22 8,0 30 6,54

22 19,0 20,5 MR 33x2 30,0 41,6 36 26 8,5 24 34 7,28

25 22,0 23,5 7,5 9,04

28 25,0 26,5 MR 39x2 36,0 47,3 41 9,5 35 9,88

30 27,0 28,5 27 7,5 9,76

32 28,0 29,5 MR42x2 39,0 53,1 46 8,0 32 36 10,81

34 30,0 31,5 MR 45x2 42,0 28
8,5

13,02

36 32,0 33.5 MR48x2 45,0 57,7 50 29 33 37 14,44

38 34,0 35,8 8,0 14,72

170



ОСТ 1 10341-72 стр. 4

СО

1
1

1
7

9

CNJ

9
2

0
6

6
6

1
4

1 Ш
т
ж

ш ±

сосо

!

3. Материал: титановые сплавы В Т З-1, ВТ6.

4. Термическая обработка: отжечь, группа контроля 5 ОСТ 1 0 0 0 2 1 -7 8 .

5. Резьба -  по ОСТ 1 0 0 1 0 5 -8 3 , поле допуска -  6е.

6. Проточки резьбы -  по ОСТ 1 0003 0 -8 1 .

7. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения 
поверхностей -  по ОСТ 1 0 0 0 2 2 -8 0 .

8. Отверстия для контровки -  по ОСТ 1 0 3 8 1 5 -7 6 .

9. Допуск радиального биения поверхности А относительно оси резьбы для 

пробок:
- с резьбой до Му?24x1,5 - не более 0 ,0 5  мм;
-  с резьбой свыше М £ 2 4  х 1 ,5  -  не более 0 ,0 7  мм.

10. Покрытие: Ан.Окс 2 - 3  .

11 . Маркировать и клеймить -  по ОСТ 1 0 0 5 3 7 -7 2 .

12. Технические условия -  по ОСТ- 1 0 0 5 3 7 -7 2 .

13. Для обозначения коробок из сплава ВТ6 принят код "1'.

Пр нм ер наи ме нова ни я и о б о з н а ч е н и я  пробки к трубопроводу
^  =>12 мм из сплава В Т З-1 :

Пробка 12-ОСТ 1 1 0 3 4 1 -7 2  
То же из сплава ВТ6:

Пробка 12-1-ОСТ 1 1 0 3 4 1 -7 2

*По действующему в отрасли документу.
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