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М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  П О  И С П О Л Ь З О В А 
Н И Ю  О Т Х О Д О В  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  Д Л Я  У С Т Р О Й С Т 
В А  У К Р Е П Л Е Н Н Ы Х  О С Н О В А Н И Й  И Д О П О Л Н И Т Е Л Ь  -  

Н Ь Х  С Л О Е В  Д О Р О Ж Н О Й  О Д Е Ж Д Ы  П Р И  С Т Р О И Т Е Л Ь 
С Т В Е  А В Т О М О Б И Л Ь Н О Й  Д О Р О Г И  М О С К В А - С И М Ф Е  -  

Р О П О Л Ь  Н А  У Ч А С Т К Е  В  Р А Й О Н Е  г .Т У Л Ы .  С о ю з д о р -  

аии . М . ,  198 1 .

О б о с н о в а н а  в о з м о ж н о с т ь  и ц е л е с о о б р а з н о с т ь  и сп оль - 
зо в а н и я  м е ст н ы х  г р у н т о в  и о т х о д о в  п р о м ы ш л е н н о с т и  

д ля  у с т р о й с т в а  у к р еп лен н ы х  в ер х н и х  и м о ро зозащ и т н ы х  

с л о е в  о сн о в ан и й  д орож н ой  одеж ды , у с т р а и в а е м ы х  на ав 
т о м о б и л ь н о й  д о р о г е  М о с к в а -С и м ф е р о п о л ь  н а  у ч а с т к е  в  

р а й о н е  г .Т у л ы , в з а м е н  п р и в о зн о го  п е с ч а н о г о  гр у н т а .  
Д л я  э т о й  п ели  п р ед л о ж ен о  и с п о л ь з о в а т ь  с л е д у ю щ и е  

м естны е грунты  и отходы  пром ы ш ленного производства: 
пески  З ап адно-Щ екинского  и Веню  ко некого  карьеров ; 

сугли н и ст ы й  гр у н т  Ш е п и л о в с к о го  к ар ь е р а ;  
о т в а ль н ы й  е ст е с т в е н н ы й  гр у н т о щ е б е н ь ;  
о т хо д ы  к ам н ед р о б ле н и я  Х о м я к о в с к о г о , М а л и н о в с к о 

го , Б а р с у к о в с к о г о  к ар ь е р о в ;
э о л о ш л а к и  и з  о т в а л о в  П е р в о м а й с к о й  Т Э Ц ,
У к а з а н н ы е  м е ст н ы е  грун ты  и пром ы ш ленны е от хо  -  

ды  у к р е п л я ю т с я  п о р т лан д ц ем ен т о м  в соч ет ан и и  с  д о  -  

б а в к ам и  С Д Б  или СаСРг .
П о  п олуч ен н ы м  п о к а з а т е л я м  прочн ости  и м о р о з о  -  

сто й к ости  у с т а н о в л е н ы  оп т и м аль н ы е  с о с т а в ы  с м е с е й ,  

у д о в лет в о р я ю щ и х  т р еб о в ан и я м  п р о е к т а  с т р о и т е л ь с т в а .
Э ф ф ек т и в н ост ь  и с п о ль зо в а н и я  м ест н ы х  м а т е р и а л о в  и 

от хо д о в  п ром ы ш лен н ости  зак лю чает ся  в  сниж ении ст о  -  

и м ости  с т р о и т е л ь с т в а  1 км д о р о ги  на 5 -6  т ы с .р у б .,  в 

у в ели ч ен и и  п р о и зв о д и т ель н о ст и  т р у д а  за  сч ет  сниж е -  

ния а в т о т р а н с п о р т н ы х  п е р е в о з о к  на 2 0 0 -2 5 0  ч е л ./ д н . на  

1 км д о р о г и .

Т а б л .1 .
©  С о ю зд о р н и и , 1981
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Предисловие

В настоящ их " М е т од иче ских  реком ендациях* обосн о 
вана в о зм о ж н ость  и спользования  м естн ы х  грунтов , м а
тер и алов  и отходов  пром ы ш ленности для у стр о й ств а  ук 
репленны х верхних ш м орозозащ и ткы х с ло ев  оснований 
дорож ной одеж ды яри с тр о и т ель ст в е  автом обильной  до
роги  М оск ва -С и м ф ероп од ь  на уч а стк е  в районе г/Гупы* 
М естн ы е  грун ты  к отходы  пром ы ш ленности , обнаруж ен
ные в п роц ессе  г е о ло ги ч еск и х  изы сканий, п р овед ен н ы х  
и н сти тутом  * С ою здорпрое кт *, р ек ом ен д уется  и с п о л ь з о 
в ать  в за м ен  при возн ого  п есч а н ого  груит&с

В "М ето д и ч еск и х  р еком ендациях" приведены соста  - 
вы ц ем ен тогр ун товы х  см есей , полученны х на основе уть 
репленны х м естн ы х  песчаны х и су гли н и сты х  грунтов  к 
о тходов  пром ы ш ленного  п роизводства , кам н едроО леки я , 
грунтощ ебня  и золош лаков  из о твалов  теп ловой  э лек тр о  
станции, а такж е т ех н о ло ги я  производства работ  по у с т  
ройству  укреп лен н ы х с ло е в  дорожной одежды

"М етодические реком ендации ' разработан ы  кандидата
ми техн и чески х  наук А вС вДудкины м и И * Л .Г у р я ч к о в ы м г 
инж енерами В .П .К у р е я и н о й , Д .АЖ алинкиной  и H J B .B o e -*  

водяной.
В с е  отзы вы  и зам ечания  просьба направлять по ад - 

расу : 143900, М оск ов ск ая  обл*, г .Б алаш и ха-б^ш оссе  Энк 
т у зи а ст о в , 78, С ою здоонив.

а



J. Общие положений

1л, Настоящие "Методические рекомендации1' разра
ботаны в соответствии с основными положениями "'Ин
струкции по применению грунтов, укрепленных вяжущи
ми материалами, для устройства оснований и покрытий 
автомобильных дорог и аэродромов' СН 25-74 с уче -  
том специфических особенностей грунтов и отходов про
мышленности, находящихся в районе строительства а в 
томобильной дороги Москва-Симферополь вблизи г .Т у 
лы,

1.2, В 'Ме'годических рекомендациях' устанавлива
ется возможность использования для устройства укреп
ленных верхних и морозозащитных слоев основания до
рожной одежды местных грунтов и материалов, а т а к 
же отходов промышленности, обнаруженных вблизи т.Ту
лы, взамен привозного песчаного грунта Ланшинского 
карьера вблизи г.Серпухова.

1.3. Для устройства укрепленных верхних и морозо- 
защитных слоев основания дорожной одежды м о г у т  
быть использованы следующие грунты и промышлен -  
ные отходы, выявленные в результате геологически х 
изыскании, проведенных институтом "С ою здорпрое кт* 
вблизи г.Тулы:

песок бападно-Щекинского и Венюковского карьеров; 
суглинок Шепиловского карьера; 
отвальный естественный грунтощебеяь; 
отходы камне дробления Хомяковского, Малиновско

го, Барсу конского карьеров;
•юлошлаки из отвалов Первомайской ГРЭС; 
отвальные породы, образовавшиеся в результате до-* 

бычи угля Подмосковного угольного бассейна.
А. Перечисленные в п.1.3 настоящих Методиче -  

ских рекомендации' грунты и отходы промышленности 
укрепляются комплексным методом; портландцемент ом  
в сочетании с небольшими добавками СДБ или хлорис-
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l o t  о калы ж & « 1 Jo п о луч ен н ы м  п о к а за т е л я м  п рочн ости  *. 
м о р о зо с т о й к о с т и  у с т а н о в л е н ы  о п т и м а ль н ы е  с о с т а в ь  
с м е с е й , уд о в лет в ор я ю щ и е  тр еб о в а н и я м , п р ед у с м о т р ен  
ным при назн ачен и и  кон струкц и и  дорож кой  од еж д ы  * 
толщ и н ы  е е  с л о е в  алч  с т р о и т е л ь с т в а  а в т о м о б и л ь н о й  до  
роги  М о с к в а -С и м ф е р о п о л ь  на у ч а с т к е  е  районе г «Гуды  

I „Ь, При у с т а н о в лен и и  о п т и м а ль н ы х  с о с т а в и в  см е  
с ей  с л е д у е т  у ч и т ы в а т ь , ч т о  ук р е п л ен н ы е  м а т ер и л  л  ь\ 
п р ед н азн ачен н ы е  д ля  у с т р о й с т в а  в е р х н е го  сяо$> основа 
ни я под ц ем ен то б е?  онное покры тие? д олж н ы  у д о в д е ^ в о  
р я т ь  тр ебов а н и я м  > к л а с с а  п рочн ости  и м о р о з о с т о й к и  
ети , а ук р еп лен н ы е  м а !е р и а л ы  д л я  у с т р о й с т в а  м о р о эи  
защ и тн ы х  с д о е в  осн ован и я  дорож ной  од еж д ы  -  т о е б о в а  
нпям И-Ш к л а с с о в  п р оч н ости  и м о р о з о с т о й к о с т ь ,  с о п л  од 

но т а б л .   ̂ ^И нструкции '" С В
К О , И с п о л ь зо в а н и е  н астоя щ и х  ^ М е т о д и ч е с к и х  роки  

м е  ндади й f п озвон  ь*
с у щ еств ен н о  с о к р а т и т ь  тр а н сп о р т н ы е  п ер ев о зк и  пес 

ч а н о го  г р у я ? -
р асш и ри ть  н о м ен к ла т у р у  п р ом ы ш лен н ы х  о т х о д о в , в о  

п о л ь з у е м ы х  при с т р о и т е л ь с т в е  а в т о м о б и ль н о й  д о р о г г  
М осква-С и м ф ерогш и

с н и зи т ь  с т о и м о с т ь  с т р о и т е л ь с т в *
у м е н ь ш и т ь  за гр я з н е н и е  окруж аю щ ей  с р е д ь  о т  в т о  - 

ричны х о тх о д о в  п р ои зв о д ств *
L 7 *  П р и го д н о с т ь  гр у н т о в , м а т е р и а л о в  и о т х о  д о к  

п р ом ы ш лен н ости , ук а за н н ы х  в пЛ*3 н астоящ и х  "Мег о 
д и ческ и х  р ек о м ен д а ц и й 1; у с т а н а в л и в а е м ся  на о сн о в е  л а 
б ор а тор н ы х  испы таний  о б р а зц о в  и с о о т в е т с т в и я  п о к а за  
т е л е й  их ф и зи к о -м ех а н и ч еск и х  с в о й с т в  т р е б о в а н и я м  
т а б л  Л  ^И н струкц и и * С Н  2 5 -?<

2. \ рунты, отходы промышленности 
вяжущие вещества, добавки и составы смесей

2Л. Д л я  ук р еп лен и я  в ерхн и х  и м о р о зо за щ и т н ы х  с л о 
ев  осн ован и я  дорож н ы х  одеж д п о р т ла н д ц ем ен т о м  с  д о 
бавкам и  С Д Б  и х л о р и с т о г о  к альц и я , при у с т р о й с т в е  ко-

ь
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Вид грунта, материала и про
мышленных отходов

Песок мелкий, одномерный квар
цевый с содержанием кремнезема 
более 90%

Песок пылеватый с содержанием 
частиц крупнее ОД мм 58%

Естественный грунтощебень с 
числом пластичности мелкой 
фракции 12, частиц мельче 
0,071 мм -  около 50%

Отходы вторичного дробления с 
числом пластичности мелкой 
фракции около 8, частиц мельче 
0,071 .мм -  32,7%

Место отбора Содержание компа- 
нентов смеси, %. 
ГШотла1д^ГсДБПияи

Западне- Щекинский 
карьер

12

~7
1 ,0  

1 ,0

Резерв '’ВекюкоБО* 12
6 1,0

Известняковый отвал 
Ленинского горно
химического комби
ната

8

Изве сткяксвый отвал 
Хомяковского к а р ь е р е -  
управления

2,0

1,0



К а р б о н а т н ы й  п е с о к  (в ы с е в к и ) »  

р а з н о з е р н н с т ы й ,  п о  г р а и у л о м е т *  

р и ч е с к о м у  с о с т а в у  б л и з к и й  к 

к р и в ы м  п л о т н ы х  с м е с е й

И  з в е  с т  н як о в ы й от  в а л  8 

Б а р с у к о в с к о г о  и М а «  5  

л и н о в с к о г о  р у д о у п р а в 
л е н и й

З о л о ш л а к о в а я  с м е с ь  с  с о д ер ж а 
н и ем  ч а с т и ц  к р у п н е е  0,1 м м  м е 
н е е  7 5 % , к ласси ф и ц и р у ем ая  к а к  

п е с о к  п ы л е в а т ы й

П е р в о м а й с к а я  Т Э Ц  

(г * Щ е к к н о )

,0 8

^ С о с т а в  с м е с и  р е к о м е н д у е т с я  при у к р е п л е н и и  п е с ч а н о г о  г р у н т а  3 а д а д н о -  
Щ е к и н с к о г о  к а р ь е р а  с  2 0 -2 5 %  з о л о ш л а к о в  П е р в о м а й с к о й  Т Э Ц »

П р и м е ч а н и я :  1. П е с о к  р е з е р в а  " В е к ю к о в о *  ц е л е с о о б р а з н о  и с п о л ь з о в а т ь  
в р а й о н е  с т р о и т е л ь с т в а ,  р а с п о л о ж е н н о г о  б л и ж е  к г Х е р п ^ х о в у .

2 . Н а д  ч е р т о й  -  р е к о м е н д у е м ы й  с о с т а з  с м е с и  д ля  у с т р о й с т в а  в е р х н е г о  с л о я  
о с н о в а н и я , под ч е р т о й  -  р е к о м е н д у е м ы й  с о с т а в  с м е е м  д л я  у с т р о й с т в а  м о р о 
з о з а щ и т н о г о  с л о я *

-о



торых использую тся  грунты , материалы  к отходы про - 
мыш ленвости, перечисленные в п Л .З  настоящих "М е т о -  
ди чеош х рекомендаций* реком ендую тся р а т он & п ья ы  с* 
составы  см есей , приведенные в табли ц е«

2*2. Д ля  укрепления грунтов, отходов промышленно
сти и груктощ ебня след ует  и сп ользовать

портландцемент марки не ниже 400, удовлетворяю  -  
щий требованиям ГО С Т  !0178-76  "Портланддемен*? ш 
ш лакопортлаидиемент. Технические услов и я '

сульфитно-дрож ж евую  бражку (С Д Б ),  удовлетворяю 
щую требованиям О С Т  81-79-74 * Концентраты сульф ит
но-дрожжевой браж ки',

хлористы й кальций 1аС^ т удовлетворяющ ий т р е б о в а 
ниям ГО С Т  450-77 "Кальций хлористы й техн и ческ  и к < 
Технические услов и я f

3. Технология производства раба

S «i* Д ля  обеспечения высокой производительное т и 
работ 7000 ы2 и более  в см ену при устройству веря -  
них и м орозозащ иткы х слоев  основания дорожной одеж* 
ды из комплексно укрепленных грунтов и м а т ер и а ло в , 
отходов промышленности должна бы ть  п р ед усм отр ен а  
эффективная систем а  своеврем енного  м атер и альн о -тех 
нического снабж ения  и четкая организация работ* С 
этой целью , в зависимости от м етода  приготовле н н я 
см еси  (непосредственно на дороге  или в стационарной 
устан овк е },  создаю тся отдельны е спедиализировакн ы е 
отряды грунтосм есительны х и других машин,

3.2. При устройстве верхних слоев  оснований из ц е- 
м ентогрунта см есь  приготавливаю т в с т а ц и о н а р н ы х  
см есительны х установках, разм ещ аем ы х в карье р а х 
или притрассовых резервах. Готовую  с м есь  вы возят ь 
м есту  укладки больш егрузны м и автомобилямк~еамосва~ 
лами.

При устройстве мороэоэащ итных слоев  из укреплен^ 
яых м естны х грунтов или отходов промыш ленности це~

8



{«с о о б р а зн о  п р и готав ли в ать  с м е с ь  см еш ением  хом п о  -  
нентов н еп оср ед ствен н о  на д о р о ге .

3 .8 . При у с т р о й ст в е  верхних и м ор о зозащ и тн ы х  с л о 
ев основания и з  ук реп лен н ы х  грун тов  и о тх о д о в  про -  
м ы ш ленности  с л е д у е т  п р и м ен ять  машины со  с к о л ь з я  -  
щей опалубкой  в к ом п лек те  с  други м и  м еха н и зм а м и  с о 
г л а с н о  * И н стр укц и и ' С Н  25*74 , с о с т а в  к оторы х  у с т а  -  
навливаю т в с оо тв етств и и  с  т е х н о ло ги ч еск и м и  т р е б о  *  
ваниями обесп ечен и я  к ачества  и у к а за н н о го  в п .З Л  на
стоящ их 'М е т о д и ч е с к и х  р еком ендаций* тем п а  р а б о т .

3 .4 . При при готовлен и и  см еси  в стационарны х с м е 
си тельн ы х  у с та н ов к а х  и сп оль зую т  см ес и т е л и  принуди -  
т е л ь н о го  перем еш ивания типа Д С -5 0 А . В таки х  с м е с и 
т е л я х  п ри готавли ваю т см еси  на м елк и х  п еск ах  и л е г  
ких суп еся х  с добавкой  п ортлан д ц ем ен та , С Д Б  или СаСЕг

3.5. Д л я  обесп ечен и я  т р е б у е м о г о  к ач еств а  сы е с  е  й, 
п р и готавли ваем ы х  в стационарны х с м ес и т е л ь н ы х  у с т а 
новках, д елаю т пробны е за м ес ы  с  ц елью  о п р ед ели т ь  оп
ти м а льн ое  врем я перем еш ивания, т о ч н о сть  дози рован и я  
ком понентов  см еси , е е  одн ор од н ость . В р ем я  перемеш и
вания од н ого  з а м е с а  о бъ ем ом  4 м 3 долж но с о с т а в  и т ь  
не м ен ее  60 с.

3 .6 . П р и готовлен н ую  в стационарной с м е с и т е л ь и  о й  
устан овк е  ц ем ен то гр ун тов ую  с м е с ь  транспорти  р у  ю т  
больш егр узн ы м и  сам осв а ла м и  к м е с т у  укладки , гд е  е е  
вы груж аю т на п од готовлен н ы й  нижний или м о р о з о з а  -  
щитный слой  основания ли б о  на уп лотн ен н ы е до  т р е б у 
ем ой  п лотн ости  грун ты  з е м л я н о го  п олотна .

Готовую  с м е с ь  на м е с т е  укладки  мож но такж е вы  -  
гр уж а ть  в выдвиж ной бункер р а сп р ед ели те ля  б е т о н а  
или центральны й бун кер  профилировщика бет  оноу клад  оч
н ого  к ом п лекта , а за т е м  р а с п р е д е л я т ь  на т р е б у е  м у  ю 
ширину у с т р а и в а ем о го  основания с  п р ед вари тельн ы м  уп 
лотн ен и ем  у ло ж ен н о го  слоя  ви бробр усом .

З Л .  О к он ч а тельн ое  уплотнение ук р еп лен н о го  с л о я  
до п лотн ости  0 ,9 8 -1 ,0 0  от устан овлен н ой  в л а б о р а т о  -  
рии м акси м альн ой  стандартной  п лотн ости  п р о и з в о д я т
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сам оходны м и катками на пневм атических шинах с п о -  
следую щ им профилированием уп лотн ен н ого  слоя  профи -  
лировщ иком  или р асп редели телем *

П о сле  укладки , уплотнения и профилирования см еси  
вы полняю т техн оло ги ческ и е  операции по уход у  за  го  -  
товы м  с ло ем .

3*8. Прк устр ой ств е  дополнительны х слоев  из см е -  
сей, приготовленны х смеш ением  на дороге , и сп ользую т 
ком плекты  машин с ведущ ей машиной -  дорожной фре -  
зой  ли бо  однопроходный гр у н то см еси те ль  совм естн о  с 
профилировщиком или р асп ред ели телем  м атериалов.

3 .9 . Т ех н о ло ги ч еск и е  операции при приготовле н и и 
см еси  на д ороге  и у стр ой ств е  м орозозащ итны х с л о е в  
о сущ еств ля ю тся  в следую щ ем  порядке:

улож енны й на д орогу  грунт для  укрепления профили
руют и прикатывают катками на пневм атических шинах 
до плотности  0 ,85 -0 ,90  от м аксим альной  стандартной;

уплотненны й грунт р а зм ельч аю т  до т р е б у ем о го  а г 
р е га т н о го  состояния дорожными фрезами;

в укрепляем ы й  грунт р асп ред ели телем  в я ж у щ е  г о  
вводят портландцем ент в заданном  количестве и пере-^ 
меш ивают при е стеств ен н ой  влаж ности грунта профи ~ 
лировщ иком или р асп р ед ели телем  не м ен ее  чем  за два 
прохода по одном у след у  при скорости  6 -10  м/мин;

ц ем ен тогр ун товую  с м е с ь  вновь перемеш иваю т до — 
рожньш и ф резами, увлаж няю т до оптимальной влаж н о
сти и одноврем енно вводят добавку С Д Б  или х лор и сто 
го  кальция. К оли ч еств о  проходов фрезы по одном у с л е 
ду долж но бы ть  не м енее 2 -3  при п оступательной  ско
рости  фрезы, устанавливаем ой  в соответстви и  с * И н -  
струкцией " СН  25-74;

готов ую  цем ен тогрун товую  с м е с ь  профилируют про
филировщиком или р асп ред ели телем , уплотняю т катка — 
ми на пневм атических шинах до плотности  не мен е 
0 ,9 8 -1 ,0  от установленной  в лаборатории м акси м аль *- 
I ой стандартной плотности  и окончательно профилир^ — 
ю** под проектную  отм етк у  слоя .



Д л я  в ы п о лн ен и я  п ер е ч и с ле н н ы х  т е х н о л о г и ч е с к и х  опе
рац и й  при т ем п е  р а б о т  7 0 0 0  г о т о в о г о  с л о я  в см ен у  
в от р я д е  д о лж н о  бы т ь  не м е н ее  4 ф р е з  и 3 -4  р ас п р е  -  

д е л и т е л е й  ц е м ен т а .
З Л О . П ри  у к р еп лен и и  гр у н т о в  на д о р о г е  с  и с п о л ь з о 

ван и ем  о д н о п р о х о д н о го  г р у н т о с м е с и т е л я  р аб о т ы  в ы п о л 
няю т в т а к о й  т е х н о л о г и ч е с к о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и :

вы гр у ж ен н ы й  на д о р о г у  гр ун т  проф илирую т и п ри ка 
ты ваю т  в с о о т в е т с т в и и  с  т р еб о в а н и я м и  п .3 .9 ;

у п ло т н ен н ы й  гр ун т  проф илирую т под п роек тн ую  о т 
м е т к у  проф илировщ иком  или  р а с п р е д е л и т е л е м ;

гр у н т  р а з м е л ь ч а ю т  од н оп роход н ы м  г р у н т о с м е с и т е  -  

л е м  з а  один п р о хо д , ввод я т  от д о зи р о в ан н ы е  к о м п о н е н 
ты с м е с и  (п о р т л ан д ц е м ен т , С Д Б  или СаСЕг ) и п ерем еш и 
в аю т  их;

го т о в у ю  ц ем ен т о гр у н т о в у ю  с м е с ь  проф илирую т и а 

каж д ой  п о л о с е  а в т о г р е й д е р о м  и уп лотн яю т  к ат к ам и  на  

п н е в м а т и ч е с к и х  ш инах до т р е б у е м о й  п ло т н о ст и ;
проф илировщ иком  или р а с п р е д е л и т е л е м  в ы п о л н я ю т  

о к о н ч а т е л ь н о е  проф и ли рован и е  с м ес и  под проектн ую  о т 
м е т к у .

3 .1 1 . П ри п р и го т о в лен и и  см еси  на д о р о г е  с ы п у ч и е  

или  п о р о ш к о о б р азн ы е  ком п он ен ты  см еси  в ы в о зя т  к стр о 
я щ е м у ся  у ч а с т к у  в а в т о ц е м е н т о в о з а х , вод у  и р а с т в о  -  

ры  -  в п о л и в о -м о е ч н ы х  м аш и н ах .
З Л 2 .  У х о д  з а  го то в ы м  дем ентогрунтоны м  с л о е м  о с 

н ов ан и я  о с у щ е с т в л я ю т  в с о о т в е т ст в и и  с т р е б о в а н и я м и  

р а з д .З  * И н с т р у к ц и и 1" С Н  2 5 -7 4 .
З Л З .  О т к р ы в а т ь  д виж ение т е х н о л о г и ч е с к о г о  т р а н с 

п о р т а  по у л о ж е н н о м у  и у п л о т н е н н о м у  осн ован и ю  и л и  

д о п о л н и т е л ь н о м у  слою  д о п у с к а е т с я  ч е р е з  5 с у т .  при  

у с л о в и и  у к р е п л е н и я  с л о я  толщ иной : не м е н е е  15 с м - е с 
ли  у к р еп лен н ы й  м а т е р и а л  у д о в л е т в о р я е т  т р е б о в а  н и я  м 

1 к л а с с а  п роч н ости  с о г л а с н о  'И н с т р у к ц и и ' С Н  2 5 -7 4  ; 
не м е н е е  2 2 -2 4  см  -  е с л и  у к р еп лен н ы й  м а т е р и а л  у д о в  -  

л е т в о р я е т  т р еб о в а н и я м  II к л а с с а  п р оч н о ст и .
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