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Группа К61

Г О С У Д А Р С Т В  Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

БУМАГА ТИПОГРАФСКАЯ ТОНКАЯ 

Технические условия

Bible paper. Specifications

гост
7317-78

Взамен
ГОСТ 7317—70

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10 ноября 
1978 г. № 2926 срок введения установлен

с 01.01.80
Проверен в 1983 г. Постановлением Госстандарта от 11.08.83 № 3718 срок дей
ствия продлен

до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на типографскую тон
кую бумагу для печатания словарей, справочников и других: книг 
с большим количеством текста.

1. РАЗМЕРЫ

1.1. В зависимости от назначения и показателей качества бу
мага должна выпускаться номеров 1 и 2. Назначение бумаги при
ведено в рекомендуемом приложении.

1.2. Бумага должна выпускаться в рулонах и листах.
1.3. Диаметр рулона должен быть 8 0 ± 5  см.
По соглашению с потребителем допускается выпуск бумаги 

другого диаметра.
1.4. Размеры рулонной и листовой бумаги, предельные откло

нения по размерам и косине листовой бумаги должны соответст
вовать ГОСТ 1342—78.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Бумага типографская тонкая должна быть изготовлена 
в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

2.2. По показателям качества бумага первого сорта должна 
соответствовать нормам, указанным в таблице.

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена

152.



ГОСТ 7317—78

Н орм а  д л я  |бум аги номеров

1 2
Н аи м ен ов а н и е «8 S О й « а

п о к а за т е ля 6 к о 6
§ § а «S о s | к °п *eg S3 I »

Ю зСб “
я 5 ££ я 5 р» яБ S3

1. Состав по волокну, %: 
целлюлоза сульфитная

хвойная, беленая по ГОСТ
3914— 74 марок A-I, А-П,
не менее 40 40 40 40

целлюлоза сул ьф атн а я 
хвойная, беленая по ГОСТ 
9571— 84 марки ХБ-2, не 
более 40 40 40 40

целлюлоза сульфатная 
беленая лиственная по
ГОСТ 14940— 75 марки 
ОБ-1, не менее 20 20

древесная масса белая 
по ГОСТ 10014— 73, не ме-
нее — _ 20 20

2. Масса бумаги пло
щадью 1 м2, г

48“ ^ 8 *
40-+-9
4 8 -^

40 о
48“ 2

3. Плотность, г/см3 0 ,7 0 - 0,80— 0 ,6 5 - 0 ,7 0 -
0,80 0,90 0,75 0,80

4. Разрывная длина в 
среднем по двум направ
лениям, м, не менее:

рулонной 2400 2400 2200 2200
листовой
5. Сопротивление излому

2200 2200 2000 2000

в поперечном направлении 
(число двойных перегибов),
не менее 3 3 2 2

6. Проклейка, мм 0.25—0,50
7. Гладкость, с 40 -90 100— 30—80 ■100—

250 300

8. Белизна, %, не менее: 
без оптически отбеливаю

щего* вещества 78 78 72 72
с оптически отбеливаю

щим веществом 85 85 — — .

разница показателей бе
лизны верхней и сеточной 
сторон бумаги с оптически 
отбеливающим веществом, 
%, не более 2,0 2,0

9. Непрозрачность, %, не
менее:

бумаги массой 1 м2 40 г 91 95
бумаги массой 1 м2 48 г 93

М е т о д  и сп ы тан ия

По ГОСТ 7500— 85

По ГОСТ 13199— 67 

По ГОСТ 13199— 67

По ГОСТ 13525.1— 79

По ГОСТ 13525.2— 80 
По ГОСТ 8049— 62 
По ГОСТ 12795— 78 
и п. 4.3 настоящего 
стандарта

По ГОСТ 7690— 76

По ГОСТ 8874— 80
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ГОСТ 7317—78

Продолжение

Норма д ля  бумаги номеров

1 2
Наименование

показателя М етод испытания

10. Сорность (число сори
нок на 1 м2) площадью от 
0,10 до 0,50 мм2 включи
тельно, не более 80 80 300 300 По ГОСТ 13525.4—68

Не допускаются
По ГОСТ 7629—77

Соринки площадью св. 
0,50 мм2

11. Зольность, %
12. Влажность, %

По ГОСТ 13525.19—71

П р и м е ч а н и е .  Допускается применение беленой целлюлозы других ви
дов в различных соотношениях при сохранении всех технических требований 
настоящего стандарта.

2.3. Просвет бумаги должен быть равномерным.
2.4. Заметная разнооттеночность бумаги в одной партии не до

пускается.
2.5. Для обеспечения белизны и непрозрачности бумаги № 1 

вводят 3% двуокиси титана по ГОСТ 9808—84 и 0,15% оптиче
ского отбеливателя типа Белофор.

2.6. Бумага должна обладать хорошим восприятием печатных 
красок, иметь прочную поверхность и не должна пылить.

2.7. Обрез кромок рулонной бумаги должен быть ровным и 
чистым.

2.8. Намотка бумаги должна быть равномерной по всей шири
не рулона.

2.9. В листовой бумаге большая сторона листа должна совпа
дать с машинным направлением.

2.10. В бумаге не допускаются: складки, морщины, залощен
ные и матовые полосы, грязные и просвечивающие пятна, надры
вы и видимые невооруженным глазом в проходящем свете отвер
стия.

В рулонной бумаге допускаются малозаметные складки, мор
щины, залощенные и матовые полосы, грязные пятна, если пока
затель этих внутрирулонных дефектов, определенный по ГОСТ 
13525.5—68, не превышает для бумаги № 1— 1%, для бумаги 
№ 2 — 1,5%.

2.11. Концы полотна бумаги в местах обрывов должны быть 
прочно склеены по всей ширине рулона без склеивания смежных
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ГОСТ 7317—78

слоев. Ширина места склеики не должна превышать 15 мм, рас
стояние от кромки до места склейки с каждой стороны не должно 
превышать 10 мм. Места склеек должны быть отмечены цветными 
сигналами, видимыми с торца рулона.

Число склеек в рулоне не должно превышать для бумаги 
№ 1 — двух, для бумаги № 2 — трех.

2.12. Бумага должна переводиться во второй сорт при увели
чении допускаемых отклонений по массе 1 м2 на ± 1  г, уменьше
нии нормы белизны на 3%, увеличении нормы сорности на 20%.

В бумаге второго сорта допускается не более двух из перечис
ленных отклонений.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Определение партии и объем выборок — по ГОСТ 8047—78.
3.2. При получении неудовлетворительных результатов испыта

ния хотя бы по одному из показателей по нему проводят повтор
ные испытания на удвоенной выборке, взятой от той же партии.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю 
партию.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Отбор и подготовка образцов к испытаниям — по ГОСТ 
8047—78.

4.2. Кондиционирование образцов бумаги перед испытанием и 
испытания проводят по ГОСТ 13523—78 при относительной влаж
ности .воздуха (50±2) % и температуре (23±2)°С. Кондициониро
вание образцов перед испытанием — не менее 2 ч.

4.3. Показатель гладкости выражают минимальным и макси
мальным значениями 10 определений, при этом два значения ниже 
или выше установленной нормы до 25% не учитывают.

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1. Бумага должна упаковываться и маркироваться по ГОСТ 
1641—75.

5.1.1. Листовая бумага должна упаковываться в щиты.
5.1.2. На каждой кипе должно быть указано направление воло

кон в бумажном листе.
5.2. Бумага должна транспортироваться в крытых транспортных 

средствах всеми видами транспорта.
5.3. Бумага должна транспортироваться в горизонтальном по

ложении.
5.4. Бумага должна храниться в упакованном виде в закрытых 

складах защищенной от атмосферных осадков и почвенной влаги.
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ГОСТ 7317—78

П РИ Л О Ж Е Н И Е

Рекомендуемое

НАЗНАЧЕНИЕ ТОНКОЙ ТИПОГРАФСКОЙ БУМАГИ

Х арактер  печатной продукции
О собенности
техн оло ги и

Н ом ер  и вид 
б ум аги

М асса 
1 м2, г

Текстовая продукция, содержащая 
Несложные штриховые иллюстрации, 
издания длительного срока службы

Печать на 
ролевых и 
листовых 
машинах

№ 1 машин
ной гладкости

40, 48

Текстовая продукция, содержащая 
штриховые и тоновые иллюстрации, 
линиатурой до 40 лин/см, издания 
длительного срока службы

То же № 1 глази
рованная

40, 48

Текстовая продукция, содержащая 
небольшое количество штриховых ил
люстраций малого формата, издания 
среднего срока службы

> № 2 машин
ной гладкости

40, 48

Текстовая продукция, содержащая 
штриховые и тоновые иллюстрации 
линиатурой до 40 лин/см, издания 
среднего срока службы

№ 2 глази
рованная

40, 48
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