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Система показателей качества продукции 
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Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 августа 
1982 г. № 3365 срок действия установлен

с 01.07.83 
до-ВЬ0*9»

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на спортивную обувь с 
верхом из кожи, искусственных и синтетических материалов, с тек
стильным и комбинированным верхом и устанавливает номенкла
туру показателей качества.

Показатели качества, установленные настоящим стандартом, 
должны применяться для оценки качества обуви в нормативно-тех
нической документации на спортивную обувь, аттестации обуви, 
а также на стадии разработки и постановки на производство новых 
ее видов.

Стандарт не распространяется на резиновую и резино-текстиль
ную спортивную обувь.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

1.1. Номенклатура показателей качества и характеризуемые 
свойства указаны в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена 
© Издательство стандартов, 1982



Стр. 2 ГОСТ 4.78—82

Т а б л и ц а  1

Обозна
Наименование показателя чение Наименование характе

показа ризуемого свойства
теля

1. Функциональные показатели

1.1. Прочность крепления деталей низа 
обуви, Н (ГОСТ 9292—82, ГОСТ 9134—78, 
ГОСТ 10241—62)

1.2. Прочность крепления втулки, Н
1.3. Прочность крепления каблука, Н
1.4. Прочность крепления деталей загото

вок обуви, Н/см (ГОСТ 9290—76)
1.5. Общая и остаточная деформация 

подноска, мм
1.6. Общая и остаточная деформация зад

ника, мм
1.7. Усталостная прочность каблучно-ге- 

леночного участка обуви, циклы
1.8. Сцепление подошвы с опорной по

верхностью

1.9. Гарантийный срок носки (эксплуата
ции) обуви, дни

Ри
Рк
Рз

Дп

Дз

Прочность 

То же

Формоустойчивость но
сочной части 

Формоустойчивость пя
точной части

Фрикционные свойства 
подошвы (сопротивление 
скольжению)

Прочность

2. Эргономические показатели

2.1. Ф и з и о л о г и ч е ск и е п о к а з а 
т е л и

2.1.1. Масса обуви, г
2.1.2. Гибкость обуви, Н/см
2.2. А н т р о п о м е т р и ч е с к и е  п о к а 

з а т е л и
2.2.1. Формоустойчивость системы мате

риалов, имитирующих верх обуви, %

т

3. Гигиенические показатели

3.1. Водопромокаемссть обуви в динами
ческих и статических условиях, мин

3.2. Удельное поверхностное электричес
кое сопротивление системы материалов 
верха и низа обуви, Ом

3.3. Удельное объемное электрическое со
противление системы материалов верха и 
низа обуви, Ом-см

3.4. Поверхностная плотность электриче
ских зарядов системы материалов верха и 
низа обуви, К/м2

3.5. Воздухопроницаемость пакета дета
лей верха, см3/см2*ч

3.6. Паропроницаемость пакета деталей 
верха, мг/см2*ч

V*
Ус
Ps

?v

cs

Bn

Пп

Г игиеничность 

То же

>



ГОСТ 4.78—82 Стр. 3

Продолжение табл. 1

Наименование показателя
Обозна

чение
показа

теля
Наименование характе

ризуемого свойства

3.7. Влагопоглощение и влагоотдача па _ Гигиеничность
кета деталей верха, %

3.8. Суммарное тепловое сопротивление Р сум Теплозащитные
обуви, м2*К/Вт свойства

4. Эстетические показатели

4.1. Соответствие целевому назначению,
<5аллы — Целевое назначение

4.2. Силуэт обуви, баллы — Внешний вид
4.3. Внешний вид обуви, баллы — То же
4.4. Внутренний вид обуви, баллы — »

2. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППИРОВКИ ОБУВИ

2.1. Обувь подразделяют на классификационные группировки 
по половозрастным признакам, назначению, видам, материалам, 
верха, подошв, методам крепления деталей низа обуви в соответ
ствии с ГОСТ 21189—82.

3. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОБУВИ

3.1. Показатели качества обуви подразделяют на общие и спе
циализированные.

3.1.1. Общие показатели качества применяют для всех класси
фикационных группировок обуви, предусматривают в нормативно
технической документации, при аттестации, а также применяют 
на стадии разработки и постановки продукции на производство.

К ним относят:
гарантийный срок носки (эксплуатации) обуви;
массу обуви;
соответствие целевому назначению;
силуэт;
внешний вид обуви;
внутренний вид обуви.
3.1.2. Специализированные показатели подразделяют на обяза

тельные и перспективные.
3.1.3. Специализированные обязательные и перспективные по

казатели качества, указанные в табл. 2 и 3, применяют для неко
торых классификационных группировок в зависимости от назначе
ния и конструкции обуви, а также только на стадии разработки и 
постановки продукции на производство.
2 Зак. 1034



Т а б л и ц а  2
Специализированные обязательные показатели качества спортивной обуви

Классификационные группировки обуви
Лыжная Коньковая

Наименование показателя
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бе
га

 н
а 

лы
жа

х

го
рн

о-
лы

жн
ая

лы
жн

о-
пр

ыж


ко
ва

я

, д
ля

 к
ат

ан
ия

 н
а 

1 к
он

ьк
ах

! д
ля

 ф
иг

ур
но

го
 

ка
та

ни
я 

на
 

ко
нь

ка
х

дл
я 

иг
ры

 в
 х

ок


ке
й 

с 
ш

ай
бо

й

дл
я 

иг
ры

 в
 х

ок


ке
й 

с 
мя

чо
м

дл
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Прочность крепления де
талей низа + + ± ± + + + +

Прочность крепления 
втулки ± .— — — . — _ _ _

Прочность крепления каб
лука ± ± — — — + — — —

Прочность крепления
деталей заготовок + + + + + + + + +

Общая и остаточная де
формация подноска ± ± ± ± + ± + ±

Общая и остаточная де
формация задника + + ± ± + ± -ь +

Гибкость обуви + + — — — — — — —

С
тр. 4 ГО

С
Т 4.78—

82



Продолжение табл. 2
Классификационные группировки обуви

Альпинистская Для активного отдыха Туристская

Наименование показателя

дл
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Прочность крепления деталей низа + + + + + + + +

Прочность крепления втулки — — — — — — -— —

Прочность крепления каблука ± ± ± . — — — ± ±

Прочность крепления деталей заго
товок + + + + + + + +

Общая и остаточная деформация 
подноска + + + -± +

Общая и остаточная деформация 
задника + + + + + + + +

Гибкость обуви + + + + + + + +

. ГО
СТ 478—

82 С
тр. 5



Продолжение табл. 2
Классификационные группировки обуви

Борцовская Теннисная Гимнастическая

Наименование показателя

дл
я 

во
ль
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бо
рь

бы

дл
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Ооо
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ти
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дл
я 

ху
до

ж
ес

т
ве

нн
ой

 г
им


на

ст
ик

и

Прочность крепления 
деталей низа + + + + + + + + + +

Прочность крепления 
втулки — — — — — — — — — —

Прочность крепления 
каблука — — — — — — — — — —

Прочность крепления 
деталей заготовок + + + + + + + + + +

Общая и остаточная 
деформация подноска — — — ± — — — — — —

Общая и остаточная 
деформация задника — ± — ± + + + + — —

Гибкость обуви
1 - + — ± + + + + — —

С
тр. 6 ГО

СТ 4.78—
82



Продолжение табл. 2

Классификационные группировки обуви
Легкоатлетическая

Наименование показателя

дл
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дл
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ме
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| д
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 т
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ни

я 
яд

ра

Прочность крепления деталей низа + + + + + + + + + + + + + + +

Прочность крепления втулки + + — + — — — + + + + — + — —

Прочность крепления каблука

Прочность крепления деталей заго
товок + + + + + + + + + + + + + + +

Общая и остаточная деформация 
подноска

Общая и остаточная деформация 
задника — ■— + — + + + + + + + + + +

Гибкость обуви ± Hh + ± + + + + + + + + + + +

ы

ГО
С

Т 4.78—
82 С

тр,



Продолжение табл. 2

Наименование показателя

Классификационные группировки обуви
Для игровых В И Д О В  1спорта

А
кр

об
ат

ич
ес

ка
я

Д
ля

 т
яж

ел
ой

 
ат
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ти

ки

Велосипедная

Д
ля

 ф
ех

то
ва

ни
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дл
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фу
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ол
а

дл
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ре
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дл
я 

хо
кк
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Прочность крепления деталей низа + + + + + + + + + + +

Прочность крепления втулки + + — — — — — — ± —

Прочность крепления каблука — — — — — — — ±
— — —

Прочность крепления деталей заготовок + + + + + + + + + + +

Общая и остаточная деформация поднос-
ка + + + — — — — —

Общая и остаточная деформация задника + + + + + — + — — —

Гибкость обуви + + + + + + — + ± ± +

С
тр. 8 ГО

СТ 4.78—
8>



Продолжение табл, 2
Классификационные группировки обуви

Для водных видов 
спорта Стрелковая

СЗи СОН
Для авто, и мотоспорта

Наименование показателя
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Прочность крепления деталей низа + + + + + + + + + + + +

Прочность крепления втулки +

Прочность крепления каблука — — — + + + — + — ± ± ±

Прочность крепления деталей заго
товок + + + + + + + + + + + +

Общая и остаточная деформация 
подноска — — — + + + — + — + + +

Общая и остаточная деформация 
задника — — — + + + — + ±: +• + +

Гибкость обуви + + + + + + ± + + + +

П р и м е ч а н и е .  Знак « + » означает применяемость показателя, знак «—> — неприменяемость. Знак означает 
ограниченную применяемость соответствующих показателей в зависимости от конструкции спортивной обуви и спе
циализации по видам спорта.

ГО
СТ 4.78—

82 Стр. 9



Таблица 3
Специализированные перспективные показатели качества спортивной обуви

Классификационные группировки обуви
Лыжная Коньковая

Наименование показателя

j
дл

я 
ка

та
ни

я 
на

 л
ыж

ах

дл
я 

ск
ор

ос
тн

ог
о 

бе
га

 н
а 

лы
ж

ах

го
рн

о-
лы

жн
ая

лы
ж

но
-п

ры
ж


ко

ва
я

дл
я 

ка
та

ни
я 

на
 к

он
ьк

ах

дл
я 

фи
гу

рн
ог

о 
ка

та
ни

я 
на

 
ко

нь
ка

х

дл
я 

иг
ры

 в
 х

ок


ке
й 

с 
ш

ай
бо

й

дл
я 

иг
ры

 в
 х

ок


ке
й 

с 
мя

чо
м

дл
я 

ск
ор

ос
тн

ог
о 

бе
га

 н
а 

ко
нь

ка
х

Сцепление подошвы с опорной поверхностью + + + + — — — — — .

Усталостная прочность каблучно-геленочного
участка обуви + + ± ± — — — — —

Водопромокаемость обуви в динамических усло
+ + + + + + +виях, в статических условиях ±

Суммарное тепловое сопротивление обуви + + + + + + + + +
Удельное поверхностное электрическое сопро

+ +тивление системы материалов верха и низа обуви + + + + + + +
Удельное объемное электрическое сопротивле

+ + + + +ние системы материалов верха и низа обуви + + + +
Поверхностная плотность электрических заря

+ + + +дов системы материалов верха и низа обуви + + + + +
Воздухопроницаемость пакета деталей верха + + ± + + + + +
Паропроницаемость пакета деталей верха + + ± + + + ± + +
Форьшустойчивость системы материалов верха

+ + +обуви + + + + + +
Влагопоглощение и влагоотдача пакета деталей

верха + + + + + + + + +



Продолжение табл. 3
Классификационные группировки обуви

Альпинистская Для активного отдыха Туристская

Наименование показателя
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го

р
ны
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сх
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ту
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по
хо

до
в

дл
я 

зи
мн

их
ту

ри
ст

ск
их

по
хо

до
в

Сцепление подошвы с опорной поверхностью + + + + + + + +
Усталостная прочность каблучно-геленочного

участка обуви ± ± ± ± ± ±
Водопромокаемость обуви в динамических усло

виях, в статических условиях + + + + + + + +
Суммарное тепловое сопротивление обуви + + + ± + ± + +
Удельное поверхностное электрическое сопро

+ + + + + + + +тивление системы материалов верха и низа обуви
Удельное объемное электрическое сопротивле

+ + + +ние системы материалов верха и низа обуви + + + +
Поверхностная плотность электрических заря

+ + + + +дов системы материалов верха и низа обуви + + +
Воздухопроницаемость пакета деталей верха + + + + + + +
Паропроницаемость пакета деталей верха + + + + -Ь + +
Формоустойчивость системы материалов верха

+ 4- + +обуви + “Ь + +
Влагопоглощение и влагоотдача пакета деталей

верха + + + + + + + +

ГО
СТ 4.78—

82 С
тр. 11



Продолжёние табл. 3
Классификационные группировки обуви

Борцовская Теннисная Гимнасти
ческая

Наименование показателя

1
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во
ль

но
й 

бо
рь

бы

дл
я 

кл
ас

си
че


ск

ой
 б

ор
ьб

ы

дл
я 

бо
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Сцепление подошвы с опорной поверхностью + + + + + + + + + +
Усталостная прочность каблучно-геленочного

участка обуви ■— —*
Водопромокаемость обуви в динамических усло

+ +виях, в статических условиях -— — — — — — — —

Суммарное тепловое сопротивление обуви
Удельное поверхностное электрическое сопро

+ + + +тивление системы материалов верха и низа обуви + + + + + +
Удельное объемное электрическое сопротивле

+ние системы материалов верха и низа обуви + + + + + + + + +
Поверхностная плотность электрических заря

+ + + +дов системы материалов верха и низа обуви + + + + + +
Воздухопроницаемость пакета деталей верха + + + + + + + + + +
Паропроницаемостъ пакета деталей верха + + + + + + + + + +
Формоустойчивость системы материалов верха

+ + + + + + + + +обуви —
Влагопоглощение и влагоотдача пакета деталей 

верха + + + + + + + + + +

Стр. 
12 ГО

СТ 4.78—
82



Продолжение табл. 3
Классификационные группировки обуви

Для[ игровых видов спорта Велосипедная

Наименование показателя

дл
я 

ф
ут

бо
ла

дл
я 

ре
гб

и

дл
я 

ру
чн

ог
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мя
ча

дл
я 

хо
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е
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я 
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ве
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Д
ля

 ф
ех

то
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ни
я

Сцепление подошвы с опорной поверхностью + + + + + + + + ± ± +
Усталостная прочность каблучно-геленочного

+участка обуви — — — —! — — ■ —
Водопромокаемость обуви в динамических уело-

Ч™ + + + +виях, в статических условиях + + — —. + —
Суммарное тепловое сопротивление обуви
Удельное поверхностное электрическое сопро

+ + + + + + + + + +тивление системы материалов верха и низа обуви +
Удельное объемное электрическое сопротивле

+ + + + + + + +ние системы материалов верха и низа обуви + + +
Поверхностная плотность электрических заря

+ + + + + + + + + +дов системы материалов верха и низа обуви +
Воздухопроницаемость пакета деталей верха + + + + + + + + + + +
Паропроницаемость пакета деталей верха + + + + + + + + + + +
Формоустойчивость системы материалов верха

+ + + + + + + +обуви + + +
Влагопоглощение и влагоотдача пакета деталей

+ + +верха + + + + + + + +

ГО
С

Т 4.78—
82 С

тр. 
13



Продолжение табл. 8
Классификационные группировки обуви

Для водных видов 
спорта Стрелковая

« ейн
Для авто- и мото

спорта

Наименование показателя

дл
я 
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дл
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I
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Сцепление подошвы с опорной поверхностью — + + + + + + + + + +
Усталостная прочность каблучно-геленочного 

участка обуви — — — + + + — + — ± ± ±
Водопромокаемость обуви в динамических усло

виях, в статических условиях + + + + + + + + + + + +
Суммарное тепловое сопротивление обуви — — — ± ± ± ± + + + ~h +
Удельное поверхностное электрическое сопро

тивление системы материалов верха и низа обуви + + + + + + + + + + + +
Удельное объемное электрическое сопротивле

ние системы материалов верха и низа обуви + + + + + + + + + + + +
Поверхностная плотность электрических заря

дов системы материалов верха и низа обуви + + + + + + + + + + + +
Воздухопроницаемость пакета деталей верха + + + + + + + + + + +
Паропроницаемость пакета деталей верха + + + + + + + + + + + +
Формоустойчивость системы материалов верха 

обуви + + + + + + + + + + + +
Влагопоглощение и влагоотдача пакета деталей 

верха + + + + + + + + + + -Ь +

С
тр. 

14 ГО
С

Т 4.78—
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Продолжение табл. 3
Классификационные группировки обуви

Легкоатлетическая

Наименование показателя
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Сцепление подошвы с опорной поверхностью + + .+ + + + + + + + + + + + +
Усталостная прочность каблучно-геленочного

участка обуви
Водопромокаемость обуви в динамических усло

+ + +виях, в статических условиях + 1 + ч - + + + + + + + +
Суммарное тепловое сопротивление обуви —
Удельное поверхностное электрическое сопро

+ + + +тивление системы материалов верха и низа обуви + + + + + ч - + + + + +
Удельное объемное электрическое сопротивле

+ + + +ние системы материалов верха и низа обуви + + + + + + + + ч - ч - +
Поверхностная плотность электрических заря

+ +дов системы материалов верха и низа обуви + + + + + + + + ”Ь + + +
Воздухопроницаемость пакета деталей верха + + + + + + ч~ + + + + + + +
Паропроницаемость пакета деталей верха + + + ч - + + + + 4 “ + + + + ч~
Формоустойчивость системы материалов верха

обуви + ч - + + + + + ч~ + + + + + + +Влагопоглощение и влагоотдача пакета деталей
верха + + + + + + + + + + + + ч - + ч~

П р и м е ч а н и е ,  Срок введения показателей указан в справочном приложении 2.
00ы
П-Л*0
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3.2. Нормы на общие, специализированные обязательные и 
перспективные показатели качества должны устанавливаться в 
соответствии с видом обуви, назначением, а также с учетом мате
риала верха и низа, половозрастных признаков, конструктивных 
особенностей, метода крепления деталей низа.

3.3. Применение методов испытаний по показателям качества 
должно предусматриваться в стандартах и технических условиях, 
устанавливающих технические требования на обувь.

3.4. Эстетические показатели качества обуви определяют по 
образцу-эталону, утвержденному в установленном порядке.

3.5. Термины и пояснения показателей качества приведены в 
справочном приложении 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ t  
Справочное

Пояснения терминов, применяемых в стандарте

Термин Пояснение

Гарантийный срок носки (экс
плуатации) обуви

Усталостная прочность каблуч- 
но-геленочного участка обуви

Сцепление подошвы с опорной 
поверхностью

Удельное объемное электричес
кое сопротивление системы мате
риалов верха и низа обуви

Удельное поверхностное элек
трическое сопротивление системы 
материалов верха и низа обуви

Поверхностная плотность элек
трических зарядов системы мате
риалов верха и низа обуви

Формоустойчив ость системы ма
териалов, имитирующей верх обу
ви

Прочность крепления каблука

Прочность крепления деталей 
низа

Прочность креплений деталей 
заготовок обуви

Гибкость обуви

Период носки без развития каких-либо 
существенных дефектов отдельных деталей 
обуви

Количество циклов до разрушения кон
струкции каблучно-геленочного участка 
обуви

Сопротивление скольжению подошвы

Электрическое сопротивление куба мате
риала с длиной ребра 1 см при условии, 
что электроды приложены к двум его про
тивоположным граням (характеризует спо
собность материалов к рассеянию электри
ческих зарядов)

Электрическое сопротивление между про
тивоположными сторонами квадрата, взя
того на поверхности материала (характери
зует способность материалов к рассеяник> 
электрических зарядов)

Количество электрических зарядов на 
единице площади испытуемого материала 
(характеризует способность материалов к 
образованию на их поверхности электричес
ких зарядов)

Остаточная деформация испытуемой си
стемы материалов при двухосном растяже
нии

Усилие, необходимое для отрыва каблука 
при установленных условиях

Усилие, необходимое для отрыва подош
вы при установленных условиях

Усилие, необходимое для разрыва шва 
при установленных условиях

Способность обуви изгибаться при уста
новленных условиях

Масса обуви
Водопромокаемость обуви

Паропроницаемость пакета де
талей верха

Благо поглощение пакета дета̂  
лей верха

Время до проникновения воды в обувь 
при установленных условиях 

Количество водяных паров, прошедших 
через пакет материалов верха при установ
ленных условиях

Количество водяных паров, которые по
глощаются пакетом материалов при уста
новленных условиях
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Продолжение

Термин Пояснение

Влагоотдача пакета деталей 
верха

Количество водяных паров, которые пос
ле влагопоглощения отдаются пакетом дета
лей верха

Суммарное тепловое сопротивле
ние обуви

Количество тепла, которое проникает 
через пакет материалов обуви при установ

Прочность держания втулки
ленных условиях

Усилие, необходимое для вырывания

Воздухопроницаемость пакета 
деталей верха

втулки при установленных условиях 
Объем воздуха, прошедшего через еди

ницу площади пакета материалов верха при

Силуэт
заданных условиях

Соответствие рациональной формы и кон-»

Внешний вид
струкции направлению моды 

Качество материалов, фурнитуры и от

Внутренний вид
делки

Качество подкладки и гармоничное соче
тание ее с материалом верха
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

Перспективные показатели качества

Наименование показателя Срок введения, год

Усталостная прочность каблучно-геленочного 
участка обуви 1986

Сцепление подошвы с опорной поверхностью 1986
Суммарное тепловое сопротивление обуви 1986
Формоустойчивость системы материалов верха 

обуви 1986
Водопромокаемость обуви в статических и ди

намических условиях 1985
Удельное поверхностное электрическое сопро

тивление системы материалов верха и низа обуви 1984
Удельное объемное электрическое сопротивление 

системы материалов верха и низа обуви 1984
Поверхностная плотность электрических заря

дов системы материалов верха и низа обуви 1984
Паропроницаемость системы материалов верха 

и низа обуви 1983
Прочность крепления втулки 1985
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